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RESUMO

Apresenta-se neste trabalho uma investigacdo experimental do comportamento da alvenaria
estrutural de blocos de concreto, resisténcia a compressao axial e modulo de elasticidade, em
funcao do emprego de blocos de diferentes resisténcias, na presenca de grautes de resisténcias
variadas e também da existéncia ou ndo de armaduras, aplicadas em distintas taxas. Desse
modo, sdo apresentados e comentados os resultados de ensaios de compressdo axial em
unidades, prismas de trés blocos e pequenas paredes, montados com um so6 tipo de argamassa,
mas com blocos de duas resisténcias distintas, designadas B1 e B2. Os elementos ensaiados
sdo vazios e também preenchidos com grautes de duas resisténcias, definidas G1 e G2. Além
destes, também sdo ensaiados prismas e paredes armadas, com taxas de armadura p;, p2 € ps.
Portanto, sdo realizados ensaios em prismas e paredes vazias, prismas e paredes grauteadas
com as diferentes combinagdes de classes de bloco e graute ¢ com a combinagdo de blocos,
grautes e taxas de armadura. Com os resultados obtidos foi verificado que o grauteamento
praticamente dobrou a resisténcia do prisma grauteado, e, nas paredes o acréscimo foi médio
de 80%, comparado com prisma e parede vazia na area bruta, porém esse aumento nao foi
proporcional a relacdo efetiva de areas. Os prismas grauteados apresentaram diminui¢do na
deformagdo de ruptura com a utilizagdo de grautes mais rigidos, e, o grauteamento
homogeneizou o comportamento de deformabilidade da alvenaria e do bloco que a constitui,
no prisma e na parede. Constatou-se, também, que as armaduras ndo alteraram o
comportamento estrutural dos prismas e paredes, nem na sua resisténcia a compressao axial e

nem na sua deformabilidade.
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ABSTRACT

It is presented in this work an experimental investigation of the structural mansory of
concrete blocks behavior, resistance to axial compression and elastic modulus, in function of
the utilization of blocks of different resistances, with the presence of grout of varying
resistances and the existance or not of armour, applied in distinct taxes. By this way, it’s
shown and commented the trials results of axial compression in units, three-block prisms and
small walls, manufactured with just one type of mortar, but with blocks with two distincts
resistances, called B1 and B2. The tested elements are empty and filled with grout of two
resistances, defined as G1 and G2. Besides them, armoured prism and walls were tested too,
with armour taxes called p;, p, and p;. Hence, the trials are executed in empty prisms and
walls, grouted prisms and walls with the different combinations of classes of blocks and
grouts and with the combination of blocks, grouts and armour taxes. With the obtained
results, it was verified that the grout almost doubled the resistance of the grouted prism and,
in walls there was an 80% increase, compared with empty prism and walls in brute area,
although this increase was not proportional to the effective relation of areas. The grouted
prisms presented a decrease in rupture deformation with the utilization of more rigid grouts,
and the grout smoothed the deformability behaviour in mansory and in the block that form it,
in prisms and walls. It was noticed too, that the armour do not alter the structure behavior of
prisms and walls, not even in theirs resistance to axial compression force, neither to theirs

deformability.
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1. INTRODUCAO

1.1 Historico da Alvenaria Estrutural

A alvenaria estrutural ¢ um sistema construtivo bastante antigo. Data das idades mais remotas,
quando o homem utilizava blocos espessos de pedra para construir sua habitagdo. A estrutura
e arquitetura dessas edificagdes eram bem caracteristicas, como, por exemplo, as espessuras
relativamente grandes das paredes e as formas em arco na tentativa de alcangar maiores vaos

(FRASSON JUNIOR, 2000, p. 1).

As piramides de Gizé (Quéfren, Quedps e Miquerinos), mostradas na Figura 1, onde foram
utilizados mais de dois milhdes de blocos de pedra, o farol da Alexandria com cerca de 183
metros de altura e o coliseo romano com mais de 500 metros de didmetro e 50 metros de

altura, mostrado na Figura 2 sdo exemplos expressivos dessas construcdes.

"
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Figura 1 — Piramide de Gizé.
Fonte: In: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2000/001116_piramide.shtml.
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Figura 2 — Coliseo romano. Fonte: In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Coliseu_romano.

Apesar das obras marcantes na histéria da humanidade executadas em alvenaria, somente a
partir do século XX foram desenvolvidas teorias racionais visando o dimensionamento desse

processo construtivo.

As construcdes em alvenaria estrutural, até o final do século XIX, eram erguidas segundo
regras puramente empiricas, baseadas nos conhecimentos adquiridos ao longo dos séculos

(SABBATINI, 1984, p. 8).

No passado, as construgdes seguiam praticamente o mesmo padrao estético, ou seja, as formas
eram simples e ndo existia nenhum arrojo por parte dos projetistas. As construcdes possuiam
paredes largas, feitas com unidades macigas e unidas através de algum material cimenticio,
como conseqiiéncia do desconhecimento das tensdes atuantes na alvenaria e da resisténcia dos
materiais empregados. Nao existia nenhum c6digo ou normalizagdo que fixassem parametros
a serem seguidos. O resultado era uma construgdo de custo oneroso, cuja potencialidade dos

materiais ndo era totalmente explorada (MOHAMAD, 1998, p. 1).

Com o surgimento do cimento hidraulico, na metade do século XIX, os construtores passaram
a ter uma nova op¢ao de elemento resistente. Iniciou-se, entdo, na Europa, em 1850, a
fabricacdo de blocos de concreto simples, pré-moldados, macigos, que se demonstraram de
dificil aplicagdo. Em 1866, surgiram as técnicas de fabricagdo dos blocos vazados

(OLIVEIRA, 1986, p. 4).
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Entre os séculos XIX e XX, ocorreu um grande avanco das construgdes em alvenaria
estrutural, especialmente nos EUA e Europa, com a construcao de obras de grande porte como
o edificio Monadnok construido em Chicago, EUA, entre 1889 e 1891, com 16 pavimentos e

65 metros de altura, cujas paredes inferiores possuem 1,80 metros de espessura.

Por volta de 1890, os blocos de concreto foram também fabricados nos Estados Unidos.
Inumeras pesquisas sobre esse material foram realizadas, culminando com a publicacdo da
“Specification for the Design and the Construction of Load-bearing Concrete Masonry”

(1967) pelo National Concrete Masonry Association (GARCIA, 2000, p. 5).

No inicio do século XX, a alvenaria estrutural entrou em declinio com o surgimento do
concreto armado, pois este possibilitava a constru¢do de estruturas mais esbeltas e de grande
altura com pegas de reduzidas dimensdes, restringindo a alvenaria a fungdo de vedacao,

ocasionando um periodo de estagnacao das pesquisas em alvenaria estrutural.

A partir da década de 50, foi possivel a criagdo de normas para projeto e execucao de obras
em alvenaria estrutural, fundamentada em uma série de experimentagdes, realizadas na
Europa, fazendo com que essa técnica se tornasse competitiva com as demais técnicas

existentes, recuperando seu lugar no mercado.

Segundo Garcia (2000, p. 5), a alvenaria estrutural permaneceu sub-utilizada por muitos anos
no Brasil. Isso ocorreu devido a fatores como o maior dominio da tecnologia do concreto
armado e a pouca divulgacdo desse sistema construtivo no conteido programéatico das
universidades brasileiras. Somente a partir dos anos sessenta, os blocos estruturais de concreto

comegaram a ser usados na construgdo de edificios.

Em 1966, foram construidos os primeiros prédios em alvenaria armada de blocos de concreto,
que possuiam quatro pavimentos, o conjunto habitacional “Central Parque da Lapa”, em Sao
Paulo, SP. Em 1972, construiram-se outros quatro edificios com doze pavimentos nesse
mesmo conjunto, mostrados na Figura 3, representando um marco nacional na utilizagao

dessa técnica.
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Figura 3 - Conjunto habitacional “Central Parque da Lapa” In: Associagdo Brasileira de Construgio
Industrializada.

Outro exemplo marcante do desenvolvimento da alvenaria estrutural no Brasil ¢ o Edificio
Murity, situado na cidade de S3o José¢ dos Campos, que com seus 16 pavimentos o coloca
entre os maiores ja construidos neste pais (PRISZKULNIK et al, 1977 citado por OLIVEIRA,
1986, p. 8).

Estima-se que tenham sido construidos no Brasil, entre 1964 ¢ 1976, mais de dois milhdes de
unidades habitacionais em alvenaria estrutural. Porém, os resultados ndo eram os almejados
quanto a qualidade e a durabilidade do produto, tornando-se necessarias pesquisas para

eliminar as davidas existentes com relagdo a esse tipo de construgdo (ARAUJO, 1995, p. 11).

Outros exemplos podem ser encontrados nas pesquisas desenvolvidas pelo Building Research
Institute, Ministry of Construction, no Japdo, onde se vé na Figura 4 um edificio de cinco
pavimentos. No mesmo centro de pesquisas, através de convénios entre Japdo e Estados
Unidos, foram desenvolvidos outros estudos em edificagdes de alvenaria estrutural, dentre os
quais destacam-se: dois edificios de quatro e sete pavimentos, no periodo de 1979 a 1982,
com o objetivo de estudar o desempenho das paredes resistentes, e um edificio de trés

pavimentos em 1988, também para avaliacdo estrutural.
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Figura 4 — Foto de um ensaio de um edificio real. Fonte ANDOLFATO (2002, p .3).

Dessa forma, apesar de sua chegada tardia, o sistema acabou se firmando como uma
alternativa eficiente e econdmica para a execu¢do de edificagcdes residenciais ¢ também

industriais (RAMALHO ¢ CORREA, 2003, p. 5).

A grande vantagem que a alvenaria estrutural apresenta ¢ a possibilidade de incorporar
facilmente os conceitos de racionalizacdo, produtividade e qualidade, produzindo, ainda,

construgdes com bom desempenho tecnologico, aliado a baixos custos (ROMAN et al., 1999,

p. 6).

A redugdo de custo e tempo, em uma obra de alvenaria estrutural, torna-se efetiva devido ao
fato de que tal estrutura se baseia num sistema construtivo racionalizado no qual os elementos
que desempenham a fungao estrutural sdo os mesmos que desempenham a func¢do de vedacao,

a alvenaria (ANDOLFATO, 2002, p. 1).

Diante dessas grandes vantagens, em especial as de origem econOmicas, tornou-se cada vez
maiores os niveis de interesse por esse sistema construtivo. A alvenaria estrutural comecou a
ser empregada correntemente, sem uma adequada normaliza¢do do processo e dos produtos

envolvidos (MEDEIROS, 1993, p. 2).
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Dentro desse contexto, insere-se a presente pesquisa, buscando apresentar contribuicdes para
o estudo da caracterizacdo e do comportamento dos materiais utilizados na alvenaria

estrutural.

1.2 Justificativa

Impulsionada pelos baixos custos e o déficit habitacional nacional, a alvenaria estrutural
apresenta grande potencial de crescimento por propiciar maior racionalidade na execugdo da
obra, redu¢do de consumo e desperdicio dos materiais, aumentando a eficiéncia da mao de
obra, além de apresentar nitidas vantagens quanto a diminui¢ao de espessuras de revestimento

a serem utilizadas.

Entretanto, muitos problemas relevantes na alvenaria continuam sem respostas. A analise
tedrica do sistema estrutural de uma obra de alvenaria apresenta uma série de dificuldades,
considerando que se trata de um sistema estrutural de placas e chapas, composto por materiais
ndo homogéneos e de comportamento nao linear (CAMACHO, RAMALHO e
ANDOLFATO, 2001, p. 3).

Até os dias de hoje, os engenheiros projetistas de estruturas ndo podem utilizar, de forma
confidvel, dos programas computacionais para calculo de estruturas, pois dados essenciais
para analise, como o moédulo de deformagdo das paredes e mesmo as distribuigdes e
interagdes das cargas verticais, ainda ndo estdo bem definidas dentro da estrutura como um

todo.

Na alvenaria estrutural armada sd3o ainda maiores as incertezas. A inser¢cdo de outros
materiais, o graute e armadura aumentam as dividas e inibem a utilizacdo desse sistema, pois
geram inseguranca do meio técnico diante do desconhecimento de seu comportamento

estrutural.
A compatibiliza¢ao de todos os elementos envolvidos na alvenaria (bloco, argamassa, graute e

armadura) ¢ primordial e indispensdvel para se maximizar e otimizar o seu desempenho, com

o aproveitamento de todo o potencial do sistema. Essa compatibilidade s6 ¢ possivel com o
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conhecimento das caracteristicas dos materiais e¢ dos fenomenos fisicos/mecanicos,

desenvolvidos na alvenaria quando em regime de trabalho (MENDES, 1998, p. 2).

Os proprios procedimentos descritos pela norma brasileira para a alvenaria estrutural armada
sdo pouco claros e completos, pois muitos parametros de avaliagdo dos componentes (graute e
armadura) e seu real comportamento na estrutura, como elemento, sdo desconhecidos,

ocasionando falhas estruturais, elevando os custos e inviabilizando a obra.

1.3 Objetivo

O principal objetivo deste trabalho ¢ desenvolver um estudo sobre a variagdo do
comportamento da alvenaria estrutural de blocos de concreto com a utilizagdo de graute e

armadura.

Dessa forma, foi possivel ao final do trabalho avaliar a variagdo real de resisténcia a
compressao axial da alvenaria estrutural grauteada e armada, obtendo pardmetros para avaliar
as diferencas de resisténcia da alvenaria estrutural na presenca desses elementos, bem como o
comportamento dos materiais no instante de ruptura, fornecendo informagdes que auxiliardo

na proposicao de futuros modelos de dimensionamento da alvenaria no estado limite ultimo.

1.4 Estrutura da Dissertacao

Neste primeiro capitulo, encontra-se uma breve introducdo da alvenaria estrutural,
comentando algumas generalidades e historico da utilizacdo desse material, o problema, os

objetivos e a justificativa do trabalho.

No capitulo 2, ¢ apresentada uma revisao da literatura sobre o assunto, onde sao abordados
aspectos tedricos importantes, como alguns fatores que exercem influéncia na resisténcia a
compressdo e no comportamento de deformabilidade da alvenaria, com exemplos de alguns

trabalhos realizados acerca do tema.
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Os capitulos 3, 4 e 5 estdo descritos, respectivamente, os ensaios em blocos e prismas. Nesses
capitulos, estdo apresentados os procedimentos de montagem dos corpos-de-prova,
instrumentagdo e resultados obtidos. Os capitulos 6 e 7 referem-se aos ensaios realizados nas

pequenas paredes.

O capitulo 8 apresenta um resumo geral dos resultados dos ensaios e comentarios, realizando
uma comparag¢do desses resultados e avaliando seu comportamento. O capitulo 9 contém as

conclusdes obtidas e sugestdes para trabalhos futuros.
Por fim, no capitulo 10, sdo mostradas as referéncias bibliograficas utilizadas, no capitulo 11

constam os anexos, sendo o anexo 1 relativo a uma analise estatistica dos resultados e no

anexo 2 constam os resultados experimentais completos dos ensaios.
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA

O crescimento atual dos grandes centros urbanos tem aumentado o porte das edificagdes,
levando a constru¢ao de edificios de muitos pavimentos, e, conseqiientemente, buscando o

desenvolvimento das técnicas construtivas.

Em resposta as grandes solicitacdes das obras atuais, a alvenaria estrutural vem caminhando
com a introdu¢do de elementos as paredes estruturais que promovam um aumento de sua
capacidade resistente e mantenham o conjunto coeso. A utilizagdo da técnica de grauteamento
de furos para se obter aumento de resisténcia a compressdo de paredes, se mostra como um

procedimento bastante viavel.

O inicio do emprego do graute, na constru¢do de alvenaria, deu-se nos Estados Unidos, em
1930, quando o espago existente em uma alvenaria formada de duas partes de tijolos era

preenchido com graute e reforcado com armaduras (OLIVEIRA, 1986, p. 5).

A primeira construcdo em alvenaria estrutural de blocos de concreto que teve os vazados
preenchidos com graute foi executada em 1943, na cidade de Copenhagem. Tratava-se de um
edificio de 9 pavimentos, com paredes de 22 cm de espessura. Em 1950, constroem-se na
Inglaterra, Alemanha e Suica edificios de até 18 andares com paredes de espessura igual a 15

cm (OLIVEIRA, 1986, p. 5).

Entre os varios métodos construtivos em alvenaria estrutural, o método da alvenaria
grauteada, que consiste em preencher os vazios dos blocos de concreto das paredes para
aumentar a area resistente, e, conseqiientemente, aumentar a resisténcia da parede, ¢ uma
opcao bastante utilizada. No entanto, o comportamento estrutural dessa alvenaria, por ter sido

pouco pesquisado, gera duvidas aos projetistas (ROMAGNA, 2000, p. 2).

Em projetos de estruturas de alvenaria, ocorre com freqiiéncia a necessidade de se preencher
com graute certas regides das paredes resistentes, em pontos onde acontecem concentragdes
de tensdes. Essas regides podem surgir nas proximidades de elementos concentradores de

cargas, nos pontos de apoios de fundacdes e também nos encontros das proprias paredes. Com
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a utilizagdo do graute, aumenta-se a area efetiva da parede resistente, o que aponta para um

conseqiiente aumento de resisténcia do elemento (CAMACHO e RODRIGUES, 1999, p. 2).

O desenvolvimento do graute e do seu emprego estd, historicamente, ligado a historia da
propria alvenaria estrutural. A origem do sistema construtivo e de seus componentes pode ser
identificada através de obras e marcos histéricos de varios povos em todo mundo. Trata-se de
um dos processos mais antigos utilizados pelo homem. A composicdo atual: blocos,
argamassa, graute e armadura, ¢ o resultado das mudangas que os elementos de alvenaria

sofreram ao longo do tempo (OLIVEIRA, 1986, p. 4).

Para a construcao de edificios altos em alvenaria estrutural é muito utilizada a alvenaria
armada, que envolve a incorporagdo de ago e graute (microconcreto de alto abatimento) nas
cavidades das paredes, aumentando sua resisténcia a compressao e, principalmente, a tragao
(CALCADA, 1998, p. 3). A alvenaria estrutural armada ¢ também importante na prevencao

do colapso progressivo das estruturas.

Essa técnica construtiva mostrou também a possibilidade do emprego somente do graute
quando a necessidade era aumentar a resisténcia a compressao de paredes ndo tracionadas,

evitando o uso de armadura (CALCADA, 1998, p. 3).

As unidades de alvenaria, as argamassas, os grautes ¢ armaduras sao materiais diferentes, com
comportamento e caracteristicas distintas e com fungdes e solicitagdes diferenciados quando
unidos, formando a alvenaria estrutural. A compatibilidade entre esses materiais e os blocos

estruturais tem sido preocupacao de muitas pesquisas (MENDES, 1998, p. 2).

Assim, a analise das paredes de alvenaria ¢ bastante dificil, e isso se deve a sua propria
natureza interna, material composto cuja principal caracteristica ¢ a baixa resisténcia a tragdo.
Essa propriedade ¢ tdo importante que determina, fortemente, seu comportamento mecéanico

(ANDRADE, 1998, p.15).
Nesse sentido, visando a aumentar a resisténcia a compressdo axial das paredes e avaliar o

comportamento dos componentes inseridos a ela, estudos tém sido direcionados sobre a

utiliza¢do do graute e da armadura e seu acréscimo de resisténcia na alvenaria estrutural.
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A utilizagcdo de todo potencial da alvenaria s6 ¢ possivel através do conhecimento real das
caracteristicas dos componentes e, principalmente, da maneira correta de sua aplicagdo.
Acredita-se, assim, que a necessidade de realizacdo de estudos especificos sobre os materiais
e o comportamento estrutural do elemento parede de alvenaria ¢ primordial e urgente para o
desenvolvimento e atualizacdo de normalizacdo nacional, especifica e coerente com a

realidade e necessidade do pais (ALY, 1991, p. 2).

2.1 Bloco

A principal funcdo da alvenaria estrutural ¢ resistir a esfor¢os de compressdo. Assim, a
resisténcia de seus componentes ¢ fundamental na resisténcia global da parede, ja que sendo o

bloco o principal elemento resistente na alvenaria estrutural, sua resisténcia ¢ primordial.

Muitos métodos de calculo de alvenaria estrutural baseiam-se nos valores das resisténcias dos
componentes para estabelecer a verificacdo da resisténcia das paredes, utilizando correlagdes
de resisténcias entre blocos-paredes ou blocos-prismas para estabelecerem a capacidade

ultima de calculo do elemento estrutural, como € o caso da Norma Britanica (GARCIA, 2000,

p. 8).

No Brasil, o célculo do dimensionamento de resisténcia, na alvenaria estrutural, ¢ feito a partir
de ensaios com prismas de dois blocos, preconizado pela NBR 10837. Segundo essa norma
(1994, p.1), bloco vazado ¢ o elemento da alvenaria cuja area liquida ¢ igual ou inferior a 75%
da érea bruta, sendo area bruta a area de secdo perpendicular aos eixos dos furos, sem

desconto das areas dos vazios, e na area liquida sdo descontadas as 4reas maximas dos furos.

Os blocos de concreto usados em alvenaria estrutural sdo classificados segundo a norma

brasileira NBR 6136 (1994, p. 2) em:

e C(lasse AE — blocos para uso geral, como paredes externas, que podem estar expostas a
umidade ou sobre efeito de intempéries e que ndo recebam revestimento.
e (lasse BE — blocos para uso somente acima do solo, em paredes externas com

revestimento de argamassa de cimento, ou em paredes ndo expostas a intempéries.
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Essa mesma norma estabelece que as resisténcias a compressao caracteristicas devam ser

atendidas conforme indicado na Tabela 1.

Tabela 1 — Valores minimos de resisténcias da NBR 6136.

Valores minimos de fbk (MPa)

Cla.ssAe de. Classe AE Classe BE
Resisténcia
4,5 Ndo permitida 4,5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16

As dimensdes modulares e as dimensdes das paredes dos blocos sdo mostradas na Tabela 2 e
Tabela 3. A NBR 6136 (1994, p. 3) permite uma tolerancia de + 2 mm para a largura ¢ + 3

mm para a altura € o comprimento.

Tabela 2 — Dimensdes padronizadas segunda a NBR 6136.

Dimensoes . . Dimensoes padronizadas (mm)
. Designacio -
nominais (cm) Largura Altura Comprimento
20x20x40 M- 20 190 190 390
20x20x40 190 190 190
15x20x40 M-Is 140 190 390
15x20x40 140 190 190

Tabela 3 — Espessura minima da parede dos blocos, NBR 6136.

Paredes Transversais
. ~ Pa.r ed‘fs . Espessura
Designagao Lon(g;::;c)l;nms Parede (mm)* equivalente
(mm/m)**
M-15 25 25 188
M- 20 32 25 188

*Média da medida de 3 paredes tomadas no ponto mais estreito.
** Soma das espessuras de todas as paredes transversais dos blocos (em mm) dividida pelo comprimento
nominal do bloco (em metros lineares).

Gallegos, citado por Cunha (2001, p. 16), diz que altos valores de resisténcia dos blocos
poderiam ser associados a sua boa qualidade, porém a grande variedade de formas e

dimensdes dos blocos, principalmente altura, impossibilita relacionar diretamente os
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resultados de ensaios de compressao com sua qualidade. Com isso, a resisténcia a compressao

¢ fun¢ao nao so da resisténcia intrinseca da unidade, mas também da altura ¢ forma do bloco.

Segundo Sabbatini (1984, p. 122), os requisitos funcionais dos blocos estdo associados aos
requisitos exigidos das alvenarias, tais como a resisténcia mecanica e durabilidade, a
monoliticidade, que aumentam a resisténcia de aderéncia e estdo relacionadas com a

porosidade, a absor¢do inicial e os aspectos relacionados a fun¢do de vedacao.

A resisténcia a compressdo dos blocos ¢ considerada o mais importante parametro de projeto
do edificio de alvenaria estrutural. Além da resisténcia a compressdao, sdo também
fundamentais para o comportamento adequado das paredes as outras propriedades dos blocos
como resisténcia a tragdo, capacidade de absor¢do, porosidade e textura superficial,

estabilidade dimensional, resisténcia ao fogo e durabilidade (MEDEIROS, 1993, p. 23).

A alvenaria, quando carregada axialmente, dependendo da rigidez dos materiais, sofrerd
tensdes de tragdo no bloco e confinamento na argamassa. Devido a isso ¢ importante

determinar também a resisténcia a tragao dos blocos estruturais (MOHAMAD, 1998, p. 13).

Sabe-se que antes da ruptura ocorre a fissuragdo da estrutura, provocada por forcas de tragdo
que se desenvolvem perpendicularmente a dire¢cdo do carregamento de compressdo. Essa
fissuragdo diminui a capacidade resistente do conjunto, ¢ um aumento expressivo do
carregamento pode leva-lo a ruina. Assim, quanto maior for a resisténcia do bloco a tra¢do

maior serd a capacidade da parede de resistir a esfor¢os de compressao.

Portanto, sabendo que a resisténcia das unidades ¢ o principal fator condicionante da
resisténcia da alvenaria, cabe ressaltar que o aumento de resisténcia dos blocos ndo resulta em
incrementos proporcionais de resisténcia da alvenaria. Dessa forma, o fator de eficiéncia da
alvenaria, ou seja, a razao entre a resisténcia da alvenaria e a resisténcia dos blocos, diminui
com o acréscimo da resisténcia da unidade. Estudos indicam que, no Brasil, esse fator varia

entre 25 e 70% para a alvenaria de blocos de concreto (JUSTE, 2001, p. 13).
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2.2. Argamassa de assentamento

Segundo a NBR 8798 (1985, p. 3), a argamassa de assentamento ¢ o elemento utilizado na
ligagdo entre os blocos de concreto, garantindo distribui¢ao uniforme de esforgos, sendo

composta de cimento, agregado mitdo, dgua e cal.

Uma parede de alvenaria estrutural ¢ composta basicamente por dois componentes: bloco
resistente e argamassa de assentamento, sendo incontestavel a influéncia do desempenho da

junta de argamassa no funcionamento estrutural da parede.

Segundo Sabbatini (1984, p. 90), a argamassa deve possuir modulo de elasticidade adequado
de forma a acomodar as deformagdes provenientes de movimentos da estrutura e intrinsecas,
ou seja, aquelas provocadas por retragdo na secagem e de origem térmica, sem que ocorra o

aparecimento de fissuras.

A insuficiéncia de aderéncia entre bloco e junta de argamassa pode prejudicar, praticamente,
todas as propriedades de uma parede de alvenaria. Para que a parede seja homogénea e atenda
aos requisitos de projeto ¢ fundamental que se estabeleca essa interagdo (MEDEIROS, 1993,
p. 268).

Sabbatini (1984, p. 88) conceitua resisténcia de aderéncia como a capacidade da interface
unidade-argamassa em absorver esfor¢cos normais e tangenciais (tensdes de cisalhamento ¢ de
tragdo) geradas na mesma, sem romper-se. Dessa resisténcia dependem a monoliticidade ¢ a
resisténcia da alvenaria quando submetida a esforgos provocados por deformagdes

volumétricas, carregamentos excéntricos e esforgcos ortogonais a parede.

Machado Junior (1999, p. 549) verificou que tragos pobres em cimentos (consumo 218 kg/m?)
apresentam resisténcias de aderéncias menores em prismas de alvenaria estrutural cerdmica, e
tragos com consumo de 243 kg/m? apresentaram resisténcia de aderéncia duas vezes e meia
maior que o primeiro tragco citado. Prado Rocha (1999, p. 468) também constatou que a
resisténcia de aderéncia da argamassa ¢ maior para argamassa com maior consumo de

cimento.
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Gomes (1974, p. 137) concluiu que paredes submetidas a compressao simples nao precisam
ser moldadas com argamassa de resisténcia superior a resisténcia dos blocos, com o objetivo
de evitar uma argamassa muito rigida que comprometa o comportamento da parede, pois o
autor notou que paredes com argamassas, cujas resisténcias sdo maiores que a dos blocos,

apresentam rupturas bruscas.

Segundo os resultados obtidos por Gomes (1983), citado por Garcia (2000, p. 11), para
paredes construidas com blocos de 7,5 MPa, variando a resisténcia da argamassa em torno de
135%, verificou-se que o acréscimo de resisténcia dos painéis de parede, com a utiliza¢ao da

argamassa mais resistente, foi de apenas 11,5%.

O autor compara os resultados obtidos com a Norma Inglesa (BS 5628 : Partl/78), a qual
indica que para blocos de 7,0 MPa, ao acrescer a resisténcia da argamassa de 6,5 MPa para
16,6 MPa (155%), a resisténcia a compressdo da parede cresce apenas 6%, e, apesar da
utilizagcdo de argamassas muito resistentes contribuirem para um certo aumento de resisténcia
da parede, verifica-se que a ruptura torna-se excessivamente fragil, ndo havendo ductilidade

suficiente para acomodagdes da estrutura, diante dos esforgos.

Mohamad (1998, p.19) retine, em seu trabalho, dados de pesquisas diversas comparando as
resisténcias de blocos, argamassas e prismas, a Figura 5 mostra essas comparacdes e baseado
nelas o autor observa que a maioria dos pesquisadores trabalha com niveis de resisténcia a

compressao de argamassa da ordem de 40 a 60% da resisténcia do bloco na érea liquida.
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Figura 5 - Resisténcia a compressao simples de blocos, argamassas e prismas. Fonte: MOHAMAD (1998, p. 18).

Entretanto segundo esse mesmo autor, os blocos devem ser compativeis com o trago da
argamassa, recomendando-se que a resisténcia a compressao da mesma seja de 0,7 a 1 vez a

resisténcia a compressao do bloco na érea bruta.

No que diz respeito a forma de ruptura dos prismas, Mohamad (1998, p. 106), verificou que
quando foram utilizadas argamassas menos resistentes que os blocos, a ruptura dos prismas se
deu de forma “ductil”, ocorrendo um esfacelamento da parte externa das paredes dos blocos,
propagando-se da junta para o restante do bloco. Para argamassas com o mesmo nivel de
resisténcia do bloco, na area liquida, a ruptura ocorreu de forma fragil no sentido da secao

transversal do prisma.
Casali (2003, p. 91) realizou um trabalho experimental que se baseou no estudo comparativo

do comportamento de diferentes tipos de argamassa de assentamento para alvenaria estrutural,

as argamassas que foram estudadas sdo mostradas na Tabela 4.
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Tabela 4 - Argamassas de assentamento.

Tipo de Denom. Trago em Granulometria Teor de ar
Argamassa volume incorporado
Fm Fina -
Mm 1:0,7:5 Média -
Gm Grossa -
Fi Fina -
Mista Mi 1:1:5 Média -
Gi Grossa -
Fg Fina -
Mg 1:1,3:5 Média -
Gg Grossa -
11 - - 151
Industrializada 1y - - 18+ 1
13 - - 21+1

Segundo Casali (2003, p. 135), analisando os resultados, apresentados na Figura 6, percebeu-

se um aumento na resisténcia das argamassas mistas com o aumento do modulo de finura da

areia, independente da quantidade de cal. Porém, nao foi observada a existéncia de qualquer

relacdo entre a resisténcia da argamassa e a quantidade de cal, quando ¢ fixada a

granulometria da areia.

a0 (MPa)

ompressa

Resisténcia a C

11.0

10.0

9,0

8,0

Fm

Mm

Gm

Fi Mi Gi | Fg Mg Gg | 11
Argamassa
‘ W Argamassa B Bloco B Prisma ‘

- 0,65
- 0,60

- 0,55

Fator de Eficiéncia

Figura 6 - Resisténcia a compressdo (em colunas) das argamassas, blocos e prismas e o fator de eficiéncia (em
linhas). Fonte: CASALI (2003, p. 136).
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Casali (2003, p. 136) verificou, também, que no caso das argamassas industrializadas, nao
houve diferencas significativas na resisténcia a compressao para os diferentes teores de ar
incorporado, pois a diferenga méaxima entre esses teores foi de apenas 5,31%. Entretanto,
pode-se observar que o comportamento dos prismas compostos com essas argamassas ¢ bem

diferenciado.

Cunha (2001, p. 114) observou que o aumento de resisténcia da argamassa ndo influiu na
resisténcia de prismas, ocos e grauteados, uma vez que grandes aumentos na resisténcia das

argamassas proporcionam acréscimos muito pequenos na resisténcia a compressdo dos

prismas de alvenaria.

Romagna (2000, p. 67) também constatou que a influéncia da resisténcia da argamassa na
resisténcia dos prismas €, de maneira geral, menos importante para prismas grauteados do que

para ndo grauteados.

Garcia (2000, p. 55) realizou uma compilagdo de resultados de pesquisas de varios autores os
quais observaram que a utilizacdo de argamassas muito mais resistentes do que os blocos ¢
antiecondmica, pois o ganho de resisténcia obtido nos painéis de parede ¢ irrelevante. Como
exemplo os ensaios desenvolvidos na EESC a pedido da Ceramica Selecta, no qual se
aumentou 79% da resisténcia da argamassa, e obteve-se um aumento de 1,9% na resisténcia
dos painéis de parede; e os ensaios realizados por Franco (1987), aumentando-se 45% da

resisténcia da argamassa, obteve-se um aumento de 3,2% na resisténcia das paredes.

Calgada (1998, p. 130) verificou uma contribuicdo significativa da argamassa na resisténcia
de prismas de blocos de concreto, ja que os fatores de eficiéncia com relagdo aos blocos
apresentaram valor bastante acima dos citados pela bibliografia. No entanto, o médulo de
elasticidade encontrado foi bastante elevado, e isso sugere que a argamassa no prisma tenha

apresentado rigidez proxima a do bloco.

2.3 Graute

Segundo Cunha (2001, p. 33), o graute consiste em um concreto fino (microconcreto),

formado de cimento, agua, agregado miudo e agregados graudos de pequenas dimensdes (até
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9,5 mm) com alta fluidez. Essa fluidez ¢ fundamental para que o graute possa preencher os
furos dos blocos de concreto sem sofrer segregacdo. Além de sua alta fluidez, o graute deve
apresentar boa trabalhabilidade e boa capacidade de reter 4gua, evitando perdas excessivas de

agua para o bloco.

As fungdes do graute em elementos de alvenaria sdo aumentar a resisténcia das paredes,
absorvendo uma parcela dos esforcos verticais, proporcionar maior estabilidade ao conjunto,
aumentando sua rigidez, e solidarizar a armadura a estrutura, permitindo seu posicionamento.
Portanto, sua utilizagdo torna-se muitas vezes imprescindivel & execug¢do de obras em

alvenaria estrutural.

A NBR 8798 (1985, p. 3) divide os grautes em finos e grossos, conforme sua finalidade. Para
o preenchimento de espagos pequenos, de forma que sua menor dimensao seja inferior a 50
mm, deve-se adotar grautes mais finos; para espagos maiores, escolhe-se um graute mais

grosso, garantindo um preenchimento ideal.
Os furos dos blocos de concreto sdo grandes o suficiente para optar por um graute grosso,
sendo mais interessante por serem mais econOmicos (menor consumo de cimento) e

apresentarem reducdo de fissuras causadas pela retracao.

As proporcdes exigidas pela NBR 8798 (1985, p. 6), para dosagem dos grautes, sdo mostradas
na Tabela 5.

Tabela 5 — Proporgdes da NBR 8798 para dosagem de grautes.

Proporgoes, em massa, em relagdo ao cimento
Tipo de Graute | _, Cal Agregado miudo | Agregado graido .
Cimento | pivatada | (Dmax=4,8mm) | (Dmax = 19mm) Agua
Graute Fino 1 < 0,04 <230 - <075
Graute Grosso 1 <0,04 <220 <170 <0,70

Segundo Cunha (2001, p. 35), para que o bloco e o graute atuem como estrutura homogénea ¢é
necessario que exista uma boa aderéncia entre ambos. A auséncia ou fraca aderéncia entre os
blocos e o graute diminuem o carater do material composto da alvenaria, pois a transferéncia

de tensoes entre esses materiais depende dessa aderéncia.
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A falta de aderéncia na interface graute e paredes internas do bloco compromete o
desempenho da alvenaria, pois a mesma ¢ tratada como sendo um material homogéneo similar

ao concreto, portanto, perfeitamente ligados (OLIVEIRA, 1986, p. 37).

Para haver essa boa ligagao dos materiais (blocos e graute) é necessario que o graute preencha
completamente os vazios dos blocos, solidarizando-os, e esse perfeito preenchimento depende

de uma boa trabalhabilidade do graute.

A boa trabalhabilidade do graute depende deste possuir elevada fluidez, de forma a penetrar
nos vazios dos blocos, além de uma boa coesdo minima, evitando a segregacao de seus
componentes. Como essas duas propriedades sdo contrarias, deve-se ter um ponto de

equilibrio entre elas para se obter um graute eficiente (CALCADA, 1998, p. 36).

A influéncia da resisténcia a compressao do graute em prismas foi observada por Drysdale e
Hamid, citado por Oliveira (1986, p. 28), o qual diz que em corpos-de-prova grauteados e ndo
grauteados, observou-se que ndo houve uma contribuicdo proporcional da resisténcia do
graute para o prisma, fato este explicado por uma expansao lateral do graute, impondo uma

tensao de tragao no bloco, essa variagao pode ser observada na Figura 7.
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Figura 7 — Resisténcia do prisma grauteado x Resisténcia a compressdo do graute
Fonte: OLIVERIA (1986, p. 28).
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Segundo Aly e Sabbatini (1994, p. 120), os autores Drysdale ¢ Hamid observaram que o
aumento percentual da resisténcia a compressdao do elemento parede de alvenaria grauteada
serd menor quanto maior for a resisténcia a compressdo dos blocos, admitindo que o valor
maximo da resisténcia a compressdo das paredes de blocos ¢ atingida com um nivel de
deformacao menor que o do graute, sendo que, nesse instante, o graute ndo se encontra
confinado, e a capacidade resistente ¢ controlada tanto pela ruptura do bloco como pela

propria capacidade resistente que estard submetida a esforcos de compressao axial.

Esses autores afirmaram ainda que a tendéncia do aumento percentual na resisténcia a
compressao das paredes grauteadas em relacdo as paredes ndo grauteadas ¢ inversamente
proporcional ao aumento da resisténcia do bloco, utilizada na moldagem das mesmas, ou seja,
os maiores ganhos de resisténcia se ddo nos blocos menos resistentes (ALY e SABBATINI,

1994, p. 120).

Segundo Calgada (1998, p. 133), a introdugdo do graute na estrutura de alvenaria de blocos de
concreto pode ser capaz de produzir prismas de resisténcia superior a obtida para prismas nao
grauteados na érea liquida confeccionados com os mesmos materiais. Provavelmente, esse
ganho ¢ obtido com a utilizagdo de graute com resisténcia adequada e caracteristicas de
deformabilidade compativeis com a do prisma envolvente. Essa mesma condi¢do parece ser

capaz de promover a utiliza¢do praticamente total da resisténcia dos materiais envolventes.

Entretanto essa conclusdo contradiz afirmagdes feitas pelos autores Drysdale e Hamid (1979)
e Khalaf et al (1994), citados por Cunha (2001, p. 93), os quais consideram que a resisténcia
dos prismas ocos € maior que a dos prismas grauteados, em relagdo a area liquida (relacdo da

area total do bloco com os vazios pela area efetiva de paredes desse bloco).

Cunha (2001, p. 93) explica tal contradicdo pela diferenca entre os blocos produzidos no
Brasil e os blocos americanos, que apresentam maior resisténcia e compacidade, acreditando-
se que com isso o graute torna-se mais eficiente quando utilizado em conjunto com blocos de

menor resisténcia do que com blocos de resisténcia mais elevada.

Em seus ensaios, Cunha (2001, p. 113) concluiu que a resisténcia final de prismas grauteados

de blocos de concreto ¢ superior a dos prismas vazios com relacdo a suas areas liquidas,

independente do tipo de graute e argamassa utilizada, afirmando que seus resultados
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mostraram uma integragao entre blocos, argamassas e grautes, funcionando como um material

monolitico.

Desses resultados experimentais, Cunha (2001, p. 98) comparou, em grafico, a resisténcia dos
prismas com a resisténcia dos grautes, mostradas na Figura 8. Essa comparacao ¢ valida para
os blocos e grautes com as determinadas caracteristicas adotadas no trabalho experimental do

autor.

Resisténcia do Prisma (MPa)

3 T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Resisténcia do Graute (MPa)

Figura 8 — Influéncia da resisténcia dos grautes na resisténcia dos prismas
Fonte: CUNHA (2001, p. 98).

Camacho e Rodrigues (1999, p. 9), em seu estudo sobre a influéncia do graute na resisténcia
da alvenaria, verificaram que o graute permite o aumento de resisténcia da alvenaria na
mesma relacdo entre a area bruta e a area liquida do bloco, desde que graute e bloco
apresentem aproximadamente a mesma resisténcia. Além de afirmarem que a adogdo de
grautes cada vez mais resistentes, representa elevagao de custo e ndo contribui muito para o

aumento da resisténcia da alvenaria.

Reafirmando os resultados dos autores acima, Romagna (2000, p. 94) obteve resultados que
também mostraram que o uso de grautes com resisténcia acima das resisténcias das areas
liquidas dos blocos ndo traz ganho de resisténcia para a alvenaria, ¢ os melhores resultados

foram obtidos com grautes e blocos de resisténcias aproximadamente iguais.
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Aly (1991, p. 87) verificou, em ensaios com paredes de blocos de concreto, um ganho de
resisténcia entre a parede vazia e grauteada de 46% a 59%, para paredes confeccionadas com
blocos de resisténcia média de 7,0 a 13,3 MPa e com um unico graute de 14 MPa, com

relacdo as suas areas brutas.

Gomes (1974, p. 54) realizou ensaios em paredes de blocos ceramicos vazias e grauteadas,
verificando que, para a alvenaria estrutural, a resisténcia do graute deve ser no minimo igual a
resisténcia dos blocos utilizados (4rea liquida). Esses ensaios mostraram que paredes de
blocos com resisténcia média, proxima a 15 MPa, quando grauteados com grautes de
resisténcia a compressao entre 3 e 11 MPa, aumentam em 24% a resisténcia final das paredes,
enquanto que utilizando grautes com resisténcia média de 14,8 MPa, a resisténcia final destas
paredes aumentaram em 48%. Entretanto deve-se ressaltar que as paredes dos blocos
ceramicos sao normalmente mais finas do que as dos blocos de concreto, e devido ao material

constituinte, a instabilizacdo de painéis ceramicos pode ser mais proeminente.

A Figura 9 ilustra o aumento da resisténcia a compressao de paredes em fun¢do do aumento
da resisténcia a compressao dos grautes encontrados por Gomes (1974).

6,0
5,0
4,0
3,0

2,0 4

Tensdo atuante nas paredes em relagdo a area especifica (MPa)

Tensao no graute (MPa)
Figura 9 — Aumento da resisténcia de paredes em fun¢do do aumento da resisténcia do graute

Fonte: GOMES (1974, p. 54).

Calgada (1998, p. 133) constatou o aumento de resisténcia do prisma com incremento de

resisténcia no bloco e graute; no entanto, a medida que foram adotados grautes mais
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resistentes, a importancia da resisténcia do bloco na resisténcia do prisma tornou-se menor,

tendendo a produzir prismas com pequenas variagdes de resisténcia.

Comprovando os resultados de Calcada (1998), Romagna (2000, p. 94) também observou o
aumento na resisténcia dos prismas com o acréscimo da resisténcia do bloco e do graute, além
da constatagdo da reducao da importancia da resisténcia do bloco com o aumento da

resisténcia do graute.

Garcia (2000, p. 74) obteve em ensaios de paredes de alvenaria ceramica grauteada em 50%
de seus vazados, um aumento de 67% na resisténcia a compressao, €, para um grauteamento

de 75% de seus vazados, o acréscimo foi de 84%.

Calgada (1998, p. 134) sugere que a eficiéncia dos prismas grauteados seja dada pela
porcentagem de aproveitamento da resisténcia potencial, sendo esta dada pela soma das
resisténcias dos blocos e graute com relacdo a suas areas de atuagdo. Dessa maneira € possivel
avaliar o comportamento conjunto dos materiais, verificando se um acaba por reduzir a

capacidade do outro.

Garcia (2000, p. 76) obteve, nos ensaios de paredes ceramicas, com um grauteamento de 50%
e de 75 % dos vazios das paredes, respectivamente, fator de eficiéncia entre bloco-parede
igual a 37% e 47%, entre prisma de dois blocos-parede 57% e 67% e prisma de trés blocos-

parede 60% e 81%.

Garcia (2000, p. 83) concluiu, também, que o aumento da area grauteada das paredes
proporciona maior rigidez aos elementos estruturais, verificando um aumento, no modulo de
elasticidade das paredes, igual a 46% com 50% dos vazios da parede grauteada, e 80% com

grauteamento de 75% dos vazios das paredes.

Romagna (2000, p. 53) comenta sobre a pouca diferenca existente nas resisténcias dos grautes
moldados em corpos-de-prova e extraidos dos vazados dos blocos, o que contradiz a maioria
dos pesquisadores os quais afirmam que a resisténcia do graute, quando na alvenaria, ¢ maior

gracas a reducdo do fator 4gua cimento.
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Cunha (2001, p. 114) relacionou prismas ocos e grauteados de blocos de concreto, sendo que
quanto maior a resisténcia a compressao dos grautes, menor a fissuragdo vertical ocorrida nos

prismas e maior aparecimento de fissuras inclinadas.

Para paredes ceramicas sem graute, as cargas de fissuracdo encontram-se, em média, a 49%
da carga de ruptura. Para as paredes grauteadas, esse valor ¢ de 37%, em média, sendo
observado nas paredes grauteadas a ruptura do graute por compressdo com a formacdo do

tronco de cone e o descolamento das faces dos blocos (GARCIA, 2000, p. 77).

Camacho e Rodrigues (1999, p. 9) verificaram que a forma de ruptura observada para prismas
vazios e preenchidos ndo apresentou diferenga significativa, sendo, também, que as

deformacgdes ultimas sofreram poucos acréscimos.

Romagna (2000, p. 92) observou que as rupturas para os prismas grauteadas foram
simultdneas as dos componentes, e acredita-se que esta tenha sido provocada pela expansao

lateral do graute com incremento de tensdes de tragao no bloco.

Cunha (2001, p. 114) afirmou que o aumento da resisténcia dos grautes promove o aumento
da resisténcia a compressao dos prismas, demonstrando que a resisténcia do graute comanda a
resisténcia a compressao dos prismas grauteados quando a resisténcia dos blocos ¢ a mesma.
Porém esse crescimento ndo acontece na mesma propor¢ao do crescimento da resisténcia a
compressao dos grautes. Observou também que o uso de grautes cada vez mais resistentes,
com baixas relagdes dgua/cimento, ndo contribui muito para o aumento da resisténcia dos
prismas de alvenaria. Com isso, torna-se inviavel o uso desses tipos de graute com o intuito de
se aumentar a capacidade portante da estrutura, pois essa medida acarreta em uma elevagdo do
custo da estrutura sem a obtencao do resultado esperado, tornando-se invidvel a utilizagdo de

blocos de maior resisténcia.

2.4 Armadura

O uso crescente da alvenaria armada se depara com o problema de se desconhecer qual a
parcela de carga que vai para os blocos, para o graute e para as armaduras e se esses

elementos trabalham como um unico conjunto.
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A utilizagdo, em todo seu potencial, dos métodos construtivos de alvenaria estrutural armada
de blocos de concreto sera possivel através de componentes e, principalmente, da maneira
correta de aplicagdo destes. Os projetos desenvolvidos para construcdo de edificios
habitacionais sdo baseados em normas estrangeiras, adequadas a realidade econdmica, social e
politica dos paises de origem. Essa pratica tem conduzido a um comprometimento do uso

racional da alvenaria estrutural em nosso pais (ALY, 1991, p. 2).

A NBR 10837 (1989, p. 11) indica como taxa minima para paredes de alvenaria estrutural
0,2% vezes a area bruta da parede, sendo ndo mais que 2/3 colocados em uma direcdo, e 1/3
na outra, € o espacamento maximo das armaduras verticais deve ser o necessario para

acomodar o niumero de barras correspondente a taxa de armadura minima.

Gomes (1974, p. 140) realizou ensaios, em paredes de alvenaria ceramica, com taxa minima
de armadura e com graute de resisténcia aproximadamente igual a dos blocos, sendo a
resisténcia a compressao final das paredes armadas aumentada em 48% em relagdo as paredes
vazias, e, as paredes armadas com taxa de armadura de 0,4%, a resisténcia aumentou em mais

de 50% em relagdo as paredes ndo armadas.

Aly (1991, p. 88) obteve em ensaios de paredes de blocos de concreto, com resisténcia média
dos blocos 7,9 MPa, do graute préxima a 14 MPa e com taxas de armadura de 0,2% e 0,3%,
um aumento de resisténcia sempre relativo as paredes vazias de 37% para as paredes apenas
grauteadas, de 49% para as paredes com taxa minima de armadura e 45% para as paredes com

0,3% de armadura.

A Figura 10 mostra o aumento de resisténcia da alvenaria encontrada nos ensaios realizados

por Aly (1994, p. 120), com a inser¢ao de graute e taxas de armadura.
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Figura 10 — Valores médios de resisténcia a compressdo. Fonte: ALY (1994, p. 120).

Quanto ao comprimento das emendas, a NBR 10837 (1989, p. 18) estabelece que este deve
ser suficiente para transferir as tensdes admissiveis por aderéncia e ndo inferior a 40 vezes o
diametro da barra; entretanto, em ensaios realizados por Gomes (1974, p. 140), ndo houve
diferencgas sensiveis na carga de ruptura por causa das emendas, ocorrendo mudangas apenas
na forma de ruptura, recomendando que o comprimento das emendas seja maior ou igual a 30

vezes o diametro da barra.

Gomes (1974, p. 142) afirma ainda que a eficiéncia das armaduras diminui com o aumento do
diametro das barras, fato este explicado pela falta de cobrimento das barras de maior
diametro, a diferenga do coeficiente de Poisson entre o ago € o graute e um possivel

escorregamento da armadura.

Andrade (1998, p. 93) conclui que, em paredes de alvenaria armada, as armaduras contribuem
muito pouco para problemas de instabilidade. Mesmo quando se considera a armadura
comprimida colaborante, estas também contribuem pouco na resisténcia & compressao. Assim,
a principal fun¢do da armadura ¢é redistribuir melhor os esforgos (principalmente quando os

componentes apresentarem grandes variabilidades em suas propriedades) e conferir uma
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melhor homogeneidade na alvenaria, diminuindo as possibilidades de modos de ruptura

secundaria, diferentes da ruptura da se¢ao critica.

Com relagdo ao mddulo de deformacdo das paredes, Aly (1991, p. 91) obteve uma variagao na
resisténcia de 36% das paredes vazias para as grauteadas, 49% entre paredes vazias e armadas

com 0,2%, e de 56% das paredes vazias com as armadas com 0,3%.

Gomes (1974, p. 138) verificou que os valores medidos, experimentalmente, dos modulos de
deformagdo das paredes sdo menores que valores calculados teoricamente a partir de normas
estrangeiras, sendo que estas superestimam em at¢ 20% os valores obtidos
experimentalmente. O autor concluiu ainda (1974, p. 66) que o mddulo de paredes nao
armadas e armadas pode ser avaliado com base na determina¢do do mddulo de deformagao

dos prismas.

Em seus ensaios, Gomes (1974, p. 138) revelou que as armaduras horizontais concentram
tensdes que reduzem a resisténcia das paredes em virtude de seu efeito de cunha sobre as
paredes dos blocos. Desse modo, exercem uma agao de corte nas paredes internas dos blocos,
0 que se manifestou pela expulsdo das paredes externas dos mesmos na ruptura. Na carga de
servigo, ndo foi constatado tal fato, assim o autor recomenda que as armaduras horizontais

ndo ultrapassem 7,9 mm de didmetro.

Andrade (1998, p. 93) explica que experimentagcdes numeéricas e fisicas mostram que a carga
critica da parede de alvenaria ¢ muito sensivel a excentricidade. Nos ensaios das paredes
submetidas a compressdo, essa sensibilidade prejudica os resultados, provocando
variabilidades aparentes. Nesse tipo de ensaio, o controle da verticalidade do eixo da peca ¢
muito dificil, pequenos desvios provocam grandes variagdes na carga critica. Entdo, quando
se ensaiam paredes a compressdo centrada na realidade, os resultados sdo afetados por uma
excentricidade acidental que transforma o ensaio em flexo-compressdo. Dessa forma, um
procedimento mais coerente seria ensaiar paredinhas com baixa altura, e, depois, aplicar o

efeito de esbeltez nos resultados.

Gomes (1974, p. 139) constatou que o modo de ruptura usual de paredes armadas, submetidas
a compressao simples, caracteriza-se pela ruptura dos blocos. O autor (1974, p.140) observou,

ainda, que, ap6s a ruptura das paredes, o graute apresentava-se fendilhado no sentido das
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armaduras, e, em algumas paredes, notou-se a ocorréncia de fendilhamento longitudinal ao

longo da menor dimensao da parede.

Andrade (1998, p. 92) afirma que as paredes armadas apresentam fundamentalmente dois
modos de ruptura: a ruptura por flexdo, caracterizada por ruptura da ligagdo argamassa na
regido da armadura de tragdo e/ou esmagamento da zona comprimida e ruptura por

cisalhamento, caracterizada por fissuras de tracdo diagonal.

O modo de ruptura das paredes de alvenaria, submetidas & compressao simples perpendicular
a fiada, caracteriza-se pelo aparecimento de fissuras verticais de tracao, paralelas a atuagao da
carga. Essas fissuras iniciam-se nos blocos e propagam-se pela parede. A carga ultima ¢
atingida juntamente com o aumento e a multiplicacdo dessas fissuras. Esse modo de ruptura
foi observado por varios autores, tais como Franco, Gomes, Medeiros e outros (ANDRADE,

1998, p. 16).

2.5 Analise Teorica

A previsdo da resisténcia a compressao axial e do comportamento de deformabilidade de
paredes de alvenaria estrutural ndo foi ainda determinado com exatiddo pelos pesquisadores
da area. Embora tenham ocorridos muitos avangos no conhecimento teorico de estruturas de
alvenaria, a tecnologia ainda necessita de modelos de calculo mais apurados que possibilitem
uma analise mais fiel de resultados experimentais. A introducdo de outros materiais as
paredes estruturais, como o graute e armadura, que ¢ o caso do presente trabalho dificulta

ainda mais esta avaliagdo tedrica do desempenho estrutural da alvenaria.

Mehta & Monteiro, (1994, p. 476), explicam que os dois modelos mais simples, em termos de
deformabilidade, usados para simular material composto, sdo os modelos de Voigt e modelo
de Reuss. No modelo de Voigt, as faces sdo arranjadas segundo uma configuragdo em
paralelo, impondo uma condi¢do de deformacao uniforme. No modelo de Reuss, as faces sdo

arranjadas segundo uma configuracao em série, impondo uma condi¢do de tensao uniforme.
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Oliveira (2001, p. 68) explica que, a grosso modo, que uma parede de alvenaria submetida a
compressao axial comporta-se como um elemento composto de diferentes componentes

(blocos e camadas de argamassa) associados em série. Numa primeira aproximag¢ao, pode-se

dizer que a deformabilidade de uma parede ¢ dada pelo modelo de Reuss.

'

F

h,
Ab’ Eb hy Ab = Aa
Hy Op=0a
Aa, Ea ha

e

Figura 11 — Representacdo do Modelo de Reuss (Fonte: Oliveira, 2001, p. 68).

O modelo de associagdo em série ¢ ilustrativo da associacdo de blocos ¢ camadas de
argamassa e pode dar uma indicacdo da deformabilidade de uma parede nos primeiros
estagios de carregamento. No entanto, o0 modelo de Reuss ndo ¢ a forma mais correta de
reproduzir fielmente as condigdes de deformacdo da parede, pois ha juntas verticais entre os
blocos e que a argamassa de assentamento ja colocada ndo tem as mesmas propriedades

medidas em corpos-de-prova (Oliveira, 2001, p. 68).

Na representagdo da alvenaria armada e grauteada, serd adotado o conjunto de bloco mais
argamassa mostrado como o modelo de série de Reuss e associado a este conjunto os outros
elementos, o graute e a armadura. Assim sera admitida que a alvenaria vazia seja um elemento

unico ao qual serdo inseridos outros materiais, utilizando-se o modelo de Voigt.
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Figura 12 — Representagdo do Modelo de Voigt.

Empregando o modelo de Voigt, citado por Oliveira (2001, p.70) pode-se mensurar a
deformabilidade da parede de alvenaria armada e grauteada representada acima,
considerando-se que as caracteristicas individuais dos materiais fossem fielmente

representadas na parede de alvenaria.
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3. ENSAIOS DOS BLOCOS ISOLADOS

Essa etapa do trabalho experimental envolveu ensaios, para determinagdo das caracteristicas
fisicas, e ensaios finais de resisténcia a compressao dos blocos de concreto definidos. O
trabalho foi desenvolvido no laboratério do Nucleo de Ensino e Pesquisa da Alvenaria

Estrutural - NEPAE na Unesp - Faculdade de Engenharia Civil de Ilha Solteira.

Portanto, serdo aqui descritos os procedimentos de execucao e ensaios das unidades (blocos)
na determinacdo de suas caracteristicas fisicas e submetidos a esfor¢os de compressao
simples, e, como resultados, serdo apresentadas resisténcias ultimas, deformabilidade e

correlacdes entre resisténcias.

Blocos

Segundo Franco (1987, p. 15), os blocos representam normalmente de 80% a 95% do total da
alvenaria, portanto eles devem atender aos requisitos de desempenho essenciais para as
unidades de alvenaria, como: resisténcia mecanica, durabilidade, dimensdes padronizadas,
tolerancia dimensional, massa e facilidade de manuseio, entre outras. Sendo assim, €é
fundamental que se conhegcam as suas propriedades para o entendimento da alvenaria como

um todo.

Os blocos utilizados, neste trabalho, foram recebidos direto da fabrica, fornecidos pela
empresa Tatu, localizada no municipio de Limeira — SP, sendo pedidos duas classes distintas,
de acordo com suas resisténcias nominais, 4,5 e 10,0 MPa, designadas Bl e B2,
respectivamente. Contudo, com a realizacdo dos ensaios de compressdo, verificaram-se

resisténcias superiores as nominais, iguais a 8,64 (B1) e 15,76 (B2) MPa.
As dimensoes dos blocos inteiros sdo 14 cm x 19 cm x 29 cm, e dos meios-blocos 14 cm x 19

cm X 14 cm (largura x altura x comprimento). Os blocos foram recebidos em um utnico lote,

com 300 blocos inteiros € 100 meios-blocos de cada classe.
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Quanto as caracteristicas visuais, que também podem ocasionar o comprometimento da
capacidade resistente dos blocos, as amostras apresentaram aspecto homogéneo, e as arestas

vivas estavam livres de trincas e imperfei¢des.

Para a realiza¢ao dos ensaios de caracterizacdo fisica dos blocos (area liquida, absor¢ao e teor
de umidade) foram utilizados dois corpos-de-prova, e para os ensaios de resisténcia a

compressdo axial, foram adotados seis corpos-de-prova de cada classe, mostrados na Tabela

6.

Tabela 6 — Ensaios dos blocos.

Tipo de Ensaio C‘;:f (;:Ze- N° Amostras | Resisténcias | Deformagoes
Caracterizagdo Fisica Bloco Bl 2 -- --
Caracterizagdo Fisica Bloco B2 2 -——

Compressao Bloco Bl 6 Sim Sim
Compressdo Bloco B2 6 Sim Sim

3.1 Procedimento de Ensaio dos Blocos

Na determinacao das caracteristicas fisicas dos blocos foram adotados os procedimentos
preconizados pela norma brasileira MB 3459 (1991, p. 1-3), sendo realizada a determinacao
da érea liquida, teor de umidade e absor¢do dos blocos, sendo tomadas todas as precaugdes
citadas na norma, para obtencao de resultados confidveis. Para a determinacdo da resisténcia a
compressao axial foram utilizados os procedimentos preconizados pela NBR 7184 (1992, p.

1-2).

3.2 Capeamento dos Blocos

A utilizacdo do capeamento das superficies dos corpos-de-prova a serem ensaiados faz-se
necessaria para garantir o paralelismo entre suas faces. A norma NBR 7184 (1992, p. 2)
indica para a regularizacdo das faces dos corpos-de-prova que sejam utilizadas pastas ou
argamassa a base de gesso, enxofre, cimento, pozolana ou outro qualquer material, e que a

espessura média do capeamento ndo deve exceder 3 mm.
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Os resultados obtidos por Mauricio, Camacho e Andolfato (2004, p. 31) indicaram o gesso € o
enxofre como sendo os materiais para capeamento mais indicados para estudos experimentais
de resisténcia a compressdo axial de blocos de concreto para alvenaria estrutural. Baseado
nesses resultados, optou-se por utilizar o gesso como material de capeamento, devido ao fato

de esse material ser de manipulag@o mais facil.

Assim, o capeamento foi feito com uma pasta de gesso nas proporc¢des de 1,0 : 0,6 (gesso :
agua). Os corpos-de-prova foram capeados com uma fina camada dessa mistura, garantindo a
regularidade de sua superficie, que se apresentou plana e uniforme no momento do ensaio.
Para a realizagdo desse capeamento foi utilizado um capeador metalico proprio para esse fim,

promovendo a regularizagdo e paralelismo das faces capeadas, que pode ser observado na

Figura 13.

_ s

Figura 13 — apeamento dos blocos.

3.3 Determinacdo da Resisténcia a Compressao Axial e Deformabilidade

dos Blocos

Para a determinagdo da resisténcia a compressdao axial dos blocos foram utilizados os
procedimentos descritos pela norma NBR 7184, citados em 3.1. Como ndo existem, na atual
norma brasileira, procedimentos para a realizagdo da medida do modulo de elasticidade de
blocos de alvenaria, foram adotados procedimentos comumente utilizados em laboratérios de

pesquisas, utilizando-se reldgios comparadores e células de carga.

Os relogios foram fixados nos blocos através de gabaritos colados nestes. Esses gabaritos sao
cantoneiras metalicas coladas a uma distdncia L = 9 cm, sendo localizadas em faces
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diagonalmente opostas e entre o septo lateral e o septo central dos blocos. Para tal
posicionamento foram utilizados gabaritos para colagem dessas cantoneiras como mostrado

na Figura 14.

Figura 14 — Colagem dos gabaritos para os reldgios comparadores.

Também foram utilizados, em alguns blocos das amostras, extensometros elétricos, instalados
a meia altura e no centro do bloco, como observado na Figura 15. Nesses blocos foram

utilizados também os relogios comparadores.
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Figura 15 — Esquema de posicionamento dos extensémetros. Fonte: ANDOLFATO (2002, p. 55).

A célula de carga utilizada possui capacidade de 1000 kN e foi posicionada entre a prensa
universal e o perfil metalico. Todos os ensaios foram realizados com auxilio de um sistema de
aquisicdo de dados DASY LAB 6.0, no qual eram ligados os equipamentos para aquisi¢ao
instantanea dos dados, relogios comparadores, extensometros elétricos e célula de carga.
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Figura 17 — Sistema de aquisig¢do de dados.

3.4 Resultados Obtidos

3.4.1 Caracteristicas Fisicas dos Blocos

Os resultados obtidos para a determinacdo da area liquida, teor de umidade e absor¢do de
agua dos blocos estdo contidos na Tabela 7. Os valores de massa e altura de cada bloco estao

no anexo, e os valores de umidade, absorc¢ao e area liquida de cada corpo-de-prova também.
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Tabela 7 - Umidade, absor¢ao e area liquida dos blocos.

Bloco Umidade (%) Absorgdo (%) A.lig. (cm?)
Bl 24,93 6,86 227,92
B2 41,34 4,79 289,67

’ . r 2 ~ ’
A area bruta das duas classes de blocos ensaiados ¢ 406 cm”. Fazendo uma relagdo da area

liquida com a bruta, para cada classe de bloco, tem-se:

v' para B1: area liquida ¢ igual a 56,1 % da area bruta;

v' para B2: area liquida é igual a 71,3 % da éarea bruta;

De posse desses valores, conclui-se, segundo a NBR 6136 (1994, p. 1) que as unidades
estudadas se enquadram dentro da classificagdo de blocos vazados, ou seja, a area liquida ¢
inferior a 75 % da area bruta. Os valores de absor¢ao dos blocos ensaiados também estao
dentro dos limites de aceitagcdo da mesma norma (1994, p. 4), que determina o valor maximo

de absor¢ao como sendo 10 %.

3.4.2 Blocos classe B1

Resisténcia a Compressiao Axial

Os procedimentos de ensaios foram executados conforme citado anteriormente, sendo
observado que ndo houve problemas perceptiveis de execu¢do em nenhum corpo-de-prova.
Os valores médios dos resultados obtidos para carga de ruptura e resisténcia a compressao sao

mostrados na Tabela 8 e os dados completos em anexo.

Tabela 8 — Resultados dos ensaios dos blocos B1.

Resisténcia Resisténcia
CcP Carga (kN) (A. Bruta) (A.Liquida)
(MPa) (MPa)
Meédia 357,86 8,64 15,39
Desv. Pad. 26,44 0,64 1,14
Coef. Var 7,39% 7,39% 7,39%

A tensdo média de ruptura dos blocos (8,64 MPa) se mostrou superior a informada pelo
fabricante (4,5 MPa), apresentando um aumento de 92% com relagdo a resisténcia nominal

esperada.
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Deformabilidade

As deformagdes nos blocos foram definidas a partir dos resultados dos 6 ensaios realizados
com os relogios comparadores € uma unidade instrumentada também com extensdémetro. A
seguir ¢ apresentada a curva Tensdo x Deformagdo das unidades, sendo a tensdo relativa a

area bruta dos blocos.

Tensé&o (MPa)

s /’/_—
6 /

=== Bloco 1

===Bloco 2
44 Bloco 3

e==Bloco 4

=== Bloco (Reldgio) 5

21 Bloco 6

=== Bloco (Extensdmetro) 5
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Deformacéo

Figura 18 — Grafico Tensdo x Deformagdo dos blocos B1.

A curva “Bloco (Extensometro) 5” ¢ referente a leitura obtida pelo extensometro elétrico,
colado no mesmo corpo-de-prova onde havia o reldégio de curva “Bloco (Relogio) 5. As
demais sdo referentes as deformacdes lidas nas outras unidades pelos relégios comparadores
que foram retirados antes da ruptura dos blocos. A curva permite notar um comportamento
préximo das unidades ensaiadas, e foi obtida uma deformagao de ruptura, pela leitura do

extensdmetro, de 3,3%eo.

Modo de Ruptura

As formas da ruina dos blocos Bl sdao mostradas na Figura 19, verificando que foram
semelhantes os modos de ruptura das unidades, apresentando uma ruptura tipo tronco
piramidal e brusca, com pouca percepcao de fissuras nos blocos, que segundo Calgada (1998,

p-107) sdo formas tipicas de ruptura de blocos de concreto.
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Figura 19 — Formas de ruina dos blocos B1

3.4.3 Blocos classe B2

Resisténcia a Compressao Axial
Os valores médios de resisténcia a compressdo sdo mostrados na Tabela 9 e os dados

completos se encontram em anexo.

Tabela 9 — Resultados dos ensaios dos blocos B2 (A. Bruta).

Resisténcia Resisténcia
CP Carga (kN) (A. Bruta) (A.Liquida)
(MPa) (MPa)
Média 652,78 15,76 22,09
Desv. Pad. 57,95 1,40 1,96
Coef. Var 8,88% 8,88% 8,88%

Novamente foi constatado que a tensdo média de ruptura encontrada (15,67 MPa) ¢ superior a
fornecida pelo fabricante (10,0 MPa), apresentando um aumento de 56,7% da resisténcia

obtida para a nominal.

Apesar do aumento das resisténcias nominais, observa-se que elas sdo suficientemente
distantes, viabilizando o uso dos blocos no preparo dos prismas, ou seja, atendendo a proposta

de se utilizar dois blocos de classes de resisténcias diferentes no programa de ensaios.

Deformabilidade
As deformacdes nos blocos, obtidas para essa classe, foram definidas a partir de 3 corpos-de-
prova, utilizando sempre os reldgios comparadores, e, em uma unidade, também o

extensometro elétrico, sendo que os relogios foram retirados antes da ruptura dos blocos. A
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seguir ¢ apresentada a curva Tensdo x Deformag¢do da unidade, com a tensao relativa a area

bruta.
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Figura 20 — Grafico Tensdo x Deformagdo dos blocos B2.

A curva “Bloco (Extensdmetro) 3” refere-se as leituras realizadas pelo extensometro colado
no mesmo corpo-de-prova da curva “Bloco (Reldgio) 3”. Percebeu-se que essas curvas foram
as que mostraram as maiores diferencas nas deformacdes obtidas; contudo, com valores de
tensdo inferiores a 2 MPa, as curvas coincidem. Foi observado que os blocos B2 apresentam
uma rigidez superior aos da classe B1, apresentando uma deformacdo de ruptura igual a

1,6%o, lida pela unidade instrumentada com o extensometro.

Modo de Ruptura

As formas de ruinas dos blocos sio mostradas na Figura 21, sendo observado o mesmo
comportamento de ruptura dos blocos da classe B1, sem aparecimento de fissuras visiveis e
uma ruptura tipo tronco piramidal ndo avisada, devido ao efeito de confinamento no topo e na

sua base, também observada por Calgada (1998, p. 107).
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Figura 21 — Formas de ruina dos blocos B2.
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4. ENSAIOS DE PRISMAS VAZIOS E GRAUTEADOS

A NBR 8215 (1983, p. 1) define prisma como o conjunto composto pela justaposi¢do de dois
blocos de concreto, unidos por junta de argamassa, destinados ao ensaio de compressdo axial.
Esses ensaios em prismas sdo adotados como base para se calcular a resisténcia de projeto da

alvenaria a compressdo por muitas normas de calculo.

Os ensaios em prismas vém sendo empregados por muitos pesquisadores para a determinagao
da resisténcia a compressao da alvenaria estrutural. Esses ensaios apresentam a vantagem de

serem mais rapidos e econdmicos do que os ensaios de paredes (ROMAGNA, 2000, p. 19).

A relagdo entre altura e espessura do prisma € um fator importante para validar a resisténcia
do prisma com a da alvenaria. Normalmente, ¢ considerado que uma relagdo altura-espessura,
aproximadamente igual a cinco, seja suficiente para eliminar os efeitos dos pratos da prensa e

apresentar valores precisos de resisténcia a compressao axial da alvenaria.

No presente trabalho, decidiu-se trabalhar com prisma de trés blocos de concreto, apesar da
norma NBR 8215 (1983, p. 1) indicar apenas dois blocos. Essa decisdo foi tomada pela
experiéncia de pesquisadores que tém demonstrado melhores resultados nos elementos desse
tipo e pelas especificacdes da norma americana ASTM C 1314 — 03b (2004, p. 366), a qual
especifica que a relagdo da altura com a espessura do prisma (h/t) deve estar entre 1,3 ¢ 5.

Para os prismas ensaiados neste estudo, a relacao encontrada foi de 4,21.

Também foram utilizadas duas resisténcias distintas de graute, sendo elas baseadas nas
resisténcias dos blocos em suas areas liquidas. Essa decisdao foi tomada devido as conclusdes
de vérios autores como Calgada (1998), Romagna (2000) e Cunha (2001) sobre a melhor
otimizac¢do de resisténcias de prismas cheios. Os grautes foram denominados de G1 e G2,

conforme suas resisténcias e foram combinados com as diferentes classes de blocos.
Assim, foram executadas trés unidades de prismas B1-G1 e trés de prismas B1-G2, trés B2-

G1 e trés B2-G2, além de trés unidades de prismas vazios para cada classe de blocos B1 e B2,

mostrados na Tabela 10, totalizando 18 prismas.
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Tabela 10 — Planejamento de ensaio de prismas.

Corpo-de-prova | N° amostras| Resisténcias Deformacoes

Prisma vazio Bl 3 Sim Sim

Prisma vazio B2 3 Sim Sim
Prisma BI-G1 3 Sim Sim
Prisma B1-G2 3 Sim Sim
Prisma B2-G1 3 Sim Sim
Prisma B2-G2 3 Sim Sim

Faz-se necessario citar que, neste trabalho, foram designados prismas grauteados aqueles das
combinagdes apenas de blocos e grautes. Os prismas em que foram inseridas também as
armaduras serdo chamados de prismas armados, apesar de também possuirem o graute como

elemento importante.

4.1 Procedimentos de Execucao dos Prismas

A execucao dos prismas de blocos de concreto foi realizada segundo os procedimentos
preconizados pela NBR 8215 (1983, p. 1-2), para preparo e ensaio a compressao dos mesmos.
Essa norma recomenda que os prismas devam permanecer nas condi¢des de temperatura e

umidade de assentamento, ao abrigo do sol e vento, durante o tempo estipulado para o ensaio.

Todos os prismas foram executados por um mesmo pedreiro, sendo utilizados gabaritos para
certificar o prumo e nivel dos prismas, garantindo apds o assentamento que os corpos-de-
prova permanecessem no laboratério, expostos ao ambiente, porém protegidos do sol e

intempéries.

Figura 22 — Montagem dos prismas
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4.2 Argamassa de Assentamento

Cabe aqui ressaltar que o presente trabalho ndo tem enfoque no estudo da argamassa, e sim
nos blocos, grautes e armaduras. Portanto, ndo serdo realizados ensaios especificos para a

argamassa, sera definido o traco adequado aos blocos e utilizado sempre o mesmo.

A argamassa utilizada nesta pesquisa foi confeccionada em laboratorio, sendo utilizado um
trago misto, em volume 1 : 0,5 : 4,5 (cimento : cal : areia) com a relagdo a/c (dgua/cimento)
igual a 1,27. Esse traco foi adotado por ser comumente utilizado em obras de alvenaria e
possuir boa resisténcia a compressdo, garantindo que a argamassa ndo influenciasse os

resultados dos ensaios dos prismas.

Em uma etapa piloto de ensaios em prismas, realizada com os blocos citados (B1) e utilizando
uma argamassa industrializada, foi verificado que apesar da argamassa possuir uma
resisténcia a compressdo igual a 6 MPa, ela apresentou um esmagamento precoce nos
prismas, diminuindo muito a resisténcia da alvenaria, sendo que o fator de eficiéncia médio
desses prismas com relagdo aos seus blocos foi inferior a 30%. Portanto, foi optada pela
utilizagdo de uma argamassa confeccionada que tivesse um comportamento mais resistente na
junta do prisma. A figura abaixo ilustra a ruptura de um prisma vazio com a argamassa

industrializada.

Figura 23 — Ruptura de prismas em ensaios pilotos

As caracteristicas dos materiais utilizados na confec¢iao da argamassa encontram-se no enexo.
Durante a montagem dos prismas com a argamassa confeccionada, foram extraidos dois

corpos-de-prova cilindricos por mistura de argamassa, com dimensodes 5 x 10 cm (diametro x
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altura), e, ap6s os 28 dias, os corpos-de-prova foram ensaiados a compressao axial de acordo

com os procedimentos especificados pela NBR 7215 (1991, p.2).

4.3 Definicao dos Grautes

A dosagem experimental tem por finalidade determinar uma propor¢ao ideal de materiais
componentes do graute. Ao se escolher um trago de graute, deve-se levar em consideragdo
outros fatores além de sua resisténcia & compressdo, como a perda de dgua para os blocos, a
qual esta relacionada com a capacidade de retengdo de agua do graute e provoca a reducdo da

relagdo a/c, influenciando também na resisténcia a compressao (CUNHA, 2001, p. 65).

Nesta pesquisa, foram utilizados dois tragos de graute com resisténcias nominais a
compressdo de 17 e 30 MPa e consisténcia também nominal de 200 = 30 mm. Para defini¢cao
desses tracos, foi utilizado o manual de dosagem de concretos de Silva (1975, p. 9). Os tragos
calculados foram confeccionados e moldados trés corpos-de-prova para ensaios pilotos.
Realizou-se um ajuste dos tracos obtidos, e foram moldados novos corpos-de-prova para
ensaios ¢ assim determinados os tragos finais em massa, mostrados na Tabela 11. Foram
confeccionados corpos-de-prova dos grautes de 15 x 30 cm (diametro x altura), e as

caracteristicas dos materiais constituintes dos grautes sao mostradas em tabelas no anexo.

Tabela 11 — Trago dos grautes (em massa).

Corpo-de- Resisténcia | .. , .

Prova (MPa) Cimento | Areia | Pedrisco a/c
Graute G1 17 1 1,83 2,17 0,67
Graute G2 30 1 1,2 1,8 0,55

4.4 Grauteamento dos Prismas

Nos prismas em que foram inseridos os grautes foi tomado o cuidado das juntas serem
rasadas, ¢ as rebarbas aparadas, além de limpar perfeitamente o fundo dos furos dos blocos

sem manusea-los, conforme preconiza a NBR 8215 (1983, p. 2).

Para a realizagdo do grauteamento, foram adotados os procedimentos descritos também na

NBR 8215 (1983, p. 1-2), que prescreve, que o grauteamento, deve ser realizado 24 + 24 apds

56



o assentamento, que estes devem permanecer nas mesmas condi¢des durante o tempo para o
ensaio, €, no transporte, deve-se garantir que nao ocorram impactos que possam romper a

aderéncia argamassa/bloco durante o manuseio.

Foi realizado o capeamento com pasta de gesso, conforme em 3.3, em todas as faces
inferiores dos prismas antes do assentamento, as faces superiores foram capeadas apos o

grauteamento dos corpos-de-prova com chapas de vidro, mantendo-se o nivel dos prismas.

Cada classe de graute foi executada em uma Unica mistura e o grauteamento foi executado
pelo mesmo operador, realizado em trés camadas e socado com haste metalica com 15 golpes
por camada. Apos o grauteamento, todos os corpos-de-prova foram cobertos por um filme
plastico, para que evitasse a perda excessiva de agua para o ambiente, € permaneceram no

laboratério para cura.

Figura 24 — Grauteamento dos prismas.
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4.5 Procedimento de Ensaio dos Prismas - Determinacao da Resisténcia a

Compressao Axial e Deformabilidade

Para o ensaio de determinagdo da resisténcia dos prismas, foram adotados os mesmos
procedimentos preconizados pela norma NBR 7184, descritos no item 3.1, utilizados para os

blocos.

Na determinacao da resisténcia a compressao dos prismas, cheios e vazios, foram adotados os
métodos da NBR 7184 (1992, p. 1-2). Como para bloco, ndo existem, na norma,
procedimentos para determinagdo do moédulo de elasticidade dos prismas de blocos de
concreto. Foram utilizados os mesmo métodos adotados nos blocos para medir os

deslocamentos da alvenaria e das unidades centrais dos prismas.

Foram utilizados LVDT, medidores de deslocamentos, para determinar o encurtamento da
alvenaria, com acréscimos de carga. Utilizaram-se cantoneiras como gabaritos para fixar os
relogios a uma distancia L = 40 cm, na face do prisma e entre o septo central e lateral do

bloco, medindo assim a deformacgao na alvenaria, como realizado nos blocos.

Figura 25 — Esquema de posicionamento dos LVDT’s nos prismas.

Para avaliar a deforma¢ao da unidade, foram utilizados extensometros elétricos, colados
diretamente nos blocos de segunda fiada do prisma, entre os septos e em faces diagonalmente

opostas. O extensometro foi colado em apenas um corpo-de-prova por combinag¢do. Utilizou-
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se uma cé¢lula de carga com capacidade de 1000 kN, posicionada entre a prensa e a chapa

metalica, conforme realizado nos ensaios dos blocos.

Figura 26 — Esquema de ensaio do prisma.

O transporte dos prismas foi realizado com um guincho ligado a uma ponte rolante com
capacidade de 7,5 toneladas, sendo confeccionado um dispositivo para travar e colocar o
prisma em um carrinho para que fosse levado até a prensa de ensaio, como mostrado na
Figura 27. Novamente, todos os dados foram capturados pelo sistema de aquisicio DASY

LAB 6.0, no qual foram ligados os LVDT, extensdmetros elétricos e a célula de carga.

Figura 27 — Esquema de transporte dos prismas.
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4.6 Resultados dos Componentes
4.6.1 Resultado da Argamassa dos Prismas Vazios e Grauteados

Foram realizados ensaios de compressdo axial de 8 corpos-de-prova de argamassa, retirados
durante o assentamento dos prismas, conforme descrito no item 4.2. Esses corpos-de-prova
foram obtidos de todas as argamassas confeccionadas, sendo retirados pares de cada mistura.

Os resultados sdo mostrados na Tabela 12 e verificou-se a ndo existéncia de valores espurios.

Tabela 12 — Ensaio da Argamassa.

. Resisténcia
Mistura (/4 Carga (kN) (MPa)
1 14,50 7,24
Al 2 12,40 6,19
3 15,80 7,89
A2 4 13,30 6,64
5 10,80 5,39
A , ,
3 6 12,00 5,99
7 14,60 7,29
Ad 8 15,00 7,49
Média 13,55 6,77
Desv. Pad. 1,71 0,85
Coef. Var. 12,64% 12,64%

4.6.2 Resultado dos Grautes dos Prismas Grauteados

Foram realizados ensaios a compressdo axial de 8 corpos-de-prova de cada tipo de graute,
conforme descrito em 4.3, sendo que esses corpos-de-prova foram retirados na ocasido do

grauteamento dos prismas.

Graute G1

Os resultados médios de compressdo axial do graute G1 sdo mostrados na Tabela 13 ¢ os

valores completos estdo na Tabela 73 em anexo, sendo verificados a nao existéncia de dados

espurios.
Tabela 13 — Resultados do graute G1.
Resisténcia Abatimento
CP Carga (kN) (MPa) do Tronco de

Cone (mm)

Meédia 150,63 18,80 22,67

Desv. Pad. 13,81 1,72 25,17

Coef. Var 9,.17% 9,17% 011
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Graute G2

Os resultados do graute G2 sdao apresentados na Tabela 14, onde foi constatado a ndo

existéncia de valores espurios. Os valores completos estdo na Tabela 74 no anexo.

Tabela 14 - Resultados do graute G2.

Resisténcia Abatimento
CP Carga (kN) (MPa) do Tronco de
Cone (mm)
Meédia 220,00 27,46 230,00
Desv. Pad. 28,91 3,61 10,00
Coef. Var 13,14% 13,14% 0,004

4.6.2.1 Modo de Ruptura dos Grautes

Todos os corpos-de-prova dos dois tipos de grautes ensaiados seguiram a mesma forma de

ruptura, e suas ruinas podem ser observadas na Figura 28.

Figura 28 — Formas de ruina dos grautes.
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4.7 Resultado dos Prismas Vazios

4.7.1 Prismas Vazios B1

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas Vazios Bl

Os ensaios de compressao axial foram realizados segundo procedimentos descritos em 4.5. Os
resultados médios de tensdes de ruptura se encontram na Tabela 15, e os resultados completos

estdo em anexo. Verificou-se ndo terem valores espurios nos resultados.

Tabela 15 — Resultados dos Prismas Vazios B1.

cP Carga de Carga de | Resisténcia (MPa) | Resisténcia (MPa)
Fissuracdo (kN) | Ruptura (kN) (A. Liquida) (A. Bruta)
Meédia 223,33 233,33 10,04 5,63
Desv. Pad. 577 14,43 0,62 0,35
Coef. Var 2,59% 6,19% 6,19% 6,19%

A tensdo média de ruptura dos prismas Vazios Bl, se comparada as unidades BI,
apresentaram um fator de eficiéncia de 65% (area bruta). Segundo Prudéncio Jr (2003, p. 20),
a alvenaria de blocos de concreto apresenta fatores de eficiéncia variando entre 0,75 ¢ 0,92
para prismas nao grauteados, ja Ramalho e Corréa (2003, p. 79), afirmam que os valores da
eficiéncia prisma-bloco, para a pratica corrente no Brasil, variam de 0,5 a 0,9 para blocos de

concreto.

Deformabilidade — Prismas Vazios B1

O grafico Tensdo x Deformagdo dos prismas apresenta-se na Figura 29, sendo a tensdo
relativa & drea bruta dos prismas. A observacdo da curva dos extensOmetros mostra que as
deformagdes do bloco no prisma e do bloco isolado apresentaram resultados distintos, sendo
ressaltado, que o confinamento do bloco isolado e do bloco inserido ao prisma ¢ diferente no
momento do ensaio. As curvas de deformagdes das alvenarias, representadas pelos prismas
(LVDT), tiveram um mesmo comportamento entre si, contudo diferenciados das curvas dos
blocos isolados, medidos pelos extensdmetros, lembrando-se, que a deformabilidade dos

prismas envolvem as juntas de argamassas e dos blocos nao.
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Figura 29 — Grafico Tensdo x Deformagdo dos Prismas Vazios B1.

Os ensaios foram realizados de acordo com o item 4.5 e os resultados médios de tensOes se

encontram na Tabela 16, os valores completos estdo na Tabela 76 em anexo. Foi verificada a

ndo existéncia de valores espurios nos dados.

Tabela 16 — Resultados dos Prismas Vazios B2.

cP Carga de Carga de Resisténcia (MPa) | Resisténcia (MPa)
Fissuracdo (kN) | Ruptura (kN) A. bruta A. Liquida
Meédia 296,67 321,67 7,77 10,89
Desv. Pad. 28,87 12,58 0,30 0,43
Coef. Var 9,73% 3,91% 3,91% 3,91%

O fator de eficiéncia dos prismas Vazios B2 com relagdo aos blocos B2 foi de 50%, inferior a

eficiéncia encontrada para a classe B1, o que ¢ natural para blocos de maior resisténcia.

Deformabilidade — Prismas Vazios B2

A seguir ¢ apresentado o grafico Tensdo x Deformagdo da alvenaria medido pelo LVDT e

pelo extensometro, no qual a tensdo se refere a area bruta dos prismas. As curvas dos LVDT

mostraram um comportamento da alvenaria constante para todos os corpos-de-prova
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ensaiados, sendo verificada uma deformag¢do média de ruptura proxima a 1,9%., € para os

prismas Vazios B1 foi perto de 1,97%o.
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Figura 30 — Grafico Tensdo x Deformag¢do dos Prismas Vazios B2.

4.7.3 Modos de Ruptura — Prismas Vazios

0,002¢

Nao foram observadas altera¢des nas formas de ruina dos prismas vazios para as duas classes

de blocos (B1 e B2), sendo comum uma ruptura ndo avisada do corpo-de-prova. Verificou-se

que, nos prismas vazios, a argamassa trabalhou bem, acomodando boa parte das deformagdes

e ndo interferindo na carga de ruptura do prisma.
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Figura 31 — Modo de ruinas dos Prismas Vazios.

4.8 Resultado dos Prismas Grauteados

4.8.1 Prismas B1-G1

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas B1-G1
Os procedimentos de ensaios foram os mesmos descritos em 4.5. Os resultados médios estdao

na Tabela 17, os quais ndo apresentaram dados espurios.

Tabela 17 — Resultados dos Prismas B1-G1.

C.'arga df Carga de Resisténcia (MPa)
cp Fissuracdo Ruptura (kN) A. Bruta
(kN)
Média 383,33 467,67 11,29
Desv. Pad. 40,41 17,50 0,42
Coef. Var 10,54% 3,74% 3,74%

Deformabilidade — Prismas B1-G1

A curva Tensdo x Deformagdo da alvenaria (LVDT) de B1-G1 e a curva do extensdmetro sao
dadas na Figura 32, na qual se observa que as curvas dos prismas (LVDT) e do bloco
(extensdmetro) coincidiram, ou seja, apresentaram as mesmas deformacdes ao longo do
carregamento. Esse fato mostra que a inser¢do do graute ao prisma igualou a rigidez do
prisma com a do bloco, trabalhando como um tUnico elemento, comportamento também

verificado por Cunha (2001, p. 113) em seus experimentos.
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Figura 32 — Gréfico Tensdo x Deformagdo dos Prismas B1-G1.

4.8.2 Prismas B1-G2

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas B1-G2

Os resultados médios de tensdes de ruptura dos prismas se encontram na Tabela 18.

Tabela 18 — Resultados dos Prismas B1-G2.

C.‘”g" df Carga de Resisténcia (MPa)
cp Fissuragdo Ruptura (kN) A. Bruta
(kN)
Meédia 396,67 435,00 10,50
Desv. Pad. 15,28 50,74 1,23
Coef. Var 3,85% 11,67% 11,67%

A tensao média de ruptura dos prismas B1-G2 (10,50 MPa) ndo apresentou aumento
significativo com relagdo aos prismas Vazios Bl (10,04 MPa) em suas areas liquidas, e foi
verificado a partir do teste t de student, que com 95% de nivel de confianga essas médias nao

podem ser consideradas diferentes, € ndo ocorreram valores espurios dos dados.

Os prismas B1-G2 apresentaram um coeficiente de variacao alto (11,7%), se comparado as
outras combinagdes, entretanto, na execu¢ao dos ensaios, nao foi detectado nenhum problema

que pudesse causar tais variagoes.
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Deformabilidade — Prismas B1-G2

A seguir ¢ mostrado os graficos Tensdo x Deformagdo da alvenaria e da unidade, no qual
pode-se observar que apesar dos prismas B1-G2 apresentarem variagdes na carga final, ndo
houve diferengas em suas curvas de deformag¢ao, mostrando que todos os corpos-de-prova

apresentaram um mesmo comportamento de deformabilidade.

Verifica-se também que as deformagdes ocorridas no bloco (extensdmetro) e as ocorridas nos
prismas (LVDT) foram iguais, as curvas foram coincidentes, demonstrando novamente que o
grauteamento do prisma levou o conjunto bloco, argamassa e graute ao mesmo

comportamento de deformabilidade.
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Figura 33 — Grafico Tensdo x Deformag¢do do Prisma B1-G2.

4.8.3 Modos de Ruptura dos Prismas B1 Grauteados

As formas de ruinas dos prismas B1-Gl e B1-G2 (Figura 34) se mostraram bastante
parecidas, ndo havendo variagdes perceptiveis ao modo de ruptura para as diferentes

combinagdes dos grautes.
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Foi verificado, primeiramente, o surgimento de fissuras verticais nas faces dos prismas, e,
depois, a ruptura deste, sendo esse tipo de ruptura observado também por Cunha (2001, p.
114), Romagna (2000, p. 92) e Calgada (1998, p.110). Notou-se também que houve a
expulsdo das faces dos blocos dos prismas, e pode-se observar também a ruptura dos grautes
que continham fissuras verticais vistas nas paredes dos prismas, formas estas verificadas por
Gomes (1974, p. 140). Observou-se que a argamassa apresentou resisténcia muito boa na

junta do prisma, ndo sendo verificado sua ruptura em nenhum dos prismas.

Figura 34 — Modo de ruinas dos Prismas B1 Grauteados.
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4.8.4 Prismas B2-G1

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas B2-G1

Os resultados médios de tensdes de ruptura se encontram abaixo.

Tabela 19 — Resultados dos Prismas B2-G1.

qarga df Carga de Resisténcia (MPa)
Ccp Fissuragdo Ruptura (kN) A. Bruta
(kN)
Meédia 501,67 635,00 15,33
Desv. Pad. 6825 31,22 0,75
Coef. Var 13,61% 4,92% 4,92%

A tensdo média de ruptura dos prismas B2-G1 (15,3 MPa) apresentou um aumento de 4,4

MPa com relagdo a tensdo média dos prismas Vazios B2 (10,9 MPa), area liquida,

representando um ganho na resisténcia da alvenaria de 41%, muito maior que o aumento

conseguido com a utilizacdo de G1 aos prismas de blocos B1. Foram analisadas, através do

teste t de student, que as médias de tensdes com 95% de confianga ndo podem ser

consideradas iguais, e foi constatado ndo existirem valores espurios nos resultados.

Deformabilidade — Prismas B2-G1

A seguir ¢ apresentado o grafico Tensdo x Deformagdo dos prismas B2-G1.
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Figura 35 — Grafico Tensdo x Deformagdo do prisma B2-G1.
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A anélise das curvas permite notar que até em tensdes proximas a 11 MPa, a alvenaria e a
unidade deformaram-se da mesma maneira; com tensdes superiores, houve pequenas
variagOes nas deformagdes dos prismas, obtendo uma deformagdo de ruptura média (LVDT)

igual a 1,9%o.

4.8.5 Prismas B2-G2

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas B2-G2
Na Tabela 20 consta os resultados médios, obtidos nos ensaios. Os valores completos estao na

Tabela 80 em anexo, ndo foram encontrados valores espurios.

Tabela 20 — Resultados dos Prismas B2-G2.

C,‘"g“ df Carga de Resisténcia (MPa)
Ccp Fissuragdo Ruptura (kN) A. Bruta
(kN)
Meédia 561,67 628,33 15,17
Desv. Pad. 12,58 56,20 1,36
Coef. Var 2,24% 8,94% 8,94%

A tensdo média de ruptura dos prismas B2-G2 (15,2 MPa) apresentou um aumento de 51% na
resisténcia da alvenaria, comparada com os primas Vazios B2 (10,9 MPa), areas liquidas.
Entretanto, comparando-se a tensdo média B2-G2 com a tensdo média obtida para B2-G1
(15,3 MPa), percebe-se que, a partir do teste t de student, com 95% de confianga, as médias
ndo podem ser consideradas diferentes. Portanto, ndo houve alteragdo na resisténcia da

alvenaria com o aumento da resisténcia do graute G1 utilizado para o G2.

Deformabilidade — Prismas B2-G2

A seguir, encontra-se o grafico Tensdo x Deformagdo dos prismas B2-G2. A observacao das
curvas demonstram um comportamento bastante proximo dos trés corpos-de-prova ensaiados,
verificando deformagdes dos prismas (LVDT) e do bloco (extensdometro) bastante proximas,
mantendo o comportamento das outras combinacdes, sendo que todo o conjunto deformou-se

de maneira semelhante, apresentando uma deformacao de ruptura média de 1,43%o.
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Figura 36 — Grafico Tensdo x Deformagdo do prisma B2-G2.

4.8.6 Modos de Ruptura dos Prismas B2 Grauteados

As formas de ruptura dos prismas B2-G1 e B2-G2 foram novamente muito semelhantes as
formas de rupturas das outras combinagdes de prismas, com o surgimento de fissuras verticais
nas faces dos prismas, até sua ruptura. Apos as primeiras fissuras, os prismas normalmente
resistiam uma consideravel parcela de carga, na Figura 37 sdo mostradas as formas de ruinas

obtidas.

De acordo com Cunha (2001, p.114), esse tipo de fissura € comum em prismas grauteados,
sendo provenientes do estado uniaxial de compressao e biaxial de tracdo aos quais os blocos
estdo submetidos. Mohamad (1998, p. 92) também percebeu fissuras desse tipo em seus
prismas com graute, afirmando que a causa mais provavel desse tipo de ruptura ¢ a expansao

do graute.
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Figura 37 — Modo de ruina dos Prismas B2 Grauteados.
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5. ENSAIOS DE PRISMAS ARMADOS

Neste capitulo, sdo apresentados os prismas que serdo armados com taxas variadas e
combinados com os prismas ja estudados no capitulo anterior (prismas apenas grauteados)
dando continuidade ao objetivo do trabalho que ¢ avaliar a influéncia da taxa de armadura e

graute no comportamento da alvenaria estrutural.

Deve-se ressaltar, novamente, que os prismas grauteados, analisados no capitulo anterior,
foram assim chamados por terem apenas o graute como elemento adicional a alvenaria. Os
novos prismas, que serdo mostrados e discutidos neste capitulo, designados prismas armados,
sdo as combinagdes dos blocos e grautes ja estudados com a inser¢do de taxas de armaduras

resistentes a alvenaria.

Foram repetidas as combinagdes de blocos e grautes estudados, e a elas foram combinadas
trés taxas de armaduras distintas. Assim, foram variadas as duas classes de blocos (B1 e B2)
com os dois grautes definidos (G1 e G2), com trés taxas de armaduras (p;, p2 € p3), totalizando

a execucao de 12 combinacoes diferentes.

Tabela 21 — Planejamento de ensaio de prismas.

Corpo-de-prova | N° amostras| Resisténcias Deformacoes
Prisma BI-G1-p, 3 Sim Sim
Prisma BI-G2-p, 3 Sim Sim
Prisma B2-Gl-p; 3 Sim Sim
Prisma B2-G2-p; 3 Sim Sim
Prisma BI-G1-p, 3 Sim Sim
Prisma BI-G2-p, 3 Sim Sim
Prisma B2-GI-p, 3 Sim Sim
Prisma B2-G2-p, 3 Sim Sim
Prisma BI-G1-p; 3 Sim Sim
Prisma BI-G2-p; 3 Sim Sim
Prisma B2-G1-p; 3 Sim Sim
Prisma B2-G2-p; 3 Sim Sim

A execucdo dos prismas foi realizada segundo os mesmos procedimentos definidos em 4.1,
verificando todos os detalhes para que ndo houvesse diferencas, como o ambiente de cura, o
pedreiro que realizou a execu¢do dos prismas, o tempo de mistura da argamassa e o

capeamento dos corpos-de-prova.
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A argamassa utilizada foi a mesma, com trago em volume de 1 : 0,5 : 4,5 (cimento : cal :
areia) adotando os mesmo materiais. Na ocasido do grauteamento, foram retirados corpos-de-

prova cilindricos de 5 x 10 cm e ensaiados a compressao de acordo com o item 4.2.

Os grautes utilizados foram os tragos anteriormente definidos (G1 e G2), utilizando-se
também os mesmos materiais. Novamente, retiraram-se corpos-de-prova cilindricos para

ensaio, mantendo-se os procedimentos descritos em 4.3.

5.1 Definicao das Armaduras

As taxas de armadura foram definidas segundo as recomendagdes da norma brasileira NBR
10837 (1989, p. 11) sendo que a primeira taxa adotada ¢ referente a taxa minima para paredes
de alvenaria. Como essa norma nao define taxa maxima para paredes de alvenaria armada, foi
utilizada a recomendacdo de taxa maxima de armadura para pilares de alvenaria estrutural
como a segunda taxa de armadura no trabalho, e a terceira taxa adotada foi uma intermediéria

as anteriores.

Assim, definiu-se a taxa minima de 0,2% vezes a area bruta do prisma; portanto, foi utilizado
p1 = 0,15% da area bruta do prisma. Como taxa intermediaria foi utilizada p, = 0,4% da area
bruta do prisma, sendo esse um valor mediano, e a taxa maxima adotada foi p; = 1,0% vezes a

area bruta do prisma.
Definidas as taxas de armaduras, estas foram passadas a armaduras comerciais, de forma a se
adequarem aos corpos-de-prova. As armaduras que foram utilizadas na execu¢@o dos prismas

armados sdo observadas abaixo.

Tabela 22 — Defini¢do das armaduras.

Taxa de Armadura | Area de aco (cm? Armadura executada
p1=015% 0,63 2 ®d 6,3 mm
p2=0,40% 1,60 2@ 10,0 mm
p; =1,0% 4,00 2@ 16,0 mm
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5.2 Instrumentaciao das Armaduras

Para a verificagdo das deformagdes ocorridas nas armaduras, foram instrumentadas barras de
aco com extensometros elétricos colados a elas, tornando possivel a verificagdo das
deformagdes ocorridas nas barras dos prismas, com o acréscimo de tensdes ao corpo-de-

prova. Portanto, foram instrumentadas as barras de cada combinacao de prisma.

Foi preparada a superficie de cada barra na qual seria colado o extensometro, sendo ela lixada
(para retirada das mossas) e limpa na regido central, onde posteriormente seria realizada a
colagem. Passada essa etapa e feita a ligacdo dos terminais dos extensOmetros, foram
verificados todos os terminais elétricos para evitar possiveis problemas de curto circuito entre
os extensdmetros e as barras. A Figura 38 mostra o esquema de colagem dos extensometros

nas barras.

Colados os extensometros, estes foram protegidos contra possiveis impactos mecanicos €
infiltragdo de agua. Para tanto, foi passado um silicone impermeabilizante sobre a area

instrumentada, e, entdo, encapou-se a regido com fita de auto-fusao.

Figura 38 — Instrumentagao das barras de ago.

Antes da armacdo e grauteamento dos prismas, foi realizada uma calibra¢do das barras de aco
que estavam instrumentadas de modo a se obter as curvas de calibragdo de todas elas. Essas

curvas sao mostradas abaixo.

75



Tensdo MPa

200,00

180,00
160,00 +
140,00 /////
120,00 4
©
o
=
< 100,00 -
1%
=
o
i
80,00 -
——Barra 1
60,00 / ——Barra 2
—Barra3
—Barra 4
40,00 —Barra 5
//// Barra 6
20,00 ——Barra7
! ——Barra 8
0,00 T T T T T T
0,0000 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 0,0014
Deformacéo
Figura 39 — Curvas de calibragdo das barras p;
200,00
180,00 ////
160,00 //
- // ///
120,00 // / /
- // /
80,00
Yoy S =
60,00 ——Barra 2
—Barra3
——Barra 4
40,00 7 7 - Barra 5
Barra 6
20.00 ——Barra7
) —Barra 8
0,00 T T T T T T
0,0000 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 0,0014
Deformacéo

Figura 40 - Curvas de calibragao das barras p,
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Figura 41 - Curvas de calibragdo das barras p;

5.3 Armacio e Grauteamento dos Prismas

Durante a execucao dos prismas, foi tomado o cuidado de limpar os excessos de argamassa

nas juntas e no fundo dos blocos dos prismas, como realizado anteriormente e descrito em 4.4.

Antes da realizacdo da armagdo e grauteamento dos prismas, foram cortadas as barras e
preparados gabaritos horizontais que mantivessem as barras em posi¢ao vertical no centro dos
vazios dos prismas. Para tanto, foram confeccionadas pequenas barras de aco e soldadas em
pontos proximos aos extremos dos prismas, de forma que estas posicionassem a barra dentro

do vazio e impedissem movimentagdes durante o grauteamento.
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Figura 42 — Gabaritos de posicionamento das barras horizontais.

Posicionadas as barras, foi realizado o grauteamento dos prismas conforme descrito em 4.4,
sendo importante comentar que a mistura de cada tipo de graute foi realizada em trés etapas
que foram separadas pelas trés taxas de armaduras. Foi confeccionado o graute G1 (Unica
mistura) e o graute G2 (Unica mistura), e foram grauteados os seis prismas de cada graute,
correspondentes a primeira taxa de armadura (p;). Outra mistura foi feita de G1 e G2 para os

prismas de armadura p,, €, novamente, realizou-se 0 mesmo processo para ps.
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Figura 43 — Armagéo e grauteamento dos prismas.

Nos prismas que continham as barras instrumentadas, os fios de ligagdo foram passados
sempre pela junta superior de argamassa, como mostra a Figura 44. Todos os procedimentos

de ensaios foram os mesmos descritos em 4.5.

Figura 44 — Prisma instrumentado.
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5.4 Determinacao da Resisténcia a Compressio Axial e Deformabilidade

dos Prismas

A determinacdo da resisténcia a compressdo ¢ a deformabilidade dos prismas foi realizada
conforme citado em 4.6, utilizando medidores de deformagao da alvenaria (LVDT) e célula de
carga em todos os prismas, e alguns corpos-de-prova contendo também extensometro elétrico.

Todos os dados foram adquiridos pelo sistema de aquisicao citado.

Nos corpos-de-prova, que continham as barras instrumentadas foram colados também
extensOmetros elétricos nos blocos, conforme descrito em 3.4, visando a avaliar os quinhdes
de carga que foram absorvidos por cada um dos elementos constituintes dos prismas (bloco e

armadura).

Figura 45 — Esquema de ensaios de prismas armados.
5.5 Resultados dos componentes
5.5.1 Resultado da Argamassa dos Prismas Armados

Foram realizados ensaios a compressao axial de 12 corpos-de-prova de argamassa, retirados

durante o assentamento dos prismas armados, conforme descrito no item 4.2. Os corpos-de-
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prova foram obtidos de todas as argamassas confeccionadas, sendo retirados pares de cada
mistura. Os resultados sdo mostrados na Tabela 23, sendo verificados a ndo existéncia de

valores espurios.

Tabela 23 — Ensaio da Argamassa.

. Carga Resisténcia
Mistura cp (kN) (MPa)

1 9,50 4,74

Al ’ ’
2 8,75 4,37
3 11,75 5,87
A2 4 12,75 6,37
5 17,25 8,61
A3 6 16,25 8,11
7 11,25 5,62

A4 ’ ’
8 11,75 5,87
5 11,00 5,49

A5 ’ ’
6 10,00 4,99
7 11,75 5,87

A , ,
6 8 14,50 7,24
Média 12,21 6,10
Desv. Pad. 2,60 1,30

Coef. Var | 21,31% 21,31%

Foi observado uma alta variagdo nos resultados dos ensaios de compressdao dos corpos-de-
prova de argamassa; entretanto, as tensdes médias finais, se comparada com a tensdo final das
argamassas dos prismas grauteados, a partir do teste t de student, com 95% de confianga, nao

podem ser consideradas diferentes.

5.5.2 Resultado dos grautes dos Prismas Armados

Foram realizados ensaios a compressao axial de 5 corpos-de-prova de cada tipo de graute,
conforme descrito em 4.3, sendo que esses corpos-de-prova foram retirados da mesma mistura
dos grautes que foram utilizados nos prismas armados. Esses grautes foram executados em
trés etapas, sendo cada uma referente ao grauteamento de uma taxa de armadura como ja foi

explicado, totalizando 15 corpos-de-prova de cada tipo de graute.

Graute G1

Os resultados de compressao axial do graute G1 sdo apresentados na Tabela 24, sendo que foi

verificada a existéncia de valores espurios, e retirados estes do resultado final.
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Tabela 24 — Resultados do graute G1.

CP's dos prismas com CP's dos prismas com CP's dos prismas com
armadura p,; armadura p ; armadura p ;
cP Carga | Resisténcia CP Carga | Resisténcia cP Carga | Resisténcia
(kN) (MPa) (kN) (MPa) (kN) (MPa)
1 -- -- 1 172,50 21,53 1 145,00 18,10
2 - - 2 145,00 18,10 2 130,00 16,23
3 - - 3 164,00 20,47 3 172,00 21,47
4 128,00 15,98 4 124,00 15,48 4 150,00 18,72
5 134,00 16,73 5 124,00 15,48 5 -- --
Meédia | 131,00 16,35 Meédia | 145,90 18,21 Meédia | 149,25 18,63
Desv. | 4 24 0,53 | Pesv- | 2233 2,79 | Pesvl 1739 2,17
Pad Pad Pad
Coef | 32495 | 324% | €09 | 15319% | 1531% | €°% | 11,65% | 11,65%
Var Var Var

Foram observadas variagdes nas médias finais, e valores de coeficientes de variagdo altos dos
grautes G1 nas diferentes fases do grauteamento, contudo, a partir do teste t de student, com

95% de confianca, as médias ndo podem ser consideradas diferentes.

Graute G2

Os resultados de compressdo axial do graute G2 sdo apresentados na Tabela 25, tendo sido

verificada a existéncia de valores espurios, e retirados estes do resultado final.

Tabela 25 — Resultados do graute G2.

CP's dos prismas com CP's dos prismas com CP's dos prismas com
armadura p,; armadura p ; armadura p ;
cP Carga | Resisténcia cP Carga | Resisténcia cP Carga | Resisténcia
(kN) (MPa) (kN) (MPa) (kN) (MPa)
1 180,00 22,47 1 293,00 36,57 1 168,00 20,97
2 214,00 26,71 2 280,00 34,95 2 190,00 23,72
3 250,00 31,21 3 176,00 21,97 3 186,00 23,22
4 167,00 20,85 4 236,00 29,46 4 220,00 27,46
5 153,00 19,10 5 278,00 34,70 5 185,00 23,09
Meédia | 192,80 24,07 Meédia | 252,60 31,53 Meédia | 195,25 24,37
Desv. | 39 16 4,89 | Desv | 4788 598 | Pesv- | 1664 2,08
Pad Pad Pad
Coef | 2031% | 2031% | €O | 1896% | 18.96% | Co¢ | 852% | 852%
Var Var Var




Novamente, foram observadas variagdes nas médias finais e valores de coeficientes de
variacdo altos dos grautes G2 nas diferentes fases do grauteamento; entretanto, a partir do

teste t de student, com 95% de confianca, as médias ndo podem ser consideradas diferentes.

5.6 Resultado dos Prismas Armados p;

5.6.1 Prismas Armados B1-G1-p,

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas B1-G1-p;
Os procedimentos de ensaios foram os mesmos descritos em 4.4, e os resultados médios estao

na Tabela 26, os quais foram verificados ndo apresentarem dados esptrios.

Tabela 26 — Resultados dos Prismas B1-G1-p;.

CP Fg:;if;g;g Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
Meédia 325,00 422,50 10,20
Desv. Pad. 35,00 19,84 0,48
Coef. Var 10,77% 4,70% 4,70%

A utilizacdo da armadura p;, na combinacdo B1-G1, ndo resultou em aumento de resisténcia
da alvenaria. A média final obtida nos prismas B1-G1 foi 11,29 MPa, e B1-G1-p; foi 10,20
MPa, podendo-se constatar, assim, a partir do teste t de student, que com 95% de confianga,
as médias ndo podem ser consideradas diferentes, concluindo que a taxa de armadura nessa

combinacao nao alterou a resisténcia da alvenaria.

Deformabilidade — Prismas B1-G1-p;

A curva Tensdo x Deforma¢do da alvenaria (LVDT) de BI-Gl-p; e as curvas dos
extensometros (bloco e armadura) sdo dadas na Figura 46, sendo que o valor de tensdo obtido
¢ referente a carga de ruptura, dividida pela area do prisma e as medidas de deformacdes sao

individuais de cada instrumento, em todos os prismas.

Observando as curvas verifica-se um comportamento muito proximo da alvenaria (LVDT),
com o da unidade (extensdmetro do bloco), que também foi observado nas combinagdes
apenas de blocos e grautes. Ja a curva referente a armadura apresentou um comportamento

distante dos demais elementos.
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Figura 46 — Grafico Tensdo x Deformagdo dos Prismas B1-G1-p;.

5.6.2 Prismas Armados B2-G1-p,

Resisténcia a Compressiao Axial — Prismas B2-G1-p;

Os resultados médios de tensdes de ruptura se encontram na Tabela 27, sendo que os valores

completos estdo no anexo.

Tabela 27 — Resultados dos Prismas B2-G1-p;.

cP Fg;as:if:zélgo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
Meédia 515,83 590,00 14,25
Desv. Pad. 45,43 26,65 0,64
Coef. Var 8,81% 4,52% 4,52%

Novamente, foi obtido um valor de resisténcia final de B2-G1-p; (14,25 MPa) inferior ao

obtido na combinag¢ao B2-G1 (15,33 MPa), sendo que verificando a diferenga das médias, a

partir do teste t de student, com 95% de confianca ndo se pode afirmar que as médias sao

significativamente diferentes, concluindo que a insercdo de p;, nessa alvenaria, ndo alterou

sua resisténcia.
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Deformabilidade — Prismas B2-G1-p;

O grafico Tensdo x Deformagdo da alvenaria, do bloco e da armadura, ¢ dado a seguir, onde
novamente a tensdo ¢ referente a carga final, dividida pela area do prisma, e as deformagdes

foram obtidas separadamente por cada instrumento.

Observando as curvas de deformacdo dos prismas, percebe-se um comportamento bastante
semelhante das curvas dos LVDT com a do extensdmetro, mostrando mesmas
deformabilidades nas unidades e alvenaria, como também foi verificado em B2-GI.

Novamente, a armadura apresentou comportamento eléstico diferente.
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Figura 47 — Grafico Tensdo x Deformagdo do prisma B2-G1-p;.

5.6.3 Prismas Armados B1-G2-p,

Resisténcia a Compressiao Axial — Prismas B1-G2-p,
Os resultados médios de compressao axial desses prismas estdo na Tabela 28, os quais foram

verificados ndo terem dados espurios. Os valores completos estdo na Tabela 83 em anexo.
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Tabela 28 — Resultados dos Prismas B1-G2-p;.

CP ngv:i“;ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
Meédia 453,33 493,33 11,91
Desv. Pad. 56,86 36,43 0,88
Coef. Var 12,54% 7,38% 7,38%

A tensdao média final dos prismas B1-G2-p; (11,91 MPa) obteve um aumento de 13,4% na
resisténcia da alvenaria se comparada com B1-G2 (10,50 MPa); entretanto, verificando a
diferenca significativa das médias, a partir do teste t de student, com 95% de confianga, elas
ndo podem ser ditas diferentes, concluindo novamente que a utilizagdo de p; ndo alterou a

carga de ruptura dos prismas.

Deformabilidade — Prismas B1-G2-p,

A curva Tensdo x Deformagdo da alvenaria (LVDT) de B1-G2-p; ¢ a curva do extensdmetro &

dada na Figura 48, com as tensoes relativas a area bruta do prisma.

Tensé&o no Prisma (MPa)

——LVDT 1

| \/DT 2

LVDT 3

Extensémetro Bloco 3

= Extensometro Armadura 3

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025

Deformagéo

Figura 48 — Grafico Tensdo x Deformagdo dos Prismas B1-G2-p;.

As curvas mostram um comportamento igual de todos os elementos, prismas (LVDT), bloco

(extensdmetro) e armadura (extensometro), apresentando deformabilidades iguais.
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5.6.4 Prismas Armados B2-G2-p,

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas B2-G2-p;

Os resultados médios de tensdes de ruptura se encontram na Tabela 29.

Tabela 29 — Resultados dos Prismas B2-G2-p;.

CP Fg;i:‘i‘;ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
Meédia 608,33 647,50 15,64
Desv. Pad. 88,69 82,81 2,00
Coef. Var 14,58% 12,79% 12,79%

Deformabilidade — Prismas B2-G2-p;

A seguir, ¢ apresentado a curva Tensdo x Deformagdo dos prismas B2-G2-p1, onde verificou-

se, novamente, que as deformacdes apresentadas pelos prismas e pelo bloco sdo muito

parecidas, enquanto a armadura teve um comportamento menos deforméavel.
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Figura 49 — Grafico Tensao x Deformagao do prisma B2-G2-p;.
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5.6.5 Modos de Ruptura dos Prismas Armados p;,

As formas de ruptura dos prismas, com taxa de armadura p;, foram semelhantes em todas as
combinagdes, sendo caracterizadas pelo aparecimento de uma fissura vertical principal no
centro do prisma, que seguia com o aumento do carregamento até levar o prisma a ruptura, €
ap6s o surgimento dessa primeira fissura foi comum o aparecimento de fissuras paralelas a
ela. Os modos de ruinas sdo mostrados na Figura 50. Foram verificadas, também, em alguns
casos, fissuras verticais nos grautes, principalmente na direcdo em que estavam contidas as

armaduras.

Barra de
aco py

Figura 50 — Modo de ruina dos Prismas p;.
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5.7 Resultado dos Prismas Armados p,

5.7.1 Prismas Armados B1-G1-p,

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas B1-G1-p;

Os procedimentos de ensaios foram os mesmos descritos em 5.4 e os resultados médios estdao

na Tabela 30, nos quais foi verificada a auséncia dados espurios.

Tabela 30 — Resultados dos Prismas B1-G1-p,.

cP ngv:i";ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
Meédia 425,00 471,67 11,39
Desv. Pad. 49,50 40,10 0,97
Coef. Var 11,65% 8,50% 8,50%

Analisando as diferengas das médias finais de ruptura das cominag¢des B1-G1, B1-G1-p; e
B1-G1-p,, a partir do teste t de student, com 95% de nivel de confianca, ndo se pode afirmar
que clas sdo diferentes, mostrando assim que nao houve acréscimos de resisténcia a

compressao final do prisma com a utilizagao dessas duas taxas de armaduras.

Deformabilidade — Prismas B1-G1-p;

A curva Tensdo x Deformagdo da alvenaria (LVDT) de B1-G1-p, e a curva do extensdmetro
sdo dadas na Figura 51, onde se percebe um comportamento comumente observado, sendo
obtidas curvas de deformabilidade dos prismas (LVDT) e do bloco (extensdometro)
coincidentes, ¢ a curva da armadura com deformacdes inferiores as demais. Da mesma
maneira dos prismas com armadura p;, a tensdo do gréafico refere-se a carga de ruptura do
prisma dividido, pela sua area, com as deformagdes obtidas separadamente para cada

elemento, em todas as combinagoes.
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Figura 51 — Grafico Tensdo x Deformagdo dos Prismas B1-G1-p,.

5.7.2 Prismas Armados B2-G1-p,

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas B2-G1-p,

Os resultados médios de tensdes de ruptura se encontram na Tabela 31.

Tabela 31 — Resultados dos Prismas B2-G1-p,.

cP Fg::v:i";ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
Meédia 520,00 574,58 13,87
Desv. Pad. 75,43 54,85 1,32
Coef. Var 14,51% 9,55% 9,55%

Deformabilidade — Prismas B2-G1-p,

A seguir, ¢ apresentado o grafico Tensdo x Deformagdo da alvenaria e da unidade dos prismas

B2-G1-p2.
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Figura 52 — Grafico Tensdo x Deformagdo do prisma B2-G1-p,.

Apesar de diminuir a resisténcia final comparada com a combinagdo correspondente sem
armadura, os prismas B2-G1-p, apresentaram o mesmo comportamento de deformabilidade
da maioria dos outros prismas armados, curvas de deformagdo da alvenaria e do bloco

proximas, e armadura mais rigida.

5.7.3 Prismas Armados B1-G2-p,

Resisténcia a Compressdo Axial — Prismas B1-G2-p,
Os procedimentos de ensaios foram descritos em 4.4, e os resultados médios estdo na Tabela

32, nos quais nao foram encontrados dados espurios.

Tabela 32 — Resultados dos Prismas B1-G2-p,.

cP Fg::v:i";ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
Meédia 385,00 456,67 11,03
Desv. Pad. 80,47 40,65 0,98
Coef. Var 20,90% 8,90% 8,90%
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Verificadas as tensdes de ruptura médias das combinagdes B1-G2-p,, B1-G2-p; e B1-G2, ndo

sdo constatadas diferencas significativas, a partir do teste t de student, com 95% de confianga.

Deformabilidade — Prismas B1-G2-p,

A curva Tensdo x Deformagdo da alvenaria (LVDT) de B1-G2-p, ¢ a curva do extensdmetro
sao dadas na Figura 53. Observando os resultados dessas curvas, percebe-se que as
deformacdes de prismas, bloco e armadura apresentaram um comportamento de

deformabilidade bastante proximo, com deformagdes semelhantes.

Tensé&o no Prisma (MPa)
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Figura 53 — Grafico Tensdo x Deformag¢do dos Prismas B1-G2-p,.

5.7.4 Prismas Armados B2-G2-p,

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas B2-G2-p,
Os resultados médios de tensdes de ruptura se encontram na Tabela 33, sendo que os valores

completos estdo na Tabela 88 em anexo. Foi verificado a auséncia de valores espurios.
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Tabela 33 — Resultados dos Prismas B2-G2-p,.

CcP ngv:if;g;o Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
Meédia 531,67 652,08 15,75
Desv. Pad. 99,63 3941 0,95
Coef. Var 18,74% 6,04% 6,04%

A carga de ruptura dos prismas dessa combina¢do nao mostrou diferencas significativas com

as cargas de ruptura dos prismas B2-G2-p, ¢ com B2-G2, concluido através do teste t de

student, com 95 % de confianga. Assim, novamente, foi constatada a nao influéncia da taxa de

armadura na resisténcia final dos prismas.

Deformabilidade — Prismas B2-G2-p,

A seguir, ¢ apresentado o grafico Tensdo x Deformag¢do da alvenaria e da unidade.

Observando as curvas dos prismas, verifica-se que todas elas apresentaram deformacgdes

proximas, sendo constatado comportamentos de deformabilidade semelhante nos prismas,

blocos € um pouco superior na armadura, como obtido em outras combinagdes (B2-G1-p,,

B1-G2-p; e B1-G2-p)).
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Figura 54 — Grafico Tensdo x Deformacgdo do prisma B2-G2-p,.

93



Barra de
aco P2

5.7.5 Modos de Ruptura dos Prismas Armados p,

As formas de ruina dos prismas em que foi utilizada a taxa de armadura p, sdo mostradas na
Figura 55. Durante a execuc¢do dos ensaios, foi percebido o aparecimento de fissuras verticais
no centro do prisma, seguido da abertura de outras fissuras nas faces do prisma, culminando
na ruptura do mesmo. Observou-se, também, fissuras e o fendilhamento do graute dos corpos-
de-prova, como constatou Gomes (1974, p. 140). Entretanto, ndo foi notada falha nas barras

de ago, permanecendo as barras sem sinais aparentes de ruptura.

Figura 55 — Modo de ruina dos Prismas p;.
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5.8 Resultado dos Prismas Armados p;

5.8.1 Prismas Armados B1-G1-p;

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas B1-G1-p3

Os procedimentos de ensaios foram os mesmos, descritos em 4.4 e os resultados médios estdao

na Tabela 34, nos quais ndo foram verificados dados espurios.

Tabela 34 — Resultados dos Prismas B1-G1-ps3.

Carga de

! - Carga de Resisténcia
cp ki ’S?Z]’V‘;"'”" Ruptué;a (kN) (MPa)
Meédia 440,00 488,33 11,73
Desv. Pad. 51,32 20,97 051
Coef. Var 11,66% 4,29% 4,32%

Deformabilidade — Prismas B1-G1-p3

A curva Tensdo x Deformagdo da alvenaria (LVDT) de B1-G1-ps e a curva do extensdmetro

sdo dadas na Figura 56, onde se observou o comportamento constante dos prismas ja

estudados, com deformagdes muito proximas nos prismas (LVDT) e um pouco superior na

armadura (extensometro).
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Figura 56 — Grafico Tensdo x Deformagdo dos Prismas B1-G1-ps.
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5.8.2 Prismas Armados B2-G1-p;

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas B2-G1-p3

Os resultados médios de tensdes de ruptura se encontram na Tabela 35, sendo que os valores

completos estdo no anexo.

Tabela 35 — Resultados dos Prismas B2-G1-p;.

CcP ngv:izzggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
Meédia 577,50 621,67 15,01
Desv. Pad. 25,05 20,35 0,49
Coef. Var 4,34% 3,27% 3,27%

Deformabilidade — Prismas B2-G1-p;

A seguir ¢ apresentado o grafico Tensdo x Deformagdo da alvenaria, da unidade e da

armadura.

Tens&o no Prisma (MPa)
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5.8.3 Prismas Armados B1-G2-p;

Resisténcia a Compressao Axial — Prismas B1-G2-p;

Os procedimentos de ensaios foram descritos em 4.4, e os resultados médios estdo na Tabela

36, nos quais nao foram verificados dados espurios.

Tabela 36 — Resultados dos Prismas B1-G2-ps.

CcP F%;:if:zggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
Meédia 416,67 485,83 11,79
Desv. Pad. 14,14 42,52 1,03
Coef. Var 3,39% 8,75% 8,71%

Verificando as médias de rupturas dos prismas de combinag¢do B1-G2, a partir do teste t de
student, com 95% de confianca, pode-se afirmar que todas as médias ndo sdo
significativamente diferentes, portanto, a inser¢do das taxas de armadura ndo representou

ganho de resisténcia dos prismas.

Deformabilidade — Prismas B1-G2-p;

A curva Tensdo x Deformagdo da alvenaria (LVDT) de B1-G2-p; e a curva do extensdmetro
sao dadas na Figura 58. Observando as curvas de B1-G2-p;, pdde-se perceber que as
deformagdes ocorridas em prismas e bloco foram muito proximas, sendo que as curvas se
sobrepdem. A armadura apresentou deformagdes menores, sendo esse comportamento comum

a maioria das combinagdes analisadas.
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Figura 58 — Grafico Tensdo x Deformag¢do dos Prismas B1-G2-ps.

5.8.4 Prismas Armados B2-G2-p;

Resisténcia a Compressiao Axial — Prismas B2-G2-p;
Os resultados médios de tensdes de ruptura se encontram na Tabela 37, sendo que os valores

completos estdo na Tabela 92, em anexo.

Tabela 37 — Resultados dos Prismas B2-G2-p;.

CP ngv:i“;ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
Meédia 668,33 716,25 17,30
Desv. Pad. 78,66 52,74 1,27
Coef. Var 11,77% 7,36% 7,36%

Deformabilidade — Prismas B2-G2-p3

A seguir ¢ apresentado o grafico Tensdo x Deformagdo da alvenaria e da unidade. Observando

que o0s comportamentos mantiveram-se comuns as demais combinagdes, com

deformabilidades iguais entre prisma e bloco, e a armadura apresentando-se um pouco mais

rigida.
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Figura 59 — Grafico Tensdo x Deformag¢do do prisma B2-G2-p;.

5.8.5 Modos de Ruptura dos Prismas Armados p;

As formas de ruina dos prismas armados com ps; podem ser observadas na Figura 60, nao
apresentando novidades em seus modos de ruptura, se comparados com as demais

combinagdes de prismas armados estudadas.
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Figura 60 — Modo de ruptura dos Prismas p;
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6. ENSAIOS DE PAREDES VAZIAS E GRAUTEADAS

Esta etapa do trabalho apresenta a montagem e ensaio de pequenos painéis de alvenaria com
dimensdes de 100 x 90 cm (altura x comprimento), ou seja, sdo pequenas paredes de alvenaria
estrutural de blocos de concreto com trés blocos de comprimento e cinco fiadas de altura

(blocos de 14 x 19 x 29 cm).

Dando continuidade a proposta do trabalho, sera executada paredes vazias, apenas grauteadas
e com variadas taxas de armadura, com as mesmas combinagdes entre blocos, grautes e
armaduras utilizadas nos prismas. Neste capitulo serdo apresentadas as paredes vazias € com

graute.

Serdo utilizadas as duas classes de blocos B1 e B2, adotadas durante todo o trabalho. O graute
utilizado sera apenas um dos dois tipos adotados no trabalho (G1 e G2), sendo aquele que
apresentou maior fator de eficiéncia entre bloco e prisma. As armaduras utilizadas serdo as

mesmas taxas também adotadas nos prismas (pi, pz € p3).

Portanto, serdo executadas no total 20 paredes; entretanto, neste capitulo serdo apresentadas

apenas 8, mostradas a seguir.

Tabela 38 — Planejamento de ensaio das paredes vazias e grauteadas.

Corpo-de-prova | N° amostras| Resisténcias Deformacoes

Parede vazia Bl 2 Sim Sim

Parede vazia B2 2 Sim Sim
Parede BI-G1 2 Sim Sim
Parede B2-G1 2 Sim Sim

Novamente, serdo designadas de paredes grauteadas aquelas que contenham apenas o graute

inserido, e as paredes chamadas de armadas conterdao grautes e armaduras, como nos prismas.

6.1 Procedimentos de Execuciao das Paredes

A execucdo das paredes foi realizada conforme os procedimentos prescritos pela NBR 8949

(1985, p. 2-5), para preparo e ensaio dos mesmos. Todas as paredes foram executadas por um

101



unico pedreiro, o0 mesmo que realizou a montagem dos prismas. Foram utilizados prumo e
nivel para garantir a verticalidade das paredes, e, depois de confeccionadas, elas foram

mantidas em ambiente de laboratorio, durante o tempo de preparo para o ensaio.

As paredes foram executadas sobre uma base de concreto armado de dimensdes 120 x 30 x 40
cm (comprimento x largura x altura) de forma a possibilitar a movimentagao e

posicionamento delas para o ensaio.

Figura 61 — Montagem das paredes.

6.2 Argamassa de Assentamento

A argamassa de assentamento, utilizada nas paredes foi a mesma utilizada nos prismas, sendo

seu traco em volume de 1 : 0,5 : 4,5 (cimento : cal : areia fina), e, a/c de 1,27.
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6.3 Definicao dos Grautes

O graute utilizado nas paredes foi apenas um tipo, o G1, com o trago em massa 1: 1,83 : 2,17,
com a relagdo a/c (dgua/cimento) igual a 0,67, por ter apresentado maior fator de eficiéncia

nos resultados de blocos e prismas.

6.4 Grauteamento das Paredes

O grauteamento das paredes foi realizado conforme descrito na norma NBR 8949 (1985, p. 4),
sendo tomadas as mesmas precaucdes dos prismas, como limpar o fundo dos furos e rasar as
rebarbas das juntas. Todo grauteamento foi executado em seqiiéncia, sendo retiradas amostras

dos grautes, corpos-de-prova 15 x 30 cm, e o langamento e adensamento foram realizados

pelo mesmo operador, com trés camadas e 15 golpes por camada.

TR T, I
- . o
’ n iy

Figura 62 — Grauteamento das paredes.

103



No capeamento das paredes, utilizou-se pasta de gesso nas proporcdes 1 : 0,6 ( gesso : agua) e

foi realizado com uma chapa espessa de vidro e nivel.

Figura 63 — Capeamento das paredes.

6.5 Procedimento de Ensaio das Paredes - Determinacao da Resisténcia a

Compressao Axial e Deformabilidade das Paredes

Para a determinagdo da resisténcia a compressao das paredes, foi adotada os procedimentos
preconizados pela norma NBR 8949 (1985, p. 4-6). Os ensaios foram realizados no
Laboratorio de Engenharia Civil da CESP, em uma prensa universal com capacidade de 5000

kN.

Foram utilizados LVDT, medidores de deslocamentos, para determinar o encurtamento da
alvenaria com os acréscimos de carga. Utilizaram-se cantoneiras como gabaritos para fixar os
LVDT a uma distancia L = 80 cm, na face da parede no segundo vazio do bloco, e na outra
face diametralmente oposta, também no segundo vazio do bloco, colocados na primeira e na

ultima fiada da parede, e foi empregada uma haste prolongadora.

Para avaliar a deformacdo da unidade, foram utilizados extensdmetros elétricos colados
diretamente nos blocos de terceira fiada da parede, na mesma dire¢do dos LVDT. O
extensometro foi colado em apenas um corpo-de-prova, por combinagdo. Utilizou-se uma
célula de carga com capacidade de 1600 kN, posicionada entre a prensa e o perfil metalico,

utilizado para uniformizar o carregamento. Os dados foram capturados pelo sistema de
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aquisicdo DASY LAB 6.0, ao qual foram ligados os LVDT, extensometros elétricos e a célula

de carga.

Perfil Metalico

Extensdmetro Bloco Gabaritos para LVDT

Base de
Concreto
Armado

Figura 65 — Posicionamento das paredes.
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6.6 Resultados dos Componentes
6.6.1 Resultado da Argamassa das Paredes Vazias e Grauteadas

Durante a execugdo das 20 paredes, foram retirados 16 corpos-de-prova de 5 x 10 cm da
argamassa de assentamento utilizada, e os resultados médios sdo mostrados a seguir, tendo

sido verificado nao existirem valores espurios.

Tabela 39 — Resultado das argamassas das paredes.

Carga de Resisténcia
cp Ruptura (MPa)
(kN)
Média 11,06 5,52
Desv. Pad. 2,27 1,13
Coef. Var 20,54% 20,54%

6.6.2 Resultado dos Grautes das Paredes Grauteadas

Foram realizados ensaios & compressdo axial de 6 corpos-de-prova de graute, sendo que esses
corpos-de-prova foram retirados na ocasido do grauteamento dos prismas, e os resultados sao

mostrados abaixo.

Tabela 40 — Resultados dos grautes das paredes.

cP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
Média 345,17 19,15
Desv. Pad. 27,16 1,51
Coef. Var 7,87% 7,87%

6.7 Resultado das Paredes Vazias

6.7.1 Parede Vazia B1

Resisténcia a Compressao Axial — Parede Vazia B1
A Tabela 41 mostra os resultados completos dos ensaios de compressao axial realizados nas

paredes Vazias B1, que apresentou um coeficiente de variagcdo bastante baixo.
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Tabela 41 — Resultados das paredes Vazias B1.

Caroa de Resisténcia Resisténcia
cp Ruptué;a (kN) (MPa) (MPa)
(A Liquida) (A Bruta)

Bl-Vazia 535,46 7,67 4,31
Bl-Vazia 555,33 7,96 4,47
Meédia 545,40 7,81 4,39
Desv. Pad. 14,06 0,20 0,11

Coef. Var 2,58% 2,58% 2,58%

Deformabilidade — Paredes Vazias B1

O grafico da curva Tensdo x Deformagdo das paredes vazias B1 ¢ mostrado na Figura 66, com

relacdo a area liquida e bruta da parede, respectivamente. A tensdo observada no grafico ¢

com relacdo a carga de ruptura da parede, dividida pela sua area (liquida e bruta); e as

deformacdes medidas foram obtidas individualmente por cada instrumento, LVDT e

extensometro (bloco e armadura), em todas as paredes ensaiadas, da mesma maneira adotadas

nos resultados dos prismas.

===| VDT 1 (Tensao Area Bruta)
LVDT 1 (Tenséo Area Liquida)
e===| VDT 2 (Tens&o Area Bruta)

LVDT 2 (Tens&o Area Liquida)
== Extensémetro Bloco 2 (Tensdo Area Bruta)

Tens&o na Parede (MPa)

0 0,0005 0,001

0,0015 0,002

Deformacéo

Figura 66 — Grafico Tensdo x Deformagdo das paredes Vazias B1.

0,0025
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6.7.2 Parede Vazia B2
Resisténcia a Compressao Axial — Parede Vazia B2

A Tabela 42 mostra os resultados completos das paredes Vazias B2, apresentando,

novamente, um baixo coeficiente de variagao, demonstrando uma boa eficiéncia dos ensaios.

Tabela 42 — Resultados das paredes Vazias B2.

Carga de Resisténcia Resisténcia
cp Ruptura (kN) (A/{Pa') (MPa)
(A Liquida) (A Bruta)

B2-Vazia 1050,00 11,85 8,45
B2-Vazia 985,00 11,11 7,93
Média 1017,50 11,48 8,19
Desv. Pad. 45,96 0,52 0,37

Coef. Var 4,52% 4,52% 4,52%

Deformabilidade — Paredes Vazias B2

O grafico Tensdo x Deformagdo das paredes Vazias B2 ¢ mostrado a seguir, onde se observa
um comportamento muito proximo das duas paredes ensaiadas com as tensoes referentes a
area liquida e bruta, e as curvas Tensdo x Deformag¢do da alvenaria (LVDT) e do bloco

(extensdmetro) sdo também muito semelhantes, assim como o obtido para as paredes Vazias

BI1.

Tensé&o na Parede (MPa)
[e]

===|\/DT 1 (Tens&o Area Bruta)

7 LVDT 1 (Tens&o Area Liquida) [
e===| VDT 2 (Tensao Area Bruta)
5 LVDT 2 (Tens&o Area Liquida)

== Extensdmetro Bloco 2 (Tens&o Area Bruta) | |
== Extensémetro Bloco 2 (Tensao Area Liquida)

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025

Deformagéo
Figura 67 — Grafico Tensdo x Deformagdo das paredes Vazias B2.
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6.7.3 Formas de Ruptura das Paredes Vazias

Os modos de ruptura das paredes ocorreram com pouco aparecimento de fissuras visiveis nas
paredes; de maneira geral ocorreu de forma brusca e ndo avisada nas fiadas inferiores das
paredes, acontecendo o rompimento do conjunto da alvenaria, ou seja, blocos e juntas de

argamassa, conforme observado, também, por MAURICIO (2005, p. 81). As formas de ruina

podem ser observadas abaixo.

Figura 68 — Formas de ruina das paredes vazias.

6.7.4 Parede B1-G1
Resisténcia a Compressao Axial — Parede B1-G1

A Tabela 43 mostra os resultados completos das paredes grauteadas B1-G1, onde se verificou
um coeficiente de variagdo proximo a zero. O grauteamento das paredes Vazias Bl

representaram um ganho de resisténcia de 44% com relagdo a 4rea bruta.

Tabela 43 — Resultados das paredes B1-Gl1.

cP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
BI-G1 975,25 7,85
BI-G1 976,49 7,86
Média 975,87 7,86
Desv. Pad. 0,88 0,01
Coef. Var 0,09% 0,09%
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Deformabilidade — Paredes B1-G1

A curva Tensdo x Deformagdo das paredes B1-G1 ¢ mostrada na Figura 69, apresentando
deformabilidade bastante proxima para as duas alvenarias (LVDT) e também para o bloco
(extensometro). Nos resultados de prismas e paredes armadas a tensdo ¢ relativa a carga final,

dividida pela area do corpo-de-prova, ja as deformagdes sao individuais.

Tensdo na Parede (MPa)

e=| VDT 1
Py === Extensdmetro Bloco 1

o= VDT 2

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025
Deformacéo

Figura 69 — Gréfico Tensdo x Deformagdo das paredes B1-G1.

6.7.5 Parede B2-G1

Resisténcia a Compressao Axial — Parede B2-G1

A Tabela 53 mostra os resultados completos das paredes B2-G1. Verificando que o
grauteamento das paredes vazias B2 representou um ganho de 46% na resisténcia final da
alvenaria com relacdo a area bruta das paredes vazias, e, novamente, tiveram baixos

coeficientes de variacao.

Tabela 44 — Resultados das paredes B2-Gl.

cP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
B2-G1 1820,00 14,65
B2-G1 1950,00 15,70
Meédia 1885,00 15,17
Desv. Pad. 91,92 0,74
Coef. Var 4,88% 4,88%
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Deformabilidade — Paredes B2-G1

O gréfico Tensdo x Deformagdo das paredes B2-G1 ¢ mostrado abaixo, onde se observa um
comportamento muito proximo das duas paredes ensaiadas e também um comportamento de

deformabilidade muito semelhante entre alvenaria (LVDT) e bloco (extensometro).

/4
7

Tensé&o na Parede (MPa)

e=| VDT 1
e=| VDT2
2 == Extensometro 2

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025
Deformagéo

Figura 70 — Gréfico Tensdo x Deformag¢do das paredes B2-G1.

6.7.6 Formas de Ruptura das Paredes Grauteadas

As paredes grauteadas, assim como as paredes vazias, ndo apresentaram fissuracdo visivel
antes do momento da ruptura, sendo que as fissuras surgiram seguidas pela ruptura da parede.
Essas fissuras apresentaram-se a 45° da extremidade das paredes, subindo as fiadas
superiores, sendo verificado, em alguns casos, o displacamento das paredes dos blocos e o

graute no interior da parede sem fissuras visiveis.
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Figura 71 — Formas de ruinas das paredes grauteadas.
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7. ENSAIOS DAS PAREDES ARMADAS

Neste capitulo serdo apresentadas as paredes armadas, nas quais foram adotadas as taxas de
armadura ja definidas e utilizadas nos prismas, anteriormente mostrados, empregando apenas

um tipo de graute (G1), combinado com as duas classes de blocos (B1 e B2).

Portanto, foram executadas paredes de blocos (B1 e B2) com o graute G1, como mostradas no
capitulo anterior, e a elas inseridas as taxas de armaduras p;, p2 € p3, definidas e utilizadas nos

prismas, sendo um total de 12 paredes armadas.

Tabela 45 — Ensaios das paredes armadas.

Corpo-de-prova | N° amostras | Resisténcias Deformacoes
Parede BI-Gl1-p, 2 Sim Sim
Parede B1-Gl-p, 2 Sim Sim
Parede BI-G1-p; 2 Sim Sim
Parede B2-G1-p,; 2 Sim Sim
Parede B2-G1-p, 2 Sim Sim
Parede B2-G1-p; 2 Sim Sim

A execugdo das paredes foi realizada segundo os mesmos procedimentos definidos
anteriormente, sendo que as 20 paredes foram montadas em uma Unica etapa. A argamassa
utilizada foi a mesma, com trago em volume de 1 : 0,5 : 4,5 (cimento : cal : areia), com a/c de
1,27, adotando os mesmos materiais. Na ocasido da montagem das paredes, foram retirados

corpos-de-prova cilindricos de 5 x 10 cm e ensaiados a compressao.

O graute utilizado foi o mesmo traco (Gl), utilizando-se também os mesmos materiais e
novamente retiraram-se corpos-de-prova cilindricos (15 x 30 cm) para ensaio. As armaduras
utilizadas foram também as mesmas bitolas comercias, aumentando-se apenas a quantidade,

estas sao mostradas a seguir.

Tabela 46 — Defini¢do das armaduras.

Taxa de Armadura | Area de aco (cm?) Armadura executada
p1=015% 1,89 6 D 6,3 mm
p2=0,40% 4,80 6 @ 10,0 mm
p;=1,0% 12,00 6 @ 16,0 mm
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Para a verificagdo das deformacdes ocorridas nas armaduras, novamente, foram
instrumentadas barras de aco com extensdmetros elétricos colados a elas, tornando possivel a
verificagdo das deformacgdes ocorridas nas barras das paredes, com o acréscimo de tensdes ao

corpo-de-prova, sendo instrumentadas duas barras de cada tipo de parede.

A preparagdo, instrumentacdo e protecao das barras foram realizadas da mesma forma adotada
para os prismas, e ja descrito. Antes da realizacdo do grauteamento das paredes, as barras

instrumentadas foram aferidas, sendo dado suas curvas a seguir.

200,00

180,00 -

160,00 -

140,00 -

120,00 -

100,00

Tensdo MPa

80,00
60,00
——Barra 1
——Barra 2
40,00

// ——Barra 3

Barra 4

20,00

0,00 T T T T T T
0,0000 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 0,0014

Deformacéo

Figura 72 — Curva Tensdo x Deformagdo de p.
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Figura 73 — Curva Tensdo x Deformagdo de p,.
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Figura 74 — Curva Tensdo x Deformagdo de ps.

Antes da realizacdo da armagdo e grauteamento das paredes, as barras foram cortados e

preparados gabaritos horizontais que as mantivessem na posicao vertical no centro dos vazios.
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Posicionadas as barras, foram grauteadas e capeadas as paredes em uma Unica etapa, da

mesma maneira que foi realizada com as paredes apenas grauteadas.

Nas paredes que continham as barras instrumentadas, os fios de ligagdo foram passados
sempre pela junta superior de argamassa, como mostra a Figura 75, mantendo-se os mesmos

procedimentos de ensaios utilizados nas paredes vazias e apenas grauteadas.

Figura 75 — Parede instrumentada.

7.1 Determinacido da Resisténcia a Compressio Axial e Deformabilidade

das Paredes

A determinagdo da resisténcia a compressao e a deformabilidade das paredes foram realizadas
conforme citado em 6.5, utilizando medidores de deformacgao da alvenaria (LVDT) e célula de
carga em todas as paredes, algumas contendo também extensometro elétrico. Todos os dados

foram adquiridos pelo sistema de aquisicao citado.

Nos corpos-de-prova, que continham as barras instrumentadas, foram colados também

extensometros elétricos nos blocos, conforme descrito em 6.5, visando avaliar os quinhdes de
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carga que foram absorvidos por cada um dos elementos constituintes da parede (bloco e

armadura).

Extensometro Armadura

Extensometro Bloco

LVDT

Haste Prolongadora
do LVDT

Figura 76 — Esquema de ensaios das paredes armadas.

7.2 Resultados dos componentes

7.2.1 Resultado da Argamassa das Paredes Armadas

Como explicado, anteriormente, as 20 paredes foram executadas em uma unica etapa, sendo

retirados nesse periodo, 16 corpos-de-prova de argamassa, sendo que os resultados da

argamassa de assentamento das paredes armadas sdo os mesmos das paredes vazias e

grauteadas, mostrados novamente a seguir.

Tabela 47 — Resultado da argamassa das paredes armadas.

Carga de Resisténcia
CP Ruptura (MPa)
(kN)
Média 11,06 5,52
Desv. Pad. 2,27 1,13
Coef. Var 20,54% 20,54%
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7.2.2 Resultado dos Grautes das Paredes Armadas

O grauteamento das paredes também foi realizado em uma unica etapa, paredes grauteadas e

armadas, e o resultado dos corpos-de-prova retirados durante o grauteamento ¢ dado abaixo.

Tabela 48 — Resultados dos grautes das paredes.

CP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
Meédia 345,17 19,15
Desv. Pad. 27,16 1,51
Coef. Var 7,87% 7,87%

7.3 Resultado das Paredes Armadas

7.3.1 Parede B1-G1 Armadas
Resisténcia a Compressao Axial — Parede B1-G1-p;,

A Tabela 49 mostra os resultados das paredes B1-G1-p;, apresentando uma variagdo superior

a encontrada nos resultados das paredes vazias e grauteadas.

Tabela 49 — Resultados das paredes B1-G1-p;.

CP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
Bl1-Gl-pl 1252,30 10,08
Bl1-Gl-pl 1062,22 8,55
Meédia 1157,26 9,32
Desv. Pad. 134,41 1,08
Coef. Var 11,61% 11,61%

Deformabilidade — Paredes B1-G1-p;

A tensdo dada no grafico a seguir ¢ referente a carga média final das paredes dividida pela
area total, e as deformagdes foram obtidas, separadamente, pelos instrumentos (como em

todos os corpos-de-prova armados no trabalho).

O grafico de Tensdao x Deformagdo das paredes B1-G1-p; € mostrado abaixo, onde se observa
um comportamento coincidente da alvenaria (LVDT) e extensometros (bloco e armadura) na

parede instrumentada.
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Tensdo na Parede (MPa)
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Figura 77 — Grafico Tensdo x Deformagdo das paredes B1-G1-p;.

Resisténcia a Compressao Axial — Parede B1-G1-p;

A Tabela 50 mostra os resultados das paredes B1-G1-p,.

Tabela 50 — Resultados das paredes B1-G1-p,.

CP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
BI1-Gl-p2 1293,30 10,41
Bl1-Gl-p2 1067,19 8,59
Meédia 1180,24 9,50
Desv. Pad. 159,88 1,29
Coef. Var 13,55% 13,55%

Deformabilidade — Paredes B1-G1-p,

A curva Tensdo x Deformagdo das paredes B1-G1-p, é mostrada abaixo, onde se observa um
comportamento muito proximo das duas paredes ensaiadas e também da alvenaria (LVDT)

com os extensometros (bloco e armadura).
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LVDT 1

=== Extensdmetro Bloco
=== Extensdmetro Armadura
===LVDT 2

0 0,0005 0,001
Deformacéo

0,0015
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Figura 78 — Grafico Tensdo x Deformacdo das paredes B1-G1-p2.

Resisténcia a Compressao Axial — Parede B1-G1-p;

A tabela abaixo mostra os resultados dos ensaios das paredes B1-G1-p;.

Tabela 51 — Resultados das paredes B1-G1-p;.

CP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
B1-Gl-p3 1087,07 875
BI1-G1-p3 1175,27 9,46
Meédia 1131,17 9,11
Desv. Pad. 62,37 0,50
Coef. Var 5,51% 5,51%

Deformabilidade — Paredes B1-G1-p;

0,0025

O grafico Tensdo x Deformagdo das paredes B1-Gl-p; ¢ mostrado Figura 79, sendo que,

novamente, as curvas da alvenaria (LVDT) e dos extensometros (bloco e armadura)

coincidiram.
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Figura 79 — Grafico Tensdo x Deformagdo das paredes B1-G1-ps.

7.3.2 Formas de Ruptura das Paredes B1-G1 Armadas

De maneira geral, ndo houve novidades nas formas de ruptura das paredes armadas com
relagdo as paredes grauteadas, ndo foram verificadas fissuras durante o carregamento, o
aparecimento de fissuras foi seguido de uma ruptura brusca, e as fissuras tiveram um
caminhamento das extremidades inferiores da parede subindo a 45°, em alguns casos, foi
observado o rompimento das paredes dos blocos e a ruina do graute em seu interior, expondo

as barras de ago. Esses modos de ruina podem ser observados a seguir.
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Barra
de ago

Figura 80 — Formas de ruinas das paredes B1-G1-Armadas.

7.3.3 Parede B2-G1 Armadas

Resisténcia a Compressao Axial — Parede B2-G1-p,

A Tabela 52 a seguir apresenta os resultados das paredes B2-G1-p;.

Tabela 52 — Resultados das paredes B2-G1-p;.

cP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
BI-Gl-pl 1770,00 14,25
BI-Gl-pl 1690,00 13,60
Meédia 1730,00 13,93
Desv. Pad. 56,57 0,46
Coef. Var 3,27% 3,27%
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Deformabilidade — Paredes B2-G1-p;

O grafico de Tensdo x Deformagdo das paredes B2-G1-p; € mostrado abaixo, sendo a tensdo

relativa a carga da parede pela sua area.

Tens&o na Parede (MPa)
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Figura 81 — Grafico Tensdo x Deformagdo das paredes B2-G1-p;.

Resisténcia a Compressao Axial — Parede B2-G1-p;

A Tabela 53 mostra os resultados dos ensaios das paredes B2-Gl-p,, que apresentou uma

variagdo bastante pequena.

Tabela 53 — Resultados das paredes B2-G1-p,.

CP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
BI1-Gl-p2 1960,00 15,78
Bl1-Gl-p2 1980,00 15,94
Meédia 1970,00 15,86
Desv. Pad. 14,14 0,11
Coef. Var 0,72% 0,72%
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Deformabilidade — Paredes B2-G1-p,

A curva Tensdo x Deformag¢do das paredes B2-G1-p, € mostrada abaixo, onde se observa um

mesmo comportamento dos elementos das paredes.
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Figura 82 — Gréfico Tensdo x Deformagdo das paredes B2-G1-p2.

Resisténcia a Compressio Axial — Parede B2-G1-p3

A tabela abaixo apresenta os resultados completos das paredes B2-G1-ps.

Tabela 54 — Resultados das paredes B2-G1-p;.

cP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
BI1-Gl-p3 2400,00 19,32
BI-Gl-p3 1900,00 15,29
Meédia 2150,00 17,31
Desv. Pad. 353,55 2,85
Coef. Var 16,44% 16,44%
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Deformabilidade — Paredes B2-G1-p;

O gréfico Tensdo x Deformagdo das paredes B2-G1-p; ¢ mostrado na Figura 83, onde se
observa um comportamento proximo das paredes ensaiadas e dos extensdmetros, tendo como

tensdo a carga média da parede dividida pela sua area.

Tenséo na Parede (MPa)

4 | VDT1
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Extensémetro Armadura
0~ T T T T
0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025
Deformagéo

Figura 83 — Grafico Tensdo x Deformagdo das paredes B2-G1-ps.

7.3.4 Formas de Ruptura das Paredes B2-G1 Armadas

Os modos de ruptura das paredes B2-G1 armadas apresentaram o mesmo comportamento das
paredes armadas B1 e das paredes apenas grauteadas. Sendo que duas paredes B2-G1Armadas

apresentaram pequenas fissuras na fiada inferior da parede, com 90% da carga de ruptura.
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Figura 84 — Formas de ruinas das paredes B2-G1-Armadas.
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8. AVALIACAO E COMENTARIOS DOS RESULTADOS

Neste capitulo serdo mostrados os resultados obtidos para caracterizagdo da alvenaria, através

dos ensaios em blocos, prismas e paredes, apresentando comparagdes dos resultados

encontrados.

8.1 Blocos

Apesar das duas classes de blocos se encontrarem com suas classificagdes de blocos vazados
(porcentagem entre area liquida e 4rea bruta) de acordo com a NBR 6136 (1994, p. 1), elas
apresentaram valores diferentes das dareas liquidas: a classe B1 possui 227,92 cm? de area
liquida, e a classe B2 289,67 cm?, gerando dificuldade de comparacao entre as duas classes de
blocos. As relagdes entre area liquida e area bruta das duas classes de blocos sdo dadas a

seguir.

Tabela 55 — Relacdo de areas dos blocos.

Bloco A.liquida/A.bruta
Bl 1,78
B2 1,40

Visando a avaliar a influéncia do graute nos prismas e paredes com relacdo a area
efetivamente grauteada foram avaliadas as relagdes entre resisténcia de prismas e paredes

cheias e vazias (todas em relagdo a suas areas brutas), esses valores sdo dados na tabela

abaixo.

Tabela 56 — Relagdo entre resisténcia dos prismas com relagdo as areas brutas.

Prisma 1341 ;:ZZ ABiirGul ‘a BI1-Gi/Bl-Vazio
BI-GI 5,63 11,29 2,00
BI-G2 5.63 10,50 1.86
Prisma ff l:/r acto Ifircu’ " B2-Gi/ B2-Vazio
B2-GI 7,77 15,33 1,97
B2-G2 7.77 1517 1,95

127



Tabela 57 - Relag@o entre resisténcia das paredes com relacdo as areas brutas.

Bl-Vazia BI1-G1 .
Parede A. Bruta A. Bruta BI1-G1/B1-Vazia
BI1-GI 4,39 7,86 1,79
. B2-Vazio B2-G1 .
Prisma A, Bruta A. Bruta B2-G1/B2-Vazia
B2-G1 8,19 15,17 1,85

Analisando os fatores de eficiéncia dos prismas de bloco B1, entre os prismas vazios e seus
respectivos prismas grauteados (4rea bruta), verificou-se que o aumento de resisténcia ficou
perto de 2, ou seja, com uma relagdo de area efetiva de grauteamento igual a 1,78, o graute
apresentou um acréscimo médio de 93% na resisténcia do prisma. O mesmo fato ocorreu com
as paredes, que com a area efetiva grauteada de 1,78, apresentaram aumento de 79% em

relagdo as paredes vazias.

i s ali u u a ¢ v
Para os prismas de bloco B2, essa mesma analise mostra que com uma relagao de area efetiva
de graute igual a 1,40, o aumento médio de resisténcia do graute para os prismas foi de 96%, e
para as paredes foi 85%. Assim, verifica-se que com uma area efetiva menor de grauteamento
na classe de blocos B2 prismas e paredes obtiveram um ganho de resisténcia igual ou um
pouco acima do obtido na sua respectiva classe B1, que tem uma area efetiva de graute

superior.

Esse fato pode ser explicado pela menor resist€ncia a compressio do bloco Bl que,
conseqiientemente, apresenta também menor resisténcia a tracdo, possibilitando que a
expansao do graute rompa as paredes do bloco B1, que sdo mais finas, com um carregamento
menor, além de que o graute inserido em B1 tem maior drea efetiva, possuindo também uma
maior capacidade de expansdo lateral. J& as paredes dos blocos B2 apresentam maior
espessura e resisténcia aliada ao fato de que a area de graute ¢ menor, diminuindo a expansao
lateral desse graute, no interior do prisma e parede, aumentando a resisténcia final dos corpos-

de-prova grauteados B2.

Esses resultados contradizem os comentarios feitos por Aly e Sabbatini (1994, p. 120) os
quais afirmaram que o aumento percentual na resisténcia a compressao das paredes
grauteadas, em relag@o as paredes ndo grauteadas, ¢ inversamente proporcional ao aumento da
resisténcia do bloco utilizado. No entanto, ndo foi constatado esse fato nos ensaios realizados,

ao contrario, os blocos de maior resisténcia (inclusive na area liquida) apresentaram maior
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capacidade de otimizar o desempenho do graute em seu interior, elevando a resisténcia da

alvenaria.

Merece atencdo, também, a utilizacdo de apenas um tipo de argamassa de assentamento em
todo o trabalho, pois as relagdes entre resisténcia do bloco e da argamassa nao foram mantidas
para as duas classes de blocos, sendo a argamassa utilizada mais apropriada, em termos de
resisténcia, para os blocos B1. Porém, durante a execu¢do dos ensaios ndo se percebeu falhas
no comportamento estrutural da argamassa em nenhuma das classes de blocos, nao

constatando influéncia da argamassa nos resultados de prismas e paredes.
Autores como Gomes (1974), Cunha (2001), Romagna (2000) e Garcia (2000) citam que a
resisténcia da argamassa deva estar entre 40 e 60% da resisténcia do bloco na sua area liquida,

e muitos resultados mostraram que a influéncia da argamassa em elementos de alvenaria

grauteada ¢ pequena.

8.2 Prismas

A Figura 85 mostra os resultados médios de carga de ruptura dos prismas das duas classes de

blocos, prismas vazios, grauteados e armados.
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Figura 85 — Resultados dos prismas vazios, grauteados e armados.

Comparando o aumento da resisténcia dos prismas vazios com os grauteados nas duas classes
de blocos, percebeu-se um aumento expressivo na alvenaria desses prismas vazios (relagdo a
area bruta) para os grauteados. Apesar do aumento de resisténcia com a utilizacao do graute,
as variacOes de resisténcia dos grautes adotados representaram acréscimos minimos na
resisténcia do prisma. Esse fato foi também constatado por Romagna (2000, p. 55) em seus
ensaios com prismas de blocos de concreto de resisténcia proxima a 14 MPa, argamassa de 8

MPa e grautes de 15 e 27 MPa, obtendo-se para esses prismas, resisténcias de 17,05 e 17,84

MPa, respectivamente.

Cunha (2001, p.92 e 99), em seu trabalho experimental, novamente, obteve resultados
semelhantes, utilizando blocos de concreto de 6 MPa, uma argamassa de 8 MPa e grautes de

17,27 e 35 MPa, encontrando as resisténcias dos prismas de 10,20, 11,40 e 11,70 MPa.
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O expressivo aumento da resisténcia dos prismas vazios com o grauteamento foi constatado
também por outros autores como Camacho e Rodrigues (1999), Calcada (1998), entre outros
os quais verificaram que a introdu¢do do graute na alvenaria de blocos de concreto pode levar

a elementos de resisténcia elevada, desde que os materiais inseridos sejam adequados.

As Figura 86 ¢ 87 apresentam o ganho de resisténcia da alvenaria apenas com relagdo a

inser¢do dos grautes e armaduras, ou seja, expressam as combinagdes de grautes e armaduras

nos prismas com blocos B1 e B2, respectivamente.

Observando estas figuras, constatam-se variagdes de resisténcias muito pequenas entre as
combinagdes de prismas com grautes e armaduras, apesar de um aumento real na resisténcia

desses prismas com relagdo aos seus respectivos prismas vazios (area bruta).

11,73 11,91 11,79

Tensédo (MPa)

Prisma Vazio
Prisma G1
Prisma p1 G1
Prisma p2 G1
Prisma p3 G1
Prisma G2
Prisma p2 G2
Prisma p3 G2

Prisma p1 G2

Figura 86 — Resultados dos prismas B1.
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Figura 87 - Resultados dos prismas B2.

Como ja foi mencionado, o grauteamento dos prismas foi realizado a cada taxa de armadura,
e, apesar de ter sido utilizado os mesmos tragos (em massa) e procedimentos de execugdo, as
resisténcias finais dos grautes apresentaram variagcdes. Visando a avaliar as possiveis
influéncias dessas variagdes, nas resisténcias dos prismas sdo apresentadas as Figura 88 e 89,

que mostram as cargas de ruptura dos grautes e de seus respectivos prismas.
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Prisma Vazio
Graute G1
Prisma G1
Graute G2
Prisma G2

Graute p1 G1
Prisma p1 G1
Graute p1 G2
Prisma p1 G2
Graute p2 G1
Prisma p2 G1
Graute p2 G2
Prisma p2 G2
Graute p3 G1
Prisma p3 G1
Graute p3 G2
Prisma p3 G2

Figura 88 — Resultados dos prismas B1 e grautes.

Na Figura 88 fica evidente que os picos de resisténcias dos grautes ndo culminaram nos
prismas mais resistentes, além de constatar que, apesar da grande diferenca entre os valores
extremos de resisténcias dos grautes (16,35 a 31,53 MPa), as resisténcias dos prismas nao
tiveram esse mesmo comportamento, apresentando pouca variacdo na carga de ruptura com as
distintas combinagdes (10,20 a 11,91 MPa). Além de ter sido demonstrado que,

estatisticamente, as médias de Gl entre si ndo podem ser consideradas diferentes, e

demonstrou-se que médias de G2 entre si, também, ndo podem ser consideradas diferentes.

A Figura 89 mostra as cargas de ruptura de prismas B2 e seus respectivos grautes utilizados.
Apesar de esses prismas apresentarem maior sensibilidade as variacdes de grautes e armadura,
foi verificado o mesmo comportamento da classe B1, onde os picos de resisténcia dos grautes
(16,35 a 31,53 MPa) ndo geraram varia¢des proporcionais de resisténcias aos prismas (13,87 a

17,30 MPa), e, novamente, deve-se ressaltar que foram verificadas que as médias dos grautes

(G1 e G2) ndo podem ser consideradas diferentes.
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Figura 89 — Resultados dos prismas B2 e grautes.

A Figura 90 mostra todos os resultados, simultaneamente, de argamassas, grautes, blocos e

prismas armados.

B Graute

@ Argamassa

@ Prisma
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Figura 90 - Resultados de blocos, grautes, argamassa e prismas.
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A Figura 91 mostra os resultados de tensdes dos prismas vazios (area liquida) e grauteados de
blocos B1 ¢ B2. Comparando os valores do grafico, observa-se o efeito da maior resisténcia
das paredes, aliada & menor area de graute dos blocos B2 comentados, pois os prismas de
blocos Bl ndo tiveram ganho de resisténcia com o grauteamento, comparando com seus
respectivos prismas vazios na area liquida, e os prismas B2 apresentaram acréscimo com 0s

dois tipos de grautes inseridos.

Tenséo (MPa)

B1-Vazio B1-G1 B1-G2 B2-Vazio B2-G1 B2-G2

Figura 91 — Resultados de prismas vazios e grauteados.

A Figura 92 mostra os resultados das tensdes de ruptura, fixando os valores de blocos e
grautes ¢ variando apenas as taxas de armaduras. Observando esta figura, percebe-se um
aumento médio da resisténcia dos prismas da classe de blocos B1 para B2. Entretanto, as
variagdes relativas as armaduras mostraram-se diferentes em todas as combinagdes, nao
apresentando um comportamento comum na variacdo de resisténcia das combinagdes de
prismas; além destas variagdes serem muito pequenas dentro dos conjuntos de mesma

combinag¢do, ndo permitindo avaliar ganhos.
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As deformagdes médias, obtidas no momento de ruptura dos prismas, podem ser vistas na

Tabela 58 abaixo.

Tabela 58 — Deformagdes médias de ruptura.

Prisma Resisténcia Def. de CV Def. de
(MPa) Ruptura (%o) Rup. (%)

Vazio Bl 5,63 1,97 17,86
BI-G1 11,29 1,70 11,76
BI-G2 10,50 1,43 28,20
Vazio B2 7,77 1,90 10,53
B2-G1 15,33 1,90 5,26
B2-G2 15,17 1,43 4,03
BI-Gl-pl 10,20 1,77 16,34
BI-Gl-p2 11,39 1,60 34,80
BI-Gl-p3 11,73 1,90 10,53
BI1-G2-pl 11,91 1,33 17,32
BI1-G2-p2 11,03 1,63 14,14
BI1-G2-p3 11,79 1,37 22,35
B2-Gl-pl 14,25 1,67 22,98
B2-Gl-p2 13,87 1,67 15,95
B2-Gl-p3 15,01 1,63 18,44
B2-G2-pl 15,64 1,73 10,74
B2-G2-p2 15,75 1,56 17,32
B2-G2-p3 17,30 1,43 10,50
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Analisando as deformagdes médias de ruptura, ndo se verifica relagdes destas com os as taxas
de armaduras, pois o aumento da area de ago ndo representou aumento de rigidez ao corpo-de-
prova. Observando apenas os prismas vazios e grauteados nas duas classes de blocos,
percebeu-se uma redugdo de deformagdo com a utilizagdo de G2, mostrando um aumento da
rigidez dos prismas grauteados com ele, apesar desse comportamento nao ter se repetido para
os prismas armados. Contudo, as deformagdes de ruptura mantiveram-se na faixa de 1,3 a 2,0

%o para todos os prismas estudados.

Com o intuito de analisar os comportamentos das curvas de Tensdo x Deformagdo das
combinagdes de prismas vazios e grauteados, ¢ também dos prismas grauteados com os
armados, sdo dados a seguir os graficos, sendo a tensdo adotada em todos os graficos referente

a carga de ruptura dos prismas, dividido pela sua area bruta.

18,0

——B1-Vazio (A Liquida)-1
——B1-Vazio (A Liquida)- 2
——B1-Vazio (A Liquida)- 3
—B1-G11
—B1-G12
—B1-G13
—B1-G2 1
12,0 H{—B1-G22
—B1-G2 3
e==B1-Vazio (A Bruta)-1
e==B1-Vazio (A Bruta)-2
e==B1-Vazio (A Bruta)-3

16,0 H

14,0

10,0

8,0 q

Tensdo no Prisma (MPa)

6,0

4,0 4

2,0 §

0,0

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025

Deformacéo

Figura 93 — Grafico Tensdo x Deformagdo geral dos Prismas B1.

Na Figura 93 ¢ mostrada a curva dos prismas B1, na qual se verifica que os prismas
grauteados com G1 e G2 apresentaram um comportamento muito proximo entre si € com 0s

prismas vazios em relacao a suas areas liquidas.
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Figura 94 — Grafico Tensdo x Deformagdo geral dos Prismas B2.

Observando o grafico de Tensdo x Deformagdo dos prismas vazios e grauteados de B2,
constata-se novamente, um mesmo comportamento de deformabilidade dos prismas
grauteados com Gl e G2. E percebido que os prismas grauteados apresentaram menores
deformagdes do que os prismas vazios na area liquida para um mesmo nivel de tensdo, fato
que ndo ocorreu nos prismas de blocos B1 que tiveram deformag¢des muito proximas entre os
grauteados e os vazios (area liquida), demonstrando um aumento de rigidez dos prismas de

bloco B2.

A figura abaixo mostra a curva Tensdo x Deformagdo dos prismas B1-G1 com as trés taxas de
armadura, onde se observa que o comportamento das curvas ¢ semelhante para todas as taxas

de armaduras.
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Figura 95 — Grafico Tensdo x Deformagdo dos prismas B1-G1 com armaduras.

Na Figura 96 observa-se o comportamento dos prismas B1-G2 com as armaduras, verificando

que as curvas tiveram o comportamento de deformabilidade muito proximo.

18,0

16,0 4

14,0 4

Tensdo no Prisma (MPa)

—B1-G2-p1 1
—B1-G2-p12
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—B1-G2-p23
——B1-G2-p3 1
——B1-G2-p3 2
——B1-G2-p3 3

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025
Deformagéo

Figura 96 — Grafico Tensdo x Deformagdo dos prismas B1-G2 com armaduras.

Abaixo ¢ dado o grafico dos prismas B2-G1, no qual se verifica um mesmo comportamento

dos prismas, independente da taxa armadura.
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Figura 97 — Grafico Tensdo x Deformagdo dos prismas B2-G1 com armaduras.

Os prismas B2-G2 sdo mostrados a seguir ¢ obtiveram o mesmo comportamento de
deformabilidade para as trés taxas de armaduras, resultado encontrado em todas as
combinagdes de armaduras estudadas, ou seja, os prismas armados com as duas classes de
blocos e com os dois tipos de grautes utilizados apresentaram suas curvas Tensdo x

Deformagdo muito proximas entre as combinagdes de blocos e grautes.
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Figura 98 — Grafico Tensdo x Deformagdo dos prismas B2-G2 com armaduras.
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8.3 Paredes

A Figura 99 mostra os resultados médios de resisténcia das paredes vazias (drea bruta),

grauteadas e armadas das duas classes de blocos.

17,31
18— ’

Tenséo (MPa)

Parede Vazia B1
Parede Vazia B2
Parede B1-G1
Parede B2-G1
Parede B1-G1-p1
Parede B1-G1-p2
Parede B1-G1-p3
Parede B2-G1-p1
Parede B2-G1-p2
Parede B2-G1-p3

Figura 99 - Resultados de resisténcias das paredes.

Observando-se a figura, percebe-se um grande aumento de resisténcia das paredes vazias
(area bruta) para suas respectivas paredes grauteadas, nas duas classes de blocos;
comportamento este também observado nos prismas, onde o grauteamento praticamente

dobrou a resisténcia dos elementos vazios em suas areas brutas.

A inser¢do das taxas de armadura (p;, p2 € ps3), nas paredes de blocos B1, ndo gerou variacao
na resisténcia dessas paredes em relagdo a parede apenas grauteada de Bl. As paredes
armadas B2 apresentaram um pequeno aumento de resisténcia com a armadura, sendo 12% o

aumento de resisténcia da parede B2-G1-p; para B2-G1-p,, e de 8,4% entre a parede B2-G1-p,
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e B2-G1-p;; entretanto, se comparado com a resisténcia da parede grauteada, esse acréscimo

de resisténcia ndo é continuo.

Aly e Sabbatini (1994, p. 120) obtiveram resultados semelhantes em seus ensaios com
paredes armadas de blocos de concreto. Utilizando bloco com resisténcia de 7,9 MPa e graute
com 14 MPa, suas paredes vazias alcancaram uma resisténcia de 5,1 MPa, paredes grauteadas
8,1 MPa, paredes armadas, com taxa de armadura de 0,2% da éarea bruta, a resisténcia foi
igual a 10,0 MPa, e paredes com taxa de 0,3% obtiveram 9,2 MPa. Um outro tipo de bloco, de
resisténcia de 9,3 MPa e o mesmo graute de 14 MPa, encontraram paredes vazias com 6,4
MPa, paredes grauteadas com 9,9 MPa, e paredes armadas com 0,2% de taxa, a resisténcia foi

10,8 MPa, e paredes armadas com 0,3% obtiveram 12,3MPa.

Esse fato pode ser entendido, pois, nos niveis de deformacao da alvenaria, a armadura pouco
contribuiu para o aumento da resisténcia da parede, pois com uma area de armadura de 1,89
cm? (4rea relativa a taxa de armadura p;), adotando um E médio do aco igual a 21 GPa com a
deformacdo de ruptura da parede 1,8%o, obtivemos uma contribui¢do em carga da armadura
proxima de 71 kN, valor muito pequeno se comparado com a carga final da parede na ordem

de 1.500 kN.

Andrade (1998, p. 93) concluiu, através de estudo de resultados experimentais de outros
autores, que, nas paredes armadas, as barras de ago contribuem muito pouco na resisténcia a
compressao axial, sendo a principal fun¢ao da armadura redistribuir melhor os esforcos e
conferir uma melhor homogeneidade na alvenaria, sendo essa afirmacdo coerente com os

resultados encontrados.

As figuras a seguir mostram as resisténcias de paredes vazias (area bruta), grauteadas e
armadas, separadas pelas classes de blocos B1 e B2, ou seja, expressam a variagdo de

resisténcia da alvenaria apenas com relagdo a inser¢ao dos grautes e armaduras.

Observando a Figura 100 e Figura 101, constatam-se pequenas variagoes de resisténcias entre

as diferentes taxas de armaduras, e a parede grauteada, obteve um aumento real na resisténcia
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da parede apenas grauteada com relagdo a parede vazia (area bruta), sendo esse aumento de

44% nas paredes B1 e 46% nas paredes B2.

Tensé&o (MPa)

Parede G1

8
N
©

>
]

°
9]
o
©

o

Parede G1-p1
Parede G1-p2
Parede G1-p3

Figura 100 — Resultados de resisténcia das paredes B1.
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Tensédo (MPa)

Parede Vazia
Parede G1
Parede G1-p1
Parede G1-p2
Parede G1-p3

Figura 101 — Resultados de resisténcia das paredes B2.

Observando separadamente os resultados de paredes vazias (em relacdo a area liquida) com
paredes apenas grauteadas e paredes grauteadas com paredes armadas, pode-se visualizar

melhor os efeitos de todos os elementos na alvenaria.

A Figura 102 abaixo apresenta os resultados das paredes vazias (area liquida) e paredes
grauteadas, na qual se observa que as paredes de bloco Bl ndo apresentaram diferencas de
resisténcia como grauteamento, ja as paredes de bloco B2 tiveram um aumento de resisténcia
com a inser¢do do graute, comparada com a parede vazia B2 na sua area liquida. Esse mesmo
comportamento foi observado com os prismas, confirmando a tendéncia de aumento de
resisténcia da alvenaria com o grauteamento de blocos com maior resisténcia e maior area

liquida.
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Figura 102 — Resultados de resisténcia das paredes vazias e grauteadas.
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Figura 103 — Resultados de resisténcia das paredes grauteadas e armadas
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Observando a figura acima, percebe-se um aumento médio da resisténcia das paredes da
classe de blocos B1 para B2, sendo que esse comportamento também foi observado nos
prismas; entretanto, as variagdes relativas as armaduras mostraram-se diferentes entre as
paredes B1 e B2, ndo apresentando um comportamento comum de variagcdo de resisténcia,
além de essas variagdes serem pequenas nao permitindo avaliar ganhos, o que também nao foi

percebido nos resultados dos prismas.

Gomes (1974, p. 142) afirma que a eficiéncia das armaduras em paredes armadas diminui
com o aumento do didmetro das barras, explicando tal fato pela diminuicao do cobrimento da
barra de aco, pela diferenca do coeficiente de Poisson do aco e do graute e por um possivel
escorregamento da armadura. Entretanto, essa afirmac¢do ndo foi verificada nos resultados
encontrados, constatando-se uma variacdo muito pequena de eficiéncia (resisténcia da parede
armada, dividida pela resisténcia da parede grauteada) das paredes armadas B1, entre 1,16 ¢
1,20. As paredes B2 apresentaram fatores de eficiéncia entre 0,93 a 1,14, contudo a barra de

maior didmetro apresentou a maior resisténcia entre as paredes armadas.

As deformagdes médias de ruptura das paredes sdo mostradas a seguir, sendo possivel
observar uma grande variagcdo dessas deformagdes, com valores entre 0,7 a 1,8%o, mostrando
que as paredes se apresentaram mais rigidas do que os prismas. Além dessa variacdo entre os
tipos de paredes, os coeficientes de variagdo de algumas combinagdes de paredes também
apresentaram valores muito altos, até¢ proximo a 50%. Nota-se, também, que as paredes

armadas B2-G1 tiveram as menores deformacdes médias de rupturas encontradas.

Tabela 59 — Deformag¢des médias de ruptura das paredes.

Parede Resisténcia Def. de CV Def
(MPa) Ruptura (%o) Ruptura %
Vazia Bl 4,39 1,35 5,24
BI-Gl 7,86 1,35 26,19
Vazia B2 8,19 1,80 5,66
B2-G1 15,17 1,00 28,28
BiI-Gl-pl 9,32 1,25 47,14
BI-G1-p2 9,50 1,25 15,71
BI1-G1-p3 9,11 1,05 14,14
B2-Gl-pl 13,93 0,95 37,22
B2-G1-p2 15,86 0,90 15,71
B2-Gl-p3 17,31 0,70 0,00
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Visando a analisar os comportamentos das curvas de Tensdo x Deformag¢do das combinagdes
de paredes vazias e grauteadas, e também das paredes grauteadas com as armadas, sdo dados a
seguir os graficos. Observando a Figura 104, percebe-se um mesmo comportamento de
deformabilidade das paredes Bl grauteadas e vazias na area liquida, inclusive nas leituras

obtidas pelos extensometros de bloco e armadura.

=—B1-G1-1
Extensdémetro Bloco G1-1
==B1-G1-2
e==B1-Vazia (A Bruta)-1
14 e=B1-Vazia (A Liquida)-1 L
B1-Vazia (A Bruta)-2
B1-Vazia (A Liquida)-2
== Extensdmetro Bloco Vazia (A Bruta)-2 1
== ExtensOmetro Bloco Vazia (A Liquida)-2

Tensé&o na Parede (MPa)

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025

Deformacéo

Figura 104 — Grafico Tensdo x Deformagdo das Paredes Vazias e Grauteadas B1.

A figura a seguir apresenta as curvas das paredes Bl armadas, constatando um
comportamento de deformabilidade muito proéximo com as trés taxas de armaduras,

apresentando variagdes apenas nas deformagdes de rupturas.
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Figura 105 — Grafico Tensdo x Deformagdo das Paredes Armadas B1.
A Figura 106 apresenta as paredes B2 vazias e apenas grauteadas. O grauteamento dessas

paredes aumentou sua rigidez e resisténcia final, se comparado com as paredes vazias na area

liquida; esse fato foi também verificado com os prismas dessa combinagao.
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Figura 106 — Gréfico Tensdo x Deformagdo das Paredes Vazias e Grauteadas B2.
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As curvas das paredes armadas B2 apresentaram um comportamento bastante semelhante da
alvenaria com as trés taxas de armaduras e dos blocos e barras de ago inseridas, fato também

ocorrido com as paredes desse tipo B1 e os prismas armados das duas classes de blocos.

===B2-G1-Barra1-1 —
Extensdmetro Bloco Barra1-1
Extensémetro Armadura Barra1-1
===B2-G1-Barral- 2
==B2-G1-Barra2-1
=—B2-G1-Barra2-2 —

Extens6metro Bloco Barra2-2

Tens&o na Parede (MPa)

Extensdmetro Armadura Barra2-2
B2-G1-Barra3-1
B2-G1-Barra3-2
= Extensdmetro Bloco Barra3-1 —
== Extensdmetro Armadura Barra3-1

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025
Deformagao

Figura 107 — Gréfico Tensdo x Deformagdo das Paredes Armadas B2.

8.4 Estimativa tedrica da contribuicio de blocos, grautes e armaduras nos

Prismas e Paredes

Tanto nas paredes como nos prismas, as variacdes de comportamento (resisténcia e
deformabilidade), com relagdo as diversas combinagdes, ndo foram muito expressivas,
entretanto na tentativa de avaliar os quinhdes de carga que cada material (bloco, graute e
armadura) resistiu, foi elaborada uma estimativa da contribuicdo desses elementos na

alvenaria.

Para tanto, foram verificadas as deformacdes de ruptura dos corpos-de-prova (prisma e
parede), e, a partir das curvas Tensdo x Deformag¢do dos materiais individuais (graute e

armadura) foram obtidas as tensdes desses materiais relativas a tais deformagdes. Entao,
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foram transformadas todas essas tensdes em carga, e realizando um somatorio da contribui¢cao

de cada material no determinado corpo-de-prova.

Portanto, em prismas e paredes armadas, foram somadas as parcelas tedricas de contribuigdo
da alvenaria isolada, mais a do graute ¢ mais a da armadura, ¢ comparadas com a carga final
real resistida pelo corpo-de-prova. Pretendendo-se com isso formular teoricamente o processo

de varia¢do do comportamento da alvenaria grauteada e armada.

Na avaliagdo da tensdo atuante nos prismas ¢ paredes apenas grauteados, foi suposto que a
carga real encontrada, experimentalmente, fosse igual a somatéria da carga tedrica de prisma
e parede vazia, mais a carga também tedrica de graute inserido, com a deformacdo de ruptura

ocorrida no corpo-de-prova real e com as respectivas areas de bloco e graute.

A carga teorica esperada de prisma e parede vazia e grauteada foi obtida através do grafico
Tensdo x Deformagdo experimental, no qual se retirou a tensdo equivalente a deformacdo de
ruptura real, multiplicando pela area efetiva, obteve-se a carga tedrica de prisma ou parede

vazia e grauteada, sendo feita uma média dos corpos-de-prova ensaiados.

A curva Tensdo x Deformagdo do graute G1, utilizada na obtencdo das parcelas de carga ¢
mostrada abaixo, com a qual se obteve o polindmio interpolador e a respectiva equagdo da

curva.
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Figura 108 — Grafico Tensdo x Deformagdo do graute G1.

Para a estimativa da carga teorica de prismas e paredes armadas, foi adicionada ao somatorio
a parcela de carga referente a armadura. Para a obtencdo das tensdes atuantes nas barras de
aco com as deformacdes especificas da alvenaria, foram utilizadas as curvas de aferigao,

obtidas das barras, mostradas anteriormente.

Prismas B1-G1 e B2-G1

A seguir estdo mostradas as resisténcias reais, obtidas nos ensaios dos prismas grauteados
com graute tipo G1, sua respectiva carga real e a carga tedrica esperada a partir da somatoria
de carga encontrada nos prismas vazios Bl mais a da carga estimada para o graute pelo

grafico da Figura 108.
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Tabela 60 — Estimativa de resultados tedricos para os prismas B1-G1 e B2-G1.

Def. Rup. | Res. Real Carga (kN)
Elemento Prisma Prisma Variacio
Grauteado | Grauteado | Real Teorica
(%o) (MPa)
1,70 10,85 431,87 | 550,23 21,51
Prisma BI-G1 1,50 10,69 425,50 | 553,08 23,07
1,90 11,48 456,95 | 537,01 14,91
1,40 14,79 588,70 | 476,75 23,48
Prisma B2-G1 2,00 14,29 568,80 | 476,91 19,27
1,80 15,91 633,28 | 488,19 29,72

* Variagdo obtida em relagdo aos resultados experimentais.

Observando as variagoes dos resultados experimentais e teoricos, sendo essa variagdo sempre
em relagdo aos resultados experimentais, tem-se uma variacdo média de 19,8% para os
prismas B1, e 24,2% para B2. Entretanto, percebe-se que os resultados reais nos prismas de
blocos B1 foram menores do que seus respectivos resultados tedricos, e ja os prismas de

blocos B2 apresentaram valores maiores para as cargas reais.

Esse fato pode ter acontecido porque a area de graute nos blocos B2 ¢ inferior aos blocos B1.
Contudo, constatou-se nos resultados experimentais de prismas e paredes, que os blocos da
classe B2 geram um aumento de resisténcia quando grauteados, devido as suas paredes mais
espessas (maior resisténcia a tracdo contra a expansdo do graute) e associado a uma menor

area de graute (diminui essa expansao transversal do graute).

Visando a observar o comportamento de deformabilidade dessas estimativas tedricas com as
curvas reais da alvenaria, foi realizada uma superposicdo dos graficos individuais dos
materiais (prisma vazio e graute) e comparado com a curva real. Essa curva ¢ mostrada a

seguir, e nela tem-se valores de Carga x Deformacgaes.
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Figura 109 — Cargas x Deformagoes experimentais e tedricas dos prismas B1.
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No grafico, observa-se que até valores proximos a 250 kN, as curvas dos prismas reais Bl e

da proposta tedrica coincidiram, no entanto, a valores superiores as deformagdes dos prismas

experimentais foram superiores para um mesmo nivel de carga.
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Figura 110 — Cargas x Deformagdes experimentais e tedricas dos prismas B2.
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Nos prismas de blocos B2, observou-se um comportamento contrario ao obtido nos prismas
B1, com valores experimentais superiores aos valores tedricos, comprovando a observacao do

aumento da resisténcia da alvenaria grauteada com os blocos B2.

Paredes B1-G1 e B2-G1

A mesma proposta de suposi¢do da carga experimental através do somatorio das cargas dos
elementos inseridos nas combinagdes foi realizada para as paredes B1-G1 e B2-G1. As cargas
relativas a parcela apenas da alvenaria foi obtida a partir dos resultados das paredes vazias, e
as cargas do graute foram retiradas do grafico demonstrado anteriormente, da mesma forma

feita com os prismas.

Tabela 61 - Estimativa de resultados tedricos para as paredes B1-G1 e B2-G1.

Def. Rup | Res. Real Carga (kN)
El t Parede Parede
emento GRauteada | Grauteada —
(% o ) (MPa ) Teérica Varlag:ao
Real (%)
1,60 785 | 93738 | 158527| 4087
Parede B1-G1 ’ ’ ’ ’ ’
arede 1,10 786 | 938,58 |1473.79| 3632
0.90 14.65 | 174938 [1224.03| 42.92
Parede B2-G1 ’ ’ ’ ’ ’
arede 1,10 1570 | 187476 |132624| 4136

* Variagdo obtida em relagdo aos resultados experimentais.

Analisando as cargas real e teérica das paredes B1-G1 e B1-G2, verifica-se que os valores de
variagdo obtidos nos dois tipos de paredes foram bastante proximos, em média 39% para B1,
e de 42% para B2. Novamente, verificou-se que os valores reais de carga das paredes Bl
foram menores que seus respectivos valores teoéricos, e, ao contrario, os valores reais das
paredes B2 foram maiores do que os valores tedricos, reafirmando as explicagdes do aumento

de resisténcia da alvenaria nos blocos B2 pela sua maior resisténcia na area liquida.
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Figura 111 — Cargas x Deformagdes experimentais e teoricas das paredes B1.
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Observando o grafico, percebe-se que com valores at¢ 500 kN as curvas de carga

experimental e teorica das paredes B1 novamente coincidiram, e, acima desse valor, obteve-se

cargas tedricas maiores que as experimentais, como ocorreu com os prismas B1.
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Figura 112 — Cargas x Deformagées experimentais e tedricas das paredes B2.
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As paredes B2 grauteadas também apresentaram o mesmo comportamento que o dos prismas
B2, com valores de cargas experimentais maiores que os valores tedricos, fato observado
durante os resultados em todo o trabalho, o que reafirma a maior capacidade de desempenho

da alvenaria com os blocos B2.

Prismas B1-G1-p;, B1-G1-p; e B1-G1-p3

Nas combinagdes de prismas armados, foram propostas duas metodologias para determinacao
teorica da carga. A primeira foi composta pelo somatério da carga referente a alvenaria vazia
mais a carga emitida pela area de graute atuante, mais a carga da barra de ago, inserida no
prisma. A segunda proposta foi realizar o somatorio da alvenaria ja grauteada, ou seja, a carga
referente aos prismas grauteados mais a carga relativa a area de ago existente. A primeira
proposta foi denominada de Carga Tedrica 1, e a segunda proposta foi chamada de Carga

Teorica 2, e, a seguir, sdo apresentados os resultados das duas estimativas.

Tabela 62 - Estimativa de resultados teoéricos para os prismas B1-G1-p;, B1-G1-p, e B1-G1-p;.

Def. Res.
Rup Real Carga (kN)
Elemento Prisma | Prisma
Armado | Armado Variacio Variacio

(%) (MPa) Real Teorica 1 1(%) Teorica 2 2(%)

2,10 10,29 409,58 523,99 21,83 488,23 16,11
Prisma B1-G1-pl 1,60 10,11 402,42 567,72 29,12 466,52 13,74
1,60 9,35 372,17 567,72 34,45 466,52 20,23
1,00 10,14 403,61 493,16 18,16 404,23 0,15
Prisma BI-Gl1-p2| 1,70 12,08 480,83 569,33 15,54 464,81 3,45
2,10 11,31 450,18 524,62 14,19 488,86 7,91
1,90 11,21 446,20 555,33 19,65 476,06 6,27
Prisma BI-G1-p3 | 1,70 11,99 477,25 567,76 15,94 463,23 3,03
2,10 11,02 438,64 525,88 16,59 490,12 10,50
1,50 13,22 526,21 496,77 5,93 585,75 10,16
Prisma B2-Gl-pl | 2,10 13,26 527,80 480,46 9,85 630,11 16,24
2,10 14,18 564,42 480,46 17,48 630,11 10,42
1,40 12,16 484,02 491,42 1,51 583,40 17,04
Prisma B2-Gl1-p2| 2,10 13,06 519,84 481,09 8,06 630,74 17,58
1,80 12,63 502,72 503,65 0,18 607,63 17,27
1,90 14,50 577,16 501,64 15,05 613,89 5,98
Prisma B2-G1-p3 | 1,50 14,35 571,19 498,34 14,62 587,32 2,75

2,10 14,65 583,13 482,35 20,89 632,00 7,73
* Variagdo obtida em relagdo aos resultados experimentais.

156



Analisando a tabela acima, percebe-se que os prismas de blocos B1 apresentaram variagdes
entre carga tedrica e real maior para a proposta da Carga Teorica 1, e os valores reais foram
sempre inferiores aos valores tedricos para as duas propostas. Lembrando que a proposta de
Carga Tedrica 1 ¢ a somatoria separada de carga de alvenaria, mais carga de graute, mais
carga de armadura ¢ a Carga Tedrica 2 leva em consideracdo a soma da alvenaria grauteada,

ou seja, uma unica parcela de bloco e graute mais a carga de armadura.

Os prismas de blocos B2 apresentaram valores reais maiores do que os valores estimados pela
Carga Teorica 1 e menores do que os obtidos pela Carga Teodrica 2. A obtengdo de valores
superiores de carga real quando comparado com a carga tedrica composta de parcela de
prisma ou parede vazia mais graute mais armadura (quando existente) também foi observado
nas estimativas de prismas e paredes apenas grauteadas de blocos B2. A constancia desse
comportamento nos corpos-de-prova de blocos B2 vem reafirmando a conclusdo de aumento

de resisténcia da alvenaria grauteada com blocos de maior area liquida e resisténcia.

As curvas a seguir demonstram essas estimativas tedricas e as experimentais com curvas de
Cargas x Deformagoes, onde se verifica os comportamentos de deformabilidade das

prospostas citadas.
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Figura 113 — Cargas x Deformagées experimentais e tedricas dos prismas armados B1-G1-p;,.
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Observando as curvas, percebe-se as variagdes entre carga real e tedrica para as duas
propostas, sendo que a estimativa de somatoria de carga de prisma vazio mais carga de graute

e mais carga de armadura obteve cargas mais elevadas.
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Figura 114 — Cargas x Deformagédes experimentais e tedricas dos prismas armados B1-G1-p,.

Os prismas de armadura p, tiveram a curva tedrica (carga de prisma grauteado mais carga de
armadura) e curva real proxima com uma variacdo da carga de ruptura na ordem de 3,8%,
podendo-se admitir que essa proposta teorica apresentou uma boa aproximagao da carga real

da alvenaria.
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Figura 115 - Cargas x Deformagdes experimentais e teéricas dos prismas armados B1-G1-p;.

Para os prismas armados p3;, novamente, verificou-se uma boa representagdo da curva real

pela curva tedrica (Carga Teoérica 2) e uma variacao de ruptura também pequena proxima a

6,6%, em média. As curvas de Carga x Deformagdo dos prismas armados B2 podem ser

observadas a seguir.
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=== Prisma Armado Experimental
600 === Prisma Grauteado + Armadura Tedrico //
|| ===Armadura Experimental
500 -
400 4
300 -
200 -
100
0 7 T T T T T T
0,0000 0,0003 0,0006 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018 0,0021
Deformacéo

0,0024

Figura 116 - Cargas x Deformagées experimentais e tedricas dos prismas armados B2-G1-p;.
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Os prismas B2-G1-p; apresentaram a curva real intermediaria a curva teorica da proposta 1 e
da proposta 2; no entanto, percebe-se que o comportamento dessas curvas ¢ semelhante, fato
2 2
observado em todas as curvas de prismas armados e nos prismas e paredes apenas grauteados,
jé estudados. E novamente se percebe que os valores reais sdo superiores aos valores teoricos
que levam em considera¢do a parcela de alvenaria vazia mais parcela de graute e mais

armadura.

Observando o grafico dos prismas B2-G1-p,, percebe-se comportamentos semelhantes entre
as curvas teoricas ¢ a experimental, com variagdes de rupturas maiores para a proposta da

Carga Teorica 1 (prisma vazio + graute + armadura).

800

== Prisma Vazio Experimental
=== Graute Experimental
700 77 === Prisma Vazio + Graute + Armadura Teérico
== Prisma Armado Experimental
600 || === Prisma Grauteado + Armadura Tecrico /
Armadura Experimental
500 \
z
=2
< 400
o
3
O
300
200 -
100
0
0,0000 0,0003 0,0006 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018 0,0021 0,0024
Deformacéo

Figura 117 - Cargas x Deformagdes experimentais e teéricas dos prismas armados B2-G1-p,.
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800

== Prisma Vazio Experimental

=== Graute Experimental

700 1 —prisma Vazio + Graute + Armadura Tedrico

=== Prisma Armado Experimental

=== Prisma Grauteado + Armadura Teérico —

600 +—
Armadura Experimental /
500

Carga (kN)
N
o
o

w

o

=)
L

200 + /
100 V
0 T T T T T T T
0,0000 0,0003 0,0006 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018 0,0021 0,0024

Deformacéo

Figura 118 - Cargas x Deformagdes experimentais e tedricas dos prismas armados B2-G1-p;.
Os prismas B2-G1-ps tiveram suas curvas Cargas x Deformagoes muito proximas entre a
carga real e a estimativa que representa a somatdria de prisma grauteado mais armadura, com

variacdo média de ruptura em 5,5%. Também foi verificado que a carga tedrica (prisma vazio

+ graute + armadura) obteve valores bastante inferiores aos reais.

Paredes B1-G1-p;, B1-G1-p; e B1-G1-p;3

De forma analoga, a estimativa realizada nos prismas armados foi feita para as paredes
armadas, mantendo as duas propostas de carga tedrica adotada. A seguir sdo dados os

resultados das estimativas tedricas.
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Tabela 63 - Estimativa de resultados tedricos para as paredes B1-G1-p,, B1-G1-p, e B1-G1-p;.

Def. Res.
Rup Real Carga (kN)
Elemento Prisma | Prisma
Armado | Armado Variacio Variacao

(%) (MPa) Real Teorica 1 1(%) Teorica 2 2(%)
1,20 10,08 1203,67 | 1559,77 22,83 959,85 25,40
1,30 8,55 1020,97 | 1600,57 36,21 960,26 6,32
1,50 10,41 1243,08 | 1701,69 26,95 1072,01 15,96
1,00 8,59 1025,75 | 1489,63 31,14 980,42 4,62
0,70 8,75 1044,85 | 1267,70 17,58 915,94 14,07
1,40 9,46 1129,64 | 1856,15 39,14 1218,50 7,29
0,70 14,25 1701,62 | 1082,35 57,22 1335,37 27,43
1,20 13,60 1624,00 | 1436,11 13,08 1597,53 1,66
0,80 15,78 1884,32 | 121244 55,41 1477,80 27,51
1,00 15,94 1903,42 | 1371,65 38,77 1571,39 21,13
Parede B2-G1-p3 0,70 17,31 2067,02 | 1191,43 73,49 1428,92 44,66
* Variacdo obtida em relacdo aos resultados experimentais.

Parede B1-G1-pl

Parede B1-G1-p2

Parede B1-G1-p3

Parede B2-G1-pl

Parede B2-G1-p2

As paredes B1 apresentaram valores superiores de variacdo entre carga real e tedrica para a
proposta 1, fato também observado nos prismas armados B1, e com valores reais menores do

que os valores tedricos 1; ja os valores da Carga Teorica 2 obtidos foram inferiores aos reais.

As paredes de blocos B2 apresentaram variacdes entre valores reais de carga, e propostos
superiores aos obtidos nas paredes Bl. Esse comportamento foi observado também nos
prismas armados B1-G1 e nos prismas e paredes apenas grauteados, permitindo concluir que a

proposta tedrica 2 apresentou, em geral, variagdes menores nas cargas de ruptura

Os resultados reais de paredes armadas B2 foram maiores do que os resultados teodricos da
proposta Carga Teorica 1 e menores que a Carga Tedrica 2, comportamento oposto ao
ocorrido com as paredes B1 armadas e igualmente verificado com os prismas armados. Tal
fato demonstra que para um mesmo tipo de combinagdes, prismas e paredes armadas com o
mesmo graute e as mesmas taxas de armaduras, variando a classe de bloco, obtiveram-se
propostas tedricas mais adequadas inversas, ou seja, para as paredes e prismas armados de
bloco B1, a proposta carga de alvenaria vazia + carga de graute + carga de armadura resultou
valores reais superiores aos valores teoricos, e para as paredes e prismas de bloco B2 essa
proposta obteve resultados reais superiores aos teoricos. Conclusdes contrarias foram obtidas

com a posposta de carga de alvenaria grauteada + carga de armadura, onde prismas e paredes
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B1 tiveram valores reais maiores que os tedricos e prismas, ¢ paredes B2 tiveram os valores

reais inferiores.

Os comportamentos de deformabilidade podem ser observados nas curvas Carga x

Deformacgao, nos quais se enfatiza os comentarios acima.

2000

e Parede Vazia Experimental
1800 +—

=== Graute Experimental

== Armadura Experimental
1600 +—

Parede Vazia + Graute + Armadura Teodrica

N -
1400 1 == Parede Grauteada + Armadura Tedrica

e Parede Armada Experimental

1200 yd

1000 -

800 /

600 -

Carga (kN)

400 -

200 -

0 y T T

0,0000 0,0003 0,0006 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018
Deformacao

Figura 119 - Cargas x Deformag¢édes experimentais e tedricas das paredes armadas B1-G1-p;.

Na figura acima, observa-se que a curva real apresentou um comportamento bastante proximo
da curva tedrica (parede vazia + graute + armadura); no entanto, a partir de 1100 kN, elas

foram se distanciando, obtendo a variacao da carga de deformagao de ruptura alta.
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2000

=== Parede Vazia Experimental
1800 1 === Graute Experimental
=== Armadura Experimental /\
1600
====Parede Vazia + Graute + Armadura Tedrica /
1400 | == Parede Grauteada + Armadura Tedrica
== Parede Armada Experimental /
1200 e
=3
< 1000
o
]
° ///
800 /
600 /
400
200 -
0 T T T T T
0,0000 0,0003 0,0006 0,0009 0,0012 0,0015
Deformagéo

0,001¢

Figura 120 - Cargas x Deformagédes experimentais e tedricas das paredes armadas B1-G1-p,.

As paredes B1-Gl-p; tiveram sua curva tedrica parede vazia + graute + armadura muito

distante da curva experimental, em que os valores de at¢é 700 kN tiveram o mesmo

comportamento da curva tedrica parede grauteada + armadura.

Carga (kN)

2000

1800 1

1600 1

1400

== Parede Vazia Experimental

=== Graute Experimental

== Armadura Experimental

====Parede Vazia + Graute + Armadura Tedrica

= Parede Grauteada + Armadura Tedrica

//
_—

=== Parede Armada Experimental

1200

/

§

1000 -

800

/#

S

600 4

400 4

200

0,0000

0,0003 0,0006

0,0009
Deformagéo

0,0012

0,0015

0,0018

Figura 121 - Cargas x Deformagées experimentais e tedricas das paredes armadas B1-G1-ps.
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Da mesma forma observada nas paredes com armadura p,, as paredes com ps tiveram o
comportamento da curva real mais proximo do tedrico da parede grauteada + armadura, com

valores bastante superiores para a outra proposta teorica.

2000

1800

1600

1400 -

1200

1000

== Parede Vazia
Experimental

Carga (kN)

800 / = Graute Experimental | |
600 / Parede Vazia+Graute+ | |
Armadura Teérica

/-/ == Parede Grauteada+

400 - Armadura Tedrica -

/ === Armadura Experimental
200 == Parede Armada [
Experimental
0 T T T

0,0000 0,0003 0,0006 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018

Deformacéo

Figura 122 - Cargas x Deformagdes experimentais e tedricas das paredes armadas B2-G1-p;.

Nas paredes B2-G1-py, as curvas reais e tedricas com parede grauteada + armadura tiveram o
comportamento muito proximo, demonstrando uma eficacia muito boa dessa estimativa
teorica. Observa-se também que a curva tedrica da parede vazia + graute + armadura
apresentou valores inferiores aos reais, reafirmando o aumento de resisténcia da alvenaria

grauteada de blocos B2 devido a suas caracteristicas geométricas e estruturais.
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2000

1800 ~
1600 /
1400

1200 4

1000

Carga (kN)

800 -

600 / === Parede Vazia Experimental L
=== Graute Experimental
400 /// 4/ === Parede Vazia+Graute+Armadura Teorica | |
=== Parede Grauteada+Armadura Teodrica
/// = Armadura Experimental
200

== Parede Armada Experimental

0 T T T T T
0,0000 0,0003 0,0006 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018

Deformagéao

Figura 123 — Cargas x Deformagées experimentais e tedricas das paredes armadas B2-G1-p;.

As paredes B2-Gl-p, tiveram as curvas experimentais e tedricas (parede grauteada +
armadura) novamente mais proximas € apresentaram valores superiores a segunda proposta

teorica (parede vazia + graute + armadura).

2000
1800 -
1600 -
1400 s
1200 -
z
=
© 1000 4
j=2
]
O
800 / //
600 P == Parede Vazia Experimental
=== Graute Experimental
200 / ===Parede Vazia+Graute+Armadura Tedrica L
// / = Parede Grauteada+Armadura Tetrica
200 === Armadura Experimental
=== Parede Armada Experimental

0 T T T T T
0,0000 0,0003 0,0006 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018

Deformacéo

Figura 124 - Cargas x Deformag¢édes experimentais e tedricas das paredes armadas B2-G1-p;.
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Por tultimo, as paredes B2-G1-p3 apresentaram os mesmos comportamentos observados nas
outras combinacdes de paredes armadas e apenas grauteadas, com blocos B2. Sendo que as
curvas tedricas (parede grauteada + armadura) tiveram valores bastante proximos das curvas
experimentais, € as curvas tedricas (parede vazia + graute + armadura) mostraram-se

inferiores.
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9. CONCLUSOES

Blocos

Os resultados obtidos para os blocos (Bl ¢ B2) mostraram-se coerentes com a proposta do
trabalho, apesar das resisténcias encontradas serem superiores as nominais, inicialmente,
definidas. Durante os ensaios de compressdo axial, foi observada uma forma de ruptura
cOnica, comumente encontrada na literatura. O grafico Tensdo x Deformagdo apresentou um
bom comportamento, sem grandes dispersdes entre as curvas dos blocos da mesma classe,
comprovando a boa qualidade do material, esse fato ¢ reafirmado pelos baixos coeficientes de

variagdo, obtidos por meio dos ensaios dos blocos, da ordem de 8%.

Os ensaios nas argamassas € nos grautes, apresentaram algumas variagdes em seus resultados,
entretanto, essas variagdes nao tiveram influéncias visiveis nos resultados de prismas e
paredes, como ja foi comentado. Foi verificado que a argamassa aderiu bem aos blocos, nao
ocorrendo seu desprendimento nem seu esmagamento muito antes da carga de ruptura, como
ocorrido nos ensaios pilotos. Além disso, também nao foram percebidas variacdes de formas
de ruptura, nos comportamentos de deformabilidade e resisténcia final dos prismas e paredes,

pelo fato de ter sido utilizado um Unico tipo de argamassa para as duas classes de blocos.

Foi constatado um aumento expressivo na resisténcia de prisma e parede quando grauteada
(com relacdo a area bruta). Merece aten¢do o fato de que apesar de verificado esse aumento,
ele ndo aconteceu na mesma propor¢ao do aumento da area efetiva dos blocos. As duas
classes de blocos apresentaram aumento de resisténcia dos prismas grauteados, com os vazios
(area bruta) proximos a 2,0, e das paredes grauteadas, com as vazias na ordem de 1,85;
entretanto, a relagdo de areas (bruta/liquida) alterou de 1,78 (B1) para 1,40 (B2). Portanto,
constatou-se que o aumento ocorre, porém ele nao € necessariamente proporcional a relagdo

efetiva de areas.

A avaliagdo estatistica, mostrada no anexo 1, comprovou esse fato verificando que com base
nas areas liquidas dos prismas vazios foram constatadas diferengas significativas nos prismas

grauteados para a classe de bloco, com relagdo efetiva de areas de 1,40, e para a classe com a
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relagdo de 1,78, ndo se constatou essa diferenca. Para as paredes, apesar de nao ter sido
realizada a avaliacdo estatistica, os resultados apresentaram o mesmo comportamento
observado nos prismas, onde o grauteamento das paredes com a relacdo de areas em 1,78 ndo
tiveram aumento de resisténcia, e as paredes com relacdo de areas em 1,40 obtiveram um
ganho de 32% em relacdo a sua respectiva parede vazia na area liquida, permitindo constatar
que blocos mais resistentes podem aumentar a resisténcia da alvenaria grauteada. Contudo,
esses resultados contrariam os autores Aly e Sabbatini (1994, p. 120) os quais concluiram que
o aumento percentual na resisténcia a compressdo das paredes grauteadas em relacdo as

paredes nao grauteadas ¢ inversamente proporcional ao aumento da resisténcia do bloco.

Prismas

Quanto aos resultados de prismas vazios e apenas grauteados, verificou-se que a inser¢ao do
graute igualou a resisténcia do prisma grauteado com o prisma vazio em relagdo a area liquida
para os blocos Bl. J4 os prismas de blocos B2 apresentaram valores de resisténcia maiores
quando grauteados do que seus respectivos prismas vazios na area liquida. Esse fato pode ser
explicado pela maior espessura das paredes dessa classe de blocos, apresentando maior
resisténcia, e também como a area de graute no interior do prisma ¢ menor, esse graute possui
deformacgdes transversais menores. Portanto, constatou-se que blocos com maior area liquida
sdo capazes de aumentar a resisténcia de prismas grauteados, além da resisténcia dele vazio na
area liquida. Contudo, o aumento de resisténcia do graute ndo alterou a resisténcia da

alvenaria.

O grauteamento dos prismas igualou o comportamento das curvas Tensdo x Deformagdo do
prisma (medida pelo LVDT) e do bloco inserido (medida pelo extensdmetro) entre todas as
combinagdes de classe de blocos e tipos de grautes; assim, constatou-se que o grauteamento

igualou a deformabilidade da alvenaria e do bloco contido nela.

As deformagdes encontradas para os prismas vazios e grauteados mostraram que a utilizagao

de graute de maior resisténcia, e, conseqiientemente, menos deformdvel diminui as
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deformacdes de ruptura, obtidas nos prismas, apesar de nao verificar alteracao na resisténcia a

compressao axial do prisma.

Os resultados dos prismas armados demonstraram que as barras de ago inseridas nos prismas
ndo apresentaram variagdes significativas nas resisténcias finais da alvenaria, ndo ocorrendo
uma alteragdo constante. As deformagdes de ruptura dos prismas nao tiveram diferencas
perceptiveis com as barras de ago, oscilando na faixa de 1,3 a 2,0 %o para todas as
combinagdes. Esses resultados permitem afirmar que a utilizagdo das barras de aco no interior
de prismas de blocos de concreto ndo modificam seu comportamento estrutural se comparado

com o0s prismas apenas grauteados.

Paredes

A utilizagdo do graute nas paredes constatou o mesmo comportamento de resisténcia a
compressdo obtido nos prismas. Paredes de blocos B1 tiveram as resisténcias entre paredes
vazias na area liquida e paredes grauteadas igualadas; no entanto, isso ndo ocorreu com as
paredes de blocos B2, que tiveram as resisténcias das paredes grauteadas superiores as das
paredes vazias na area liquida, confirmando a explicacdo de que os blocos B2 sdao mais
resistentes na area liquida, e aliados a uma menor expansao transversal do graute por possuir

menor area, aumentam a resisténcia da alvenaria.

Quanto a deformabilidade das paredes vazias e grauteadas, ndo foi observada alteracdes de
comportamento com a insercdo do graute, apesar das paredes do bloco B2 obterem uma
diminui¢do consideravel com o grauteamento (1,80 na parede vazia, para 1,00 %o na parede

grauteada), esse fato ndo aconteceu com as paredes B1.

Novamente, foi constatado que a inser¢do das armaduras nas paredes ndo alterou de maneira
significativa a resisténcia da alvenaria se comparada com a parede grauteada. A pouca
interferéncia das barras de aco na resisténcia da alvenaria pode ser explicada através do nivel

de deformacdo de ruptura da alvenaria, pois com as deformagdes na alvenaria, a carga de
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contribuicdo da armadura ¢ muito pequena, ndo produzindo aumentos reais na carga final da

parede.

Esse fato também foi observado por Aly e Sabbatini (1994) que realizaram ensaios em
paredes armadas de blocos de concreto, obtendo também pequenas variagcdes entre paredes

grauteadas armadas, apesar de que eles utilizaram taxas de armaduras mais baixas.

Andrade (1998) realizou uma analise de resultados de experimentos com paredes armadas de
alvenaria, na qual concluiu que a principal funcdo da armadura no interior da parede ¢

redistribuir melhor os esforcos e conferir maior homogeneidade a alvenaria.

Quanto ao comportamento das curvas Tensdo x Deformagdo das paredes vazias com as
paredes grauteadas, verificou-se que as paredes B1 tiveram curvas coincidentes entre corpos-
de-prova vazios na area liquida e grauteados, ja as paredes B2 tiveram um comportamento
diferenciado, sendo que as paredes grauteadas mostraram-se mais rigidas do que as vazias na

area liquida, fato também observado nos prismas.

As deformagdes médias, obtidas nas paredes, apresentaram valores entre 0,7 a 1,8%o,
mostrando-se mais rigidas do que os prismas. As curvas Tensdo x Deformacgdo das paredes
grauteadas e armadas para a alvenaria (LVDT) e do bloco inserido a parede (extensémetro
bloco) tiveram o mesmo comportamento, fato que também foi constatado nos prismas,

confirmando que o grauteamento igualou a deformabilidade de bloco e parede.

As propostas de estimativas tedricas da carga final da alvenaria armada, demonstraram, que
sd0 mais coerentes os valores teoricos que representam a alvenaria ja grauteada, somada a
parcela de carga da armadura, pois foi observado que hé variagdes significativas de resisténcia
e deformabilidade com a utilizagdo de um mesmo graute e taxa de armadura em blocos de

classes diferentes.
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Em Sintese:

» O grauteamento praticamente dobrou a resisténcia do prisma grauteado, comparado
com o prisma vazio na area bruta, porém esse aumento ndo ¢ necessariamente

proporcional a relacdo efetiva de areas.

» Os prismas grauteados apresentaram diminui¢do na deforma¢do de ruptura com a

utilizagdo de grautes mais rigidos.

» A insercao do graute nas paredes aumentou em média 80% a resisténcia a compressao,

se comparada com as paredes vazias na area bruta.

» O grauteamento homogeneizou o comportamento de deformabilidade da alvenaria e

do bloco que a constitui, no prisma e na parede.

» As armaduras ndo alteraram o comportamento estrutural dos prismas e paredes, nem

na sua resisténcia a compressao axial e nem na sua deformabilidade.

Sugestoes para trabalhos futuros

Como trabalho futuro, visando a dar continuidade ao estudo aqui realizado, propde-se uma
investigacdo do efeito da relagdo area bruta / area liquida de blocos estruturais de concreto,
para verificar se a alteracdo dessa relacdo interfere realmente no comportamento da alvenaria

estrutural.
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11. ANEXOS

ANEXO 1 - AVALIACAO ESTATISTICA DOS RESULTADOS

Diante do grande numero de combinagdes de prismas e paredes e da pequena variagcdo das
tensdes de ruptura obtida entre elas, foi realizada uma andlise estatistica dos resultados
visando a verificar quais as diferencas reais entre as tensdes médias, e quais ndo podem ser

ditas diferentes baseado nessa avaliagdo estatistica.

Para a realizagdao dessa analise, foram divididas as combinagdes em grupos de acordo com o
objetivo do trabalho, que ¢ avaliar a influéncia do graute e da armadura na alvenaria. Assim,
foram formados grupos, contendo apenas prismas e paredes vazias e grauteadas, e outros com

prismas ¢ paredes grauteadas e armadas, sendo também separados pelas classes de blocos.

Foi realizada uma comparacao multipla de médias nesses grupos, ou seja, foram verificadas as
diferencas entre as tensdes médias das combinagdes de prismas no grupo, pois a comparagao
de médias duas a duas conduziria a uma probabilidade de ocorréncia diferente dessa
probabilidade “a”, adotada para cada comparagdo. Portanto, foi recorrido a um teste de
analise de varidncia (ANOVA) com nivel de significancia 0,05.

O uso da analise de varidancia (ANOVA) na comparagdo de “n” médias esta baseado na
relagdo da variabilidade das médias entre as combinagdes do grupo e da variabilidade das
observagdes dentro da combinacdo. Assim, para a realizagdo de um teste de ANOVA deve-se
verificar a condi¢dao de normalidade dos dados, e que a distribui¢ao dos residuos em relagdo a

média de cada combinacdo nado tenha uma tendéncia de crescimento ou diminuigao.

Na andlise da normalidade dos dados, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, e, para a
verificagdo de que a distribuicdo dos residuos em relacdo a média das combinagdes seja
uniforme, foi adotado o teste de compara¢do de variancias de Bartlett, por serem métodos

bastante utilizados no meio estatistico, e de simples realizagao.
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Depois de verificadas as condigdes citadas acima, foram analisadas se as médias dos grupos
podem ser consideradas diferentes e quais médias diferem, significativamente entre si através
do calculo da ANOVA e do teste de Duncam. O teste de Duncam ¢ um procedimento que
compara varias médias duas a duas, ou seja, permite concluir se as médias em pares nao
podem ser ditas diferentes ou iguais com um nivel de significancia determinado em todo o
grupo. Os grupos foram organizados conforme suas combinacdes de grautes e armaduras e

estdo discriminados a seguir.

Tabela 64 — Grupos de prismas e paredes para analise estatistica.

BI-GI x BI-G2 x B2-GI x B2-G2 x
Grupo | Bl x Graute | B2 x Graute Armadura Armadura Armadura Armadura
Bli-Vazio B2-Vazio BI-G1 BI-G2 B2-G1 B2-G2
Prisma BI-GI B2-G1 Bl-Gl-pl BI1-G2-pl B2-Gl-pl B2-G2-pl
BI-G2 B2-G2 Bl-Gl-p2 BI1-G2-p2 B2-Gl-p2 B2-G2-p2
BI1-G1-p3 BI1-G2-p3 B2-G1-p3 B2-G2-p3
BI1-G1 B2-G1
BI-Gl-pl B2-Gl-pl
Parede - - BI-Gl-p2 - B2-Gl-p2 -
Bl1-Gl-p3 B2-Gl-p3

Nao foi realizada a analise estatistica entre grupos de paredes vazias e grauteadas por serem

apenas dois elementos num grupo, impossibilitando a utilizacdo de uma ANOVA.

Foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov em cada grupo, individualmente, e, para todos
eles foi aceita a condicdo de normalidade dos dados. Comprovada a distribui¢do normal dos
dados, foi feita a comparacao de variancias de grupos com distribui¢ao independente (teste de
Bartlett), concluindo-se que nao se pode rejeitar a hipdtese de igualdade dos desvios-padrao

para todos os grupos em estudo.

Depois de verificada as condi¢des acima, foi calculada uma tabela de ANOVA para cada
grupo, visando a analisar se existem diferengas entre as médias dos grupos. As conclusdes

podem ser vistas na tabela abaixo.
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Tabela 65 — Tabela da conclusdo da ANOVA.

BI1-G1 x BI1-G2 x B2-G1 x B2-G2 x

Grupo BI x Graute | B2 x Graute Armadura | Armadura | Armadura | Armadura

Conclusao da

ANOVA NAO SIM NAO NAO NAO NAO
Prismas

Conclusdo da
ANOVA - -- NAO - NAO -
Paredes

NAO = Médias nio diferem significativamente.

SIM = Médias diferem significativamente.

A partir da conclusdo da ANOVA apresentada acima, verifica-se que apenas o grupo de B2 x
Grautes dos prismas possuem médias que ndo sdo significativamente iguais, com 95% de
confianca. Nesse grupo, serd aplicado o teste de Duncam, e analisado em pares quais médias

ndo podem ser ditas, significativamente, iguais ou diferentes.
Realizado o teste de Duncam concluiu-se quais as médias diferem significativamente entre si

no grupo, sendo comparada a média entre prismas vazios com os prismas grauteados. As

conclusdes obtidas para todas as médias dos seis grupos podem ser vista na Tabela 66.
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Tabela 66 — Resultado da analise estatistica.

Grupos Prismas Tensoes Médias
BI1-G1 Ndo dj
Blx | Vazio-BI wo cuere
BI-G2 Ndo difere
Graute :
BI-GI BI-G2 Ndo difere
BI1-Gl-p,; Ndo difere
BI-GIx |\ p; ci | Bl Nao dife
Armadura ) 2 ao ayere
B1-Gl-p; Ndo difere
BI-GI BI-G2-p,; Nao difere
- X ~ .
Armadura BI-G2 BI-G2-p, Nao difere
BI1-G2-p; Ndo difere
B2-G1 Dj
B2 x Vazio-B2 B2-G2 D?’ere
Graute - ifere
B2-G1 B2-G2 Ndo difere
B2-Gl-p; Nao Difere
B2-Glx | p) 61 | B2-Gi Néo Dife
Armadura ) P do Difere
B2-Gl-p; Ndo difere
B2-G2-p,; Ndo difere
BrG2x | gy 6o | B2G2 Nao dif:
Armadura P2 ao ayere
B2-G2-p; Ndo difere
Grupos Paredes Tensoes Médias
BI1-G2-p,; Ndo difere
BI-GIx | p; Gy | BrG2 Nao dife
Armadura P2 do ayere
B1-G2-p; Ndo difere
B2-Gl-p; Ndo Difere
B2-Glx | p>G1 | B2-Gi Néo Dife
Armadura ) TP do Difere
B2-Gl-p; Nao difere

A partir das conclusdes estatisticas obtidas, é possivel verificar quais elementos (grautes e

armaduras) promoveram uma variacdo de resisténcia nos prismas e paredes. O grafico a

seguir mostra as resisténcias dos prismas vazios e apenas grauteados (B! x Graute e B2 x

Graute), representando cada grupo analisado por uma mesma cor de barra, e as barras que

estdo mostradas na cor cinza sdo as médias que apresentaram diferencas dentro de seu grupo.
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B1-Vazio B1-G1 B1-G2 B2-Vazio B2-G1 B2-G2

Figura 125 — Resultados dos prismas vazios e grauteados.

Através da andlise estatistica, os prismas das barras em azul (grupo BI x Graute) nao
apresentaram diferencas significativas entre suas médias, portanto a utilizacdo do graute (G1 e

G2) ndo alterou a resisténcia do prisma B1-Vazio em sua area liquida.

Com relagdo ao grupo B2 x Graute, as diferencas de cores das barras mostram que a analise
estatistica permite concluir que as médias ndo podem ser ditas iguais, assim a utilizagdo do
graute (G1 e G2) levou ao aumento na resisténcia dos prismas B2-Vazios (area liquida). O
aumento foi 40,8% para G1 e 39,3% para G2, comprovando o ganho de resisténcia da
alvenaria com o graute, entretanto, como observado, esse aumento ndo ocorreu nas mesmas
proporc¢des de crescimento da resisténcia do graute, tendo sido verificado que ndo se pode

admitir diferengas significativas nas resisténcias dos prismas B2-G1 e B2-G2.

Apesar de nao ter sido realizada uma analise estatistica (ANOVA) entre os grupos de paredes
vazias e grauteadas, a Figura 126 demonstra que as paredes de blocos B1 tiveram suas
resisténcias muito proximas, enquanto nas paredes de blocos B2 percebe-se um aumento na
resisténcia da parede vazia (area liquida) com relacdo a parede grauteada, reafirmando o

comportamento observado nos prismas com essas combinagdes.
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B1-Vazio B1-G1 B2-Vazio B2-G1

Figura 126 — Resultados das paredes vazias e grauteadas.

Com relagdo as taxas de armaduras, comparando-se os resultados dos prismas e paredes

grauteadas com as armadas ¢ apresentada a Figura 127 e Figura 128 a seguir.

Observando a Figura 127 e a andlise estatistica dos prismas, verificou-se que as taxas de
armadura ndo tiveram influéncia significativa na resisténcia final dos prismas, sendo que
nenhuma das combina¢des de blocos, grautes e armaduras apresentaram aumento de
resisténcia. Apesar de algumas variagdes nos valores finais elas ndo podem ser ditas

estatisticamente diferentes, com 95% de confianca.
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Figura 127 — Resultados dos prismas grauteados e armados.
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Figura 128 — Resultados das paredes grauteadas e armadas.
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Analisando os resultados das paredes, verifica-se 0 mesmo comportamento ocorrido nos
prismas, onde as taxas de armadura ndo apresentaram variagdo na resisténcia das paredes
armadas com relagdo as grauteadas. As paredes de classe de blocos B2 apresentaram maiores
variagdes nos valores finais de resisténcia, se comparada com as paredes de blocos BlI;

entretanto, estatisticamente, essas variagdes ndo podem ser consideradas diferentes.
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Tabela 67 — Valores medidos para os ensaios de caracterizagdo mecanica dos blocos.

ANEXO 2

Bloco ml ml+2h m2 | m2+2h | m3 m4 hi h2 h3 hm
B;-1 9,375 9,375 10,010 | 10,020 | 9,520 | 5,764 | 186,20 | 187,20 | 187,60 | 187,00
B;-2 9,460 9,460 10,090 | 10,105 | 9,625 | 5,818 | 188,45 | 188,45 | 187,80 | 188,23
B;-3 9,505 9,505 10,145 | 10,160 | 9,680 | 5,861 | 187,70 | 188,80 | 188,15 | 188,22
B,-1 10,360 | 10,360 | 10,870 | 10,870 | 10,580 | 5,334 | 191,90 | 191,50 | 191,20 | 191,53
B,-2 10,510 | 10,510 | 11,020 | 11,020 | 10,710 | 5,455 | 192,70 | 191,30 | 191,30 | 191,77
B;-3 10,490 | 10,490 | 10,960 | 10,970 | 10,690 | 5,437 | 191,30 | 191,00 | 190,50 | 190,93
Tabela 68 - Umidade, absor¢do e area liquida.

Bloco u% A% A.lig.(cn’)

B;-1 22,48 6,88 227,59

B;-2 25,58 6,82 227,75

B;-3 26,72 6,90 228,41

B;-1 43,14 4,92 289,045

B,-2 39,22 4,85 290,20

B)-3 41,67 4,58 289,79

Tabela 69 - Resultados dos blocos B1.

cP Carga (kN) Re;]";’;";c’”
1 335,00 8,09
2 360,00 8,69
3 375,00 9,06
4 365,00 8,81
5 385,00 9,30
6 310,00 7,49
7 375,00 9,06
Meédia 357,86 8,64
Desv. Pad. 26,44 0,64
Coef. Var 7,39% 7,39%
Tabela 70 — Resultados dos blocos B2.
cp Carga (kN) Re;]";’lft’;c’”
1 620,00 14,97
2 630,00 15,21
3 615,00 14,85
4 655,00 15,82
5 600,00 14,49
6 590,00 14,25
7 687,50 16,60
8 715,00 17,27
9 762,50 18,41
Meédia 652,78 15,76
Desv. Pad. 57,95 1,40
Coef. Var 8,88% 8,88%
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Tabela 71 — Caracteristicas dos materiais constituintes da argamassa.

Materiais

Densidade
(kg/dm?)

)’ cimento
Y cal

Y areia fina

1,12
0,77
1,59

Tabela 72 — Caracteristicas dos materiais constituintes do graute.

Materiais

Densidade
(kg/dm’)

V cimento

1,12

V areia grossa

0,77

Y pedrisco

1,59

Tabela 73 — Resultado do graute G1.

CP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
1 165,00 20,60
2 140,00 17,48
3 165,00 20,60
4 165,00 20,60
5 132,50 16,54
6 147,50 18,41
7 155,00 19,35
8 135,00 16,85
Meédia 150,63 18,80
Desv. Pad. 13,81 1,72
Coef. Var 9.17% 9,17%
Tabela 74 — Resultados do graute G2.
CP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
1 250,00 31,21
2 200,00 24,97
3 275,00 34,33
4 190,00 23,72
5 205,00 25,59
6 220,00 27,46
7 200,00 24,97
8 220,00 27,46
Meédia 220,00 27,46
Desv. Pad. 28,91 3,61
Coef. Var 13,14% 13,14%
Tabela 75 - Resultados dos prismas B1-Vazio.
Carga de Carga de Resisténcia Resisténcia
CP Fissuragdo Ruptura (kN) (A. Liquida) (A. Bruta)
(kN) (MPa) (MPa)
Bl-Vazio 220 225,00 9,68 5,43
Bl-Vazio 230 250,00 10,75 6,04
Bl-Vazio 220 225,00 9,68 5,43
Média 223,33 233,33 10,04 5,63
Desv. Pad. 577 14,43 0,62 0,35
Coef. Var 2,59% 6,19% 6,19% 6,19%
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Tabela 76 - Resultados dos prismas B2-Vazio.

Carga de Carea de Resisténcia Resisténcia
CP Fissuracao Ru tué;a (kN) (A. Bruta) (A. Liquida)
(kN) P (MPa) (MPa)
B2-Vazio 280 320,00 7,73 10,83
B2-Vazio 280 310,00 7,49 10,49
B2-Vazio 330 335,00 8,09 11,34
Média 296,67 321,67 7,77 10,89
Desv. Pad. 28,87 12,58 0,30 0,43
Coef. Var 9,73% 3,91% 3,91% 3,91%
Tabela 77 — Resultados dos prismas B1-G1.
CP Fg:fv:;g:;g;o Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
BI-G1 360 468,00 11,30
BI-GI 360 450,00 10,87
BI-GI 430 485,00 11,71
Meédia 383,33 467,67 11,29
Desv. Pad. 40,41 17,50 0,42
Coef. Var 10,54% 3,74% 3,74%
Tabela 78 - Resultados dos prismas B2-G1.
cP ngv:i";ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
B2-G1 490 670,00 16,18
B2-G1 440 625,00 15,09
B2-G1 575 610,00 14,73
Média 501,67 635,00 15,33
Desv. Pad. 68,25 31,22 0,75
Coef. Var 13,61% 4,92% 4,92%
Tabela 79 - Resultados dos prismas B1-G2.
CP Fg;i:;gr‘:lgdgo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
BI-G2 410 480,00 11,59
BI-G2 380 380,00 9,18
BI-G2 400 445,00 10,75
Meédia 396,67 435,00 10,50
Desv. Pad. 15,28 50,74 1,23
Coef. Var 3,85% 11,67% 11,67%
Tabela 80 - Resultados dos prismas B2-G2.
cP Fivas:if;g;o Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
B2-G2 550 615,00 14,85
B2-G2 575 580,00 14,01
B2-G2 560 690,00 16,66
Média 561,67 628,33 15,17
Desv. Pad. 12,58 56,20 1,36
Coef. Var 2,24% 8,94% 8,94%
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Tabela 81 - Resultados dos prismas B1-G1-pl.

CcP Fivas:if;;l;o Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa))
BIl-Gl-pl 290 430,00 10,38
Bl-Gl-pl 325 400,00 9,66
Bl1-Gl-pl 360 437,50 10,56
Média 325,00 422,50 10,20
Desv. Pad. 35,00 19,84 0,48
Coef. Var 10,77% 4,70% 4,70%
Tabela 82 — Resultados dos prismas B2-G1-pl1.
CP F?:v:i“:lcdgo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
B2-Gl-pl 500 597,50 14,43
B2-Gl-pl 560 562,50 13,58
B2-Gl-pl 450 557,50 13,46
B2-Gl-pl 500 597,50 14,43
B2-Gl-pl 510 630,00 1521
B2-Gl-pl 575 595,00 14,37
Meédia 515,83 590,00 14,25
Desv. Pad. 45,43 26,65 0,64
Coef. Var 8,81% 4,52% 4,52%
Tabela 83 — Resultados dos prismas B1-G2-p1.
CP Fg;i:‘i‘;ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
B1-G2-pl 500 535,00 12,92
BI1-G2-pl 390 477,50 11,53
BI1-G2-pl 470 467,50 11,29
Meédia 453,33 493,33 11,91
Desv. Pad. 56,86 36,43 0,88
Coef. Var 12,54% 7,38% 7,38%
Tabela 84 — Resultados dos prismas B2-G2-p1.
cP Fg;as:if:zélgo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
B2-G2-pl 750 752,50 18,17
B2-G2-pl 605 645,00 15,58
B2-G2-pl 660 725,00 17,51
B2-G2-pl 575 627,50 1515
B2-G2-pl 570 612,50 14,79
B2-G2-pl 490 522,50 12,62
Média 608,33 647,50 15,64
Desv. Pad. 88,69 82,81 2,00
Coef. Var 14,58% 12,79% 12,79%
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Tabela 85 - Resultados dos prismas B1-G1-p2.

Carga de

. ~ Carga de Resisténcia
cp E ’S?Z]’V‘j?‘”’ Ruptué;a (kN) (MPa)
BI-Gl-p2 460 510,00 12,32
BI-Gl-p2 430,00 10,38
BI-Gl-p2 390 475,00 11,47
Meédia 425,00 471,67 11,39
Desv. Pad. 49,50 40,10 0,97
Coef. Var 11,65% 8,50% 8,50%

Tabela 86 — Resultados dos prismas B2-G1-p2.

CP F?:v:i“:lcdgo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
B2-Gl-p2 450 532,50 12,86
B2-Gl-p2 480 550,00 13,28
B2-Gl-p2 440 510,00 12,32
B2-Gl-p2 535 577,50 13,95
B2-Gl-p2 610 627,50 1515
B2-Gl-p2 605 650,00 15,70
Meédia 520,00 574,58 13,87
Desv. Pad. 75,43 54,85 1,32
Coef. Var 14,51% 9,55% 9,55%

Tabela 87 - Resultados

dos prismas B1-G2-p2.

cP Fg::v:i";ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
BI1-G2-p2 395 412,50 9,96
BI1-G2-p2 460 465,00 11,23
B1-G2-p2 300 492,50 11,89
Meédia 385,00 456,67 11,03
Desv. Pad. 80,47 40,65 0,98
Coef. Var 20,90% 8,90% 8,90%

Tabela 88 - Resultados dos prismas B2-G2-p2.

CP Fg;i:‘i‘;ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
B2-G2-p2 400 587,50 14,19
B2-G2-p2 500 645,00 15,58
B2-G2-p2 440 647,50 15,64
B2-G2-p2 600 645,00 15,58
B2-G2-p2 645 695,00 16,78
B2-G2-p2 605 692,50 16,72
Média 531,67 652,08 15,75
Desv. Pad. 99,63 39,41 0,95
Coef. Var 18,74% 6,04% 6,04%
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Tabela 89 - Resultados dos prismas B1-G1-p3.

CP ngv:i“;ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
BI1-Gl-p3 430 472,50 11,41
BI1-Gl-p3 360 510,00 12,32
BI1-Gl-p3 460 475,00 11,47
Média 440,00 488,33 11,73
Desv. Pad. 51,32 20,97 0,51
Coef. Var 11,66% 4,29% 4,32%
Tabela 90 — Resultados dos prismas B2-G1-p3.
CcP ngv:it;ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
B2-Gl-p3 540 622,50 15,03
B2-Gl-p3 580 605,00 14,61
B2-Gl-p3 590 610,00 14,73
B2-Gl-p3 615 655,00 15,82
B2-Gl-p3 575 602,50 14,55
B2-Gl-p3 565 635,00 15,33
Média 577,50 621,67 15,01
Desv. Pad. 25,05 20,35 0,49
Coef. Var 4,34% 3,27% 3,27%
Tabela 91 — Resultados dos prismas B1-G2-p3.
cP Fg::v:i";ggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
B1-G2-p3 430 440,00 10,62
BI1-G2-p3 520,00 12,56
B1-G2-p3 450 505,00 12,19
Média 416,67 485,83 11,79
Desv. Pad. 14,14 4252 1,03
Coef. Var 3,39% 8,75% 8,71%
Tabela 92 — Resultados dos prismas B2-G2-p3.
CP Fg;i:i“:lggo Carga de Resisténcia
(kN) Ruptura (kN) (MPa)
B2-G2-p3 550 637,50 15,39
B2-G2-p3 660 732,50 17,69
B2-G2-p3 605 662,50 16,00
B2-G2-p3 710 760,00 18,35
B2-G2-p3 750 755,00 18,23
B2-G2-p3 735 750,00 18,11
Média 668,33 716,25 17,30
Desv. Pad. 78,66 52,74 1,27
Coef. Var 11,77% 7,36% 7,36%
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Tabela 93 — Resultados das argamassas utilizadas nas paredes.

Carga de Resisténcia
Mistura CcP Ruptura (MPa)
(kN)
1 11,50 5,74
Al 2 11,50 5,74
3 13,00 6,49
A2 4 13,00 6,49
5 14,50 7,24
A3 6 12,00 5,99
7 15,00 7,49
A4 ’ ’
8 12,00 5,99
A5 9 8,00 3,99
10 8,00 3,99
A6 11 11,00 5,49
12 11,50 5,74
13 10,00 4,99
AT 14 10,00 4,99
15 7,50 3,74
A8 ’ ’
16 8,50 4,24
Meédia 11,06 5,52
Desv. Pad. 2,27 1,13
Coef. Var 20,54% 20,54%

Tabela 94 — Resultados dos grautes G1 adotados nas paredes.

cP Carga de Resisténcia
Ruptura (kN) (MPa)
1 331,00 18,36
2 322,00 17,86
3 312,00 17,31
4 380,00 21,08
5 362,00 20,08
6 364,00 20,19
Média 345,17 19,15

Desv. Pad. 27,16 1,51

Coef. Var 7,87% 7,87%

192



Livros Gratis

( http://www.livrosgratis.com.br )

Milhares de Livros para Download:

Baixar livros de Administracao

Baixar livros de Agronomia

Baixar livros de Arquitetura

Baixar livros de Artes

Baixar livros de Astronomia

Baixar livros de Biologia Geral

Baixar livros de Ciéncia da Computacao
Baixar livros de Ciéncia da Informacéo
Baixar livros de Ciéncia Politica

Baixar livros de Ciéncias da Saude
Baixar livros de Comunicacao

Baixar livros do Conselho Nacional de Educacdo - CNE
Baixar livros de Defesa civil

Baixar livros de Direito

Baixar livros de Direitos humanos
Baixar livros de Economia

Baixar livros de Economia Doméstica
Baixar livros de Educacao

Baixar livros de Educacdo - Transito
Baixar livros de Educacao Fisica

Baixar livros de Engenharia Aeroespacial
Baixar livros de Farmacia

Baixar livros de Filosofia

Baixar livros de Fisica

Baixar livros de Geociéncias

Baixar livros de Geografia

Baixar livros de Histdria

Baixar livros de Linguas



http://www.livrosgratis.com.br
http://www.livrosgratis.com.br
http://www.livrosgratis.com.br
http://www.livrosgratis.com.br
http://www.livrosgratis.com.br
http://www.livrosgratis.com.br
http://www.livrosgratis.com.br
http://www.livrosgratis.com.br
http://www.livrosgratis.com.br
http://www.livrosgratis.com.br/cat_1/administracao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_1/administracao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_1/administracao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_1/administracao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_1/administracao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_1/administracao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_1/administracao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_2/agronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_2/agronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_2/agronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_2/agronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_2/agronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_2/agronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_2/agronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_3/arquitetura/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_3/arquitetura/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_3/arquitetura/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_3/arquitetura/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_3/arquitetura/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_3/arquitetura/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_3/arquitetura/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_4/artes/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_4/artes/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_4/artes/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_4/artes/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_4/artes/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_4/artes/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_4/artes/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_5/astronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_5/astronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_5/astronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_5/astronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_5/astronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_5/astronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_5/astronomia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_6/biologia_geral/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_6/biologia_geral/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_6/biologia_geral/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_6/biologia_geral/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_6/biologia_geral/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_6/biologia_geral/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_6/biologia_geral/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_6/biologia_geral/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_6/biologia_geral/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_8/ciencia_da_computacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_8/ciencia_da_computacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_8/ciencia_da_computacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_8/ciencia_da_computacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_8/ciencia_da_computacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_8/ciencia_da_computacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_8/ciencia_da_computacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_8/ciencia_da_computacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_8/ciencia_da_computacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_8/ciencia_da_computacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_8/ciencia_da_computacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_9/ciencia_da_informacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_9/ciencia_da_informacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_9/ciencia_da_informacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_9/ciencia_da_informacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_9/ciencia_da_informacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_9/ciencia_da_informacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_9/ciencia_da_informacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_9/ciencia_da_informacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_9/ciencia_da_informacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_9/ciencia_da_informacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_9/ciencia_da_informacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_7/ciencia_politica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_7/ciencia_politica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_7/ciencia_politica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_7/ciencia_politica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_7/ciencia_politica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_7/ciencia_politica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_7/ciencia_politica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_7/ciencia_politica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_7/ciencia_politica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_10/ciencias_da_saude/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_10/ciencias_da_saude/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_10/ciencias_da_saude/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_10/ciencias_da_saude/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_10/ciencias_da_saude/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_10/ciencias_da_saude/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_10/ciencias_da_saude/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_10/ciencias_da_saude/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_10/ciencias_da_saude/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_10/ciencias_da_saude/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_10/ciencias_da_saude/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_11/comunicacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_11/comunicacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_11/comunicacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_11/comunicacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_11/comunicacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_11/comunicacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_11/comunicacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_12/conselho_nacional_de_educacao_-_cne/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_13/defesa_civil/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_13/defesa_civil/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_13/defesa_civil/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_13/defesa_civil/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_13/defesa_civil/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_13/defesa_civil/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_13/defesa_civil/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_13/defesa_civil/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_13/defesa_civil/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_14/direito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_14/direito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_14/direito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_14/direito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_14/direito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_14/direito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_14/direito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_15/direitos_humanos/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_15/direitos_humanos/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_15/direitos_humanos/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_15/direitos_humanos/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_15/direitos_humanos/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_15/direitos_humanos/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_15/direitos_humanos/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_15/direitos_humanos/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_15/direitos_humanos/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_16/economia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_16/economia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_16/economia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_16/economia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_16/economia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_16/economia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_16/economia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_17/economia_domestica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_17/economia_domestica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_17/economia_domestica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_17/economia_domestica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_17/economia_domestica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_17/economia_domestica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_17/economia_domestica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_17/economia_domestica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_17/economia_domestica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_18/educacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_18/educacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_18/educacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_18/educacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_18/educacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_18/educacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_18/educacao/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_19/educacao_-_transito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_19/educacao_-_transito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_19/educacao_-_transito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_19/educacao_-_transito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_19/educacao_-_transito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_19/educacao_-_transito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_19/educacao_-_transito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_19/educacao_-_transito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_19/educacao_-_transito/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_20/educacao_fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_20/educacao_fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_20/educacao_fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_20/educacao_fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_20/educacao_fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_20/educacao_fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_20/educacao_fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_20/educacao_fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_20/educacao_fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_21/engenharia_aeroespacial/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_21/engenharia_aeroespacial/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_21/engenharia_aeroespacial/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_21/engenharia_aeroespacial/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_21/engenharia_aeroespacial/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_21/engenharia_aeroespacial/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_21/engenharia_aeroespacial/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_21/engenharia_aeroespacial/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_21/engenharia_aeroespacial/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_22/farmacia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_22/farmacia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_22/farmacia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_22/farmacia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_22/farmacia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_22/farmacia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_22/farmacia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_23/filosofia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_23/filosofia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_23/filosofia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_23/filosofia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_23/filosofia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_23/filosofia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_23/filosofia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_24/fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_24/fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_24/fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_24/fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_24/fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_24/fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_24/fisica/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_25/geociencias/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_25/geociencias/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_25/geociencias/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_25/geociencias/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_25/geociencias/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_25/geociencias/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_25/geociencias/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_26/geografia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_26/geografia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_26/geografia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_26/geografia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_26/geografia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_26/geografia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_26/geografia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_27/historia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_27/historia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_27/historia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_27/historia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_27/historia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_27/historia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_27/historia/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_31/linguas/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_31/linguas/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_31/linguas/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_31/linguas/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_31/linguas/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_31/linguas/1
http://www.livrosgratis.com.br/cat_31/linguas/1

Baixar livros de Literatura

Baixar livros de Literatura de Cordel
Baixar livros de Literatura Infantil
Baixar livros de Matematica

Baixar livros de Medicina

Baixar livros de Medicina Veterinaria
Baixar livros de Meio Ambiente
Baixar livros de Meteorologia
Baixar Monografias e TCC

Baixar livros Multidisciplinar

Baixar livros de Musica

Baixar livros de Psicologia

Baixar livros de Quimica

Baixar livros de Saude Coletiva
Baixar livros de Servico Social
Baixar livros de Sociologia

Baixar livros de Teologia

Baixar livros de Trabalho

Baixar livros de Turismo
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